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Od redakcji

Tynk, farba, cegta, kamien i drewno to najpopularniejsze materiaty do wykonczenia elewacji, cho¢
mozliwosci jest znacznie wiecej. Elewacje domu mozna wykonczy¢ réznymi materiatami, ale trzeba
pamietac, ze powinny by¢ one dobrane nie tylko do technologii, w jakiej wzniesiony jest dom, a tak-
ze do jego architektury i otoczenia. To elewacja bowiem decyduje o wygladzie catej bryty, a umiejet-
nie dobrane i zastosowane materiaty moga poprawic¢ proporcje i estetyke budynku. Dlatego przed
wyborem materiatow i kolorystyki warto zasiegnac¢ porady specjalisty — architekta, projektanta lub
doradcy technicznego w firmie, ktérej materiaty planujemy zastosowac.

W poradniku prezentujemy rézne mozliwosci wykonczenia elewacji, podpowiadamy takze na co
zwracac uwage przy konkretnych rozwigzaniach i jak uzyskac oczekiwany efekt.
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Superbohater w termoizolac;j

W wiecie, gdzie jako jest priorytetem,
styropian Austrotherm broni Twéj dom
przed ekstremalnymi zmianami temperatury.
Skutecznie odpycha chidd | odsuwa palce
promienie stoca.

Zaufaj mu, aby utrzymaé komfort
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Termomodernizacja

Prawidtowe ocieplenie domu

- kluczowe dla energooszczednosci

Nawet 20-25% ciepta wytwarzanego w domu ucieka przez sciany,

a w skrajnych przypadkach moze to by¢ az 40%. Sporo energii bezpowrotnie
ucieka rowniez przez dach, okna oraz drzwi. Jak sie przed tym ochroni¢?
Rozwigzaniem moze by¢ kompleksowa termomodernizacja.

domu, ktory zostat wybudowany kilkanascie lub kilkadziesigt lat temu, gtéwng przyczyna

W strat ciepta moze by¢ éwczesna technologia stawiania budynkéw. W latach 90. i wczesniej

nie przyktadano bowiem az tak duzej wagi do prawidtowego ocieplania domu.

Obecnie Prawo budowlane precyzyjnie okresla, ile maksymalnie powinien wynosi¢ wspotczyn-
nik przenikania ciepta U dla poszczegolnych elementéw budynku, np. dla scian zewnetrznych jest
to 0,23 W/(m?-K).

To, ile ciepta uciekac bedzie przez Sciany zewnetrzne, zalezy gtéwnie od grubosci zastosowanej
izolacji termicznej oraz rodzaju ocieplenia.

Najpopularniejszymi materiatami stosowanymi do ocieplania $cian zewnetrznych sa styropian
(EPS) i wetna mineralna. Oba materiaty maja zblizone wspétczynniki przewodzenia ciepta A - od
0,031 do 0,044 W/(m?-K), jednak wetna ma dodatkowo lepszg odpornos¢ ogniowa i akustyczna.
W wiekszym stopniu chroni tez przed zawilgoceniem i wniknieciem plesni.

Do innych chetnie wybieranych materiatéw naleza:

m polistyren ekstrudowany XPS - jego wspotczynnik A moze wynosi¢ 0,034 W/(m?-K). Polistyren
jest dosy¢ drogi, dlatego nie trzeba go stosowacd na catej powierzchni scian. Wystarczy natozy¢
go w naroznikach, nadprozach i w poblizu fundamentow;

B plyty poliuretanowe PIR - ich wspotczynnik przewodzenia ciepta siega zaledwie 0,023 W/(m?-K).
Ptyty PIR pozwalajg uzyskac¢ bardzo cienka warstwe izolacji.

Aby samodzielnie obliczy¢, ile bedzie wynosit wspotczynnik U przy uzyciu wybranego materiatu,
nalezy wykorzysta¢ wzor: U = A/d.

W tym wzorze symbolem d okre$la sie grubos¢ sciany wyrazong w metrach.

Przed przystapieniem do ocieplania dachu nalezy zastanowic sie, czy dom bedzie miat:

B poddasze uzytkowe — w takim wypadku trzeba bedzie ociepli¢ caty dach od wewnatrz;

W parter i nieuzytkowy strych — wtedy wystarczy jedynie ociepli¢ gorny strop, co znacznie zmniej-
szy koszt pracy.

Ocieplenie dachu bedzie chroni¢ nie tylko przed stratami ciepta, ale tez przed wysokimi tempe-

raturami latem. Prawidtowo zaizolowany dach zabezpieczy poddasze przed wnikaniem do srodka
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goracego powietrza, dzieki czemu w gérnych czesciach budynku bedzie panowat przyjemny klimat
przez caty rok.

Do ocieplania poddasza stosuje sie materiaty sprezyste i odporne na rozwarstwianie, aby mozna
je byto dobrze dopasowac do skosow na poddaszu. Sg to najczesciej wetna mineralna o $redniej
twardosci lub styropian grafitowy o lepszej izolacyjnosci niz tradycyjny biaty styropian. Kazdy z tych
materiatéw powinien tworzy¢ dwie warstwy.

Grubos¢ pierwszej warstwy zalezy od tego, jaka folia wiatroizolacyjna zostata uzyta. Jesli byta to
folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci, grubos¢ ocieplenia powinna by¢ mniejsza od wysokosci
krokwi o 1 lub 2 cm. Jesli natomiast zastosowano folie o niskiej paroprzepuszczalnosci, grubos¢
ocieplenia powinna wynies¢ od 3 do 6 cm mniej niz wysokos¢ krokwi. Grubos¢ drugiej warstwy
zalezy od ustalonych rozmiaréw catego ocieplenia (minimalnie 30 cm, energooszczednie — 40 cm).

Aby okna i drzwi nie generowalty strat ciepta w trakcie eksploatacji domu, inwestorzy powinni
zadbac¢ o ich odpowiednig izolacyjnos¢ juz podczas budowy. O dobrych parametrach okien i drzwi
mozna zadecydowac juz podczas wybierania produktow. Zarowno okna, jak i drzwi zewnetrzne
muszg bowiem w jak najwiekszym stopniu blokowac uciekanie ciepta zdomu. Do doméw energo-
oszczednych nalezy wybierac drzwi, ktérych wspotczynnik przenikania ciepta U jest nie wiekszy niz
1,3 W/(m?-K). Okna moga miec natomiast wspétczynnik U (dla catego okna - szyb i ramy) okoto
0,6 W/(m?-K).

Wazny jest natomiast montaz produktéw, poniewaz zaréwno okna, jak i drzwi musza by¢ idealnie
dopasowane do wneki, w ktérej maja sie znalez¢. Poza przykreceniem stolarki do $ciany za pomoca
odpowiednich tacznikéw i zastosowaniu pianki montazowej, warto zdecydowac sie na tzw. ciepty
montaz, czyli uzycie profili podokiennych lub drzwiowych (tzw. cieptego parapetu), tasm monta-
zowych (paroprzepuszczalnych i paroszczelnych) lub folii EPDM (zwtaszcza do stolarki aluminiowej
i PVQ).

Dzieki zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej nowy dom bedzie zgodny z najnowszymi
ustaleniami prawnymi, a koszty eksploatacji budynku nie przerosng mozliwosci finansowych inwe-
stora. Ocieplenie scian od zewnatrz, montaz ocieplenia dachu od srodka, a takze prawidtowy wybér
i instalacja okien oraz drzwi sprawig, ze znaczna czes¢ wyprodukowanej energii cieplnej zostanie
wewnatrz budynku. Dzieki temu bedzie mozna znacznie obnizy¢ koszty ogrzewania.

Po kilkunastu latach od budowy domu warto sprawdzi¢, czy izolacja nadal ma dobre whasciwo-
$ci termiczne. Mozliwe, ze po takim czasie potrzebny bedzie remont ocieplenia domu. Daje sie to
zauwazy¢ zwtaszcza dzieki zwiekszonym rachunkom za ogrzewanie lub koniecznosci zuzywania
wiekszej ilosci paliwa grzewczego.

Opracowali specjalisci

z Pracowni Architektonicznej Dobre Domy
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Jaki styl domu wybrac? Zobacz trzy
gotowe realizacje i poznaj aktualne trendy

Jeste$ w trakcie planowania budowy wymarzonego domu? Szukasz projektu,
ktory bedzie odpowiedziag na Twoje marzenia? A moze masz juz wybrany styl
architektoniczny i szukasz inspiracji? Poznaj trzy aktualne trendy.

- Projekt domu nowoczesny

Styl nowoczesny to jeden z najczesciej wybieranych projektéw domoéw. Geometryczne ksztatty, pta-
ski dach, wielkogabarytowe przeszklenia, a nawet szklane fasady — to cechy, ktére wyrdzniaja ten
styl. Stolarka okienno-drzwiowa stanowi tutaj wazny aspekt - przy panujagcym minimalizmie gra

strukturg i dekorami pozwoli nada¢ bryle wyjatkowego, wyrézniajacego charakteru.

Fot. 1. Gra szklem w nowocesnych projektach oméw ozwala na osiggniecie niesamowitego, indyidualnego efek-
tu korncowego. Aluminiowe okna FEN 86 A od KRISPOL Swietnie prezentuja sie z modnymi zaluzjami fasadowymi
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POLECANE PRODUKTY:
m FEN86 A

m ZALUZJE FASADOWE
m BRAMA GARAZOWA VENTE

Fot. 2. Zaluzje fasdowe KRISPOL moznadopaswac’: do
wybranej kolorystyki stolarki okiennej

Fot. 3. Brama garazowa w spdjnym odcieniu szarosci nie tylko idealnie wpisuje sie w charakter bryty, ale stanowi row-
niez wazny element wykonczenia

ekspertbudowlanypl




Artykut sponsorowany

- Stodoty w stylu skandynawskim

Prosta konstrukcja domu ze spadzistym dachem znana jest w naszym kraju od wielu, wielu lat. Te-
raz ten typ budynkow zyskat drugie zycie. Nieskomplikowany w budowie, czesto minimalistyczny,
a nierzadko z nutg nowoczesnego wykonczenia, tzw. stodoty podbijaja polski rynek, dajac sie po-

zna¢ w zupetnie nowej, Swiezej odstonie.

Fot 4, Inwestorzy zdecydowali sie na przetamanie prostoty budynku wythkowo oryglnalnq cegly rozblorkowq Ele-
ment elewacji w potaczeniu z ptotem to idealne tto dla antracytowej stolarki

Fot. 5. Prosty budyk nie musi oznacza¢ nudy. Wielkogabarytowe przeszklenia nie tylko dodaja sznytu catosci, ale sa
rowniez funkcjonalne. Drzwi tarasowe typu HST od KRISPOL stanowia wygodne przejscie ze strefy domowej do ogro-
dowej, skracajac dystans i jeszcze bardziej zblizajac mieszkaricéw do natury
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Fot. 6. Okna KRISPOL moga by¢ wykonane w wersji bi-
kolor — inwestorzy moga dopasowac zewnetrzng okleine
okna do elewacji budynku, a wewnetrzng do aranzacji
wnetrza

Styl klasyczny — uniwersalnos¢
ponad wszystko

Sa proste i eleganckie, a dodatkowo nigdy nie
wychodza z mody — domy w stylu klasycznym,
bo o nich mowa, wyrézniaja sie stonowanymi
barwami bieli i bezu, gtadkimi tynkami, spadzi-
stymi dachami i zeliwnymi balustradami. Tu jest
miejsce dla stolarki we wszystkich odcieniach
drewna, ktéra w swej uniwersalnosci i prostocie

wciaz potrafi zachwycic.

Fot. 8. Okna z PVC w imitujacej drewno okleinie beda ta-
twe w utrzymaniu. Dodatkowo marka KRISPOL udziela
7-letniej gwarancji na ten produkt

wigzaniem — pozwalajg na swobodng regulacje wpada-
jacego do wnetrza Swiatfa
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Fot 9. Planujesz po’chzyc kolorystyczme stolarke otworowq i elewacje budynku7 Z KRISPOL to mozllwe Bogata oferta
oklein pozwala na dopasowanie stolarki do kazdego projektu

Fot. 10. Drzwi tarasowe stanownq wygod ne przejsae do strefy ogrodowej, warto rozwazyc¢ rézne warlanty, dostosowa-
ne do potrzeb przysztych mieszkarncow
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Fot. 11. Brama garazowa nawigzujgca dekorem do pozostatych elementéw stolarki tworzy elegancki i ponadczasowy
efekt wizualny

- Nowoczesna kolekcja oklein od marki KRISPOL

Marka KRISPOL prezentuje innowacyjne, matowe wzory oklein, ktére z powodzeniem sprawdza

sie przy kazdym stylu architektonicznym. Wérod nowych propozycji jest ciemniejsza odmiana

Okleina — Dab czarny palony Okleina — Woodec Dab Turner Toffee
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popularnego dekoru Woodec Dab Turner, tym
razem w odcieniu Toffee, ktéry stanowi idealne
odzwierciedlenie cieptego, ciemnego odcienia
drewna. Na uwage zastuguje rowniez Dab czar-
ny palony, ktéry wyrdznia sie matowg strukturg
i haptycznoscia, wiernie imitujacg drewno przy
zachowaniu wysokich dla PVC parametréw od-
pornosci na zarysowania. Absolutnym hitem
kolekgcji jest Espresso Ash 3D, haptyczna okleina
z gtebokim, wyczuwalnym pod palcami rysun-

kiem drewna, dostepna wytacznie dla klientéw

marki KRISPOL. Haptyczna okleina Espresso Ash 3D

KRISPOL Sp. z o.0.
I.S katy 4, 62-300 Wrzesni
&xrsPoOL

www.krispol.pl
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KOMPLET STOLARKI DLA KAZDEJ INWESTYC/!

= Petna spgjnosc i elastycznost rozwigzan od jednego, polskiego producenta
= Energooszczedne bramy, okna, rolety, zaluzje fasadowe i drzwi

= Fachowe doradztwo

= Uproszczenie i przyspieszenie procesu decyzyjnego

= Dostawa i montaz w jednym tygodniu

= 7 lat gwarancji na wszystkie okna, 5 lat na pozostate produkty z linii HOME

= Skuteczny system gwarancyjno-serwisowy

Znajdz najblizszy Salon KRISHOME lub punkt handlowy: www.krispol.pl/salony
T
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Elewacje wentylowane

Systemy elewacji wentylowanych

W howoczesnym budownictwie

Elewacja wentylowana to kompletny system elewacyjny, sktadajacy sie

przede wszystkim z podkonstrukgji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny
wentylacyjnej i okladziny elewacyjnej, wykonanej najczesciej z ptyt. Moga

by¢ stosowane zarowno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Dzieki
duzym mozliwosciom kreowania wygladu budynku, a takze optymalnym
parametrom cieplno-wilgotnosciowym znajduja uznanie zaréwno inwestoréw,
jak i architektow.

J= =
Okfadzina elewacyjna to istot- :
ny element elewacji wenty- = & —
lowanej, poniewaz ksztattuje e
bryte budynku i wplywa na :?? ‘
jego standard. Moze mie¢ | - — !!5“:
dowolna kolorystyke i format EESE=.
A == -
oraz by¢ wykonana z réznych | — = < [ Bigs:
- . : {3t g1
materiatéw, np. ptyt wiékno- | — =B 2SS
cementowych,  laminatow - — SEPNER ;é‘;_ﬁ_‘;
5 - = EesSoie S
HPL'hkOprEZYtT(W magnf,zo —————J- B -‘E%EE: . !%§=
wych, blach i kompozytéw, - e -
ky ani tural g 'yk — E‘;i;;ré? ' iég
amlenla,na uralnego i kon- = 5% SEces: o=
glomeratéw, betonu architek- s = -v‘f?zg%ggg ==
tonicznego, ceramiki, a tak- = ‘é'Eg-%é?;E ==
ze elementéw drewnianych | - ——— S SE=
i drewnopochodnych. '

Fot. Cedral
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- Specyfika elewacji wentylowane;j

Pojecie elewacji wentylowanej w terminologii budowlanej odnosi sie do sciany elewacyjnej, ktora
oprocz zewnetrznej ochrony obiektu budowlanego i zapewnienia estetyki obiektu petni rowniez
funkcje klimatyzujace — w przyjetych rozwigzaniach odprowadzania pary wodnej i wilgoci wykorzy-
stywane jest zjawisko wentylacji grawitacyjne;.

Elewacje taka tworzy system Sciany zewnetrznej, gdzie w jej przekroju poziomym obecny jest
charakterystyczny szczegét konstrukcyjny — komora powietrzna, zwana takze szczeling wentylacyj-
ng. Jej wzorcem jest Sciana trojwarstwowa, w ktorej pierwsza warstwe stanowi wiasciwa warstwa
konstrukcyjna, druga — umieszczona od jej zewnetrznej, elewacyjnej strony pusta przestrzen, ktora
moze réwniez wypetniac termoizolacja, a trzecig — oktadzina elewacyjna zamykajaca dwie poprzed-
nie warstwy, chroniaca caty system przed wptywem czynnikéw zewnetrznych, a przy tym nadajaca
elewacji indywidualny charakter.

W systemach wentylowanych nalezy stosowac oktadziny, ktore cechuja sie wysoka odpornoscia
na dziatanie czynnikow atmosferycznych (promieniowanie UV, opady deszczu i $niegu, gradient
temperatur i oddziatywanie wiatru), jednak warto pamietac, ze niektére z nich (np. drewno) moga

wymagac okresowych zabiegéw konserwatorskich.

- Rodzaje elewacji wentylowanych

W systemach elewacyjnych docieplanych w technologiach suchych moga by¢ zastosowane trzy

rozwigzania:

B niewentylowane - gdzie warstwom powietrza nie umozliwiono cyrkulacji (zamkniety uktad
powietrza),

m stabo wentylowane - gdzie dochodzi do cyrkulacji powietrza dzieki ograniczonemu przeptywo-
wi powietrza zewnetrznego (ograniczony przebieg wentylacji miedzy otworami w elewacjach
okreslany w normie gérnymi (1500 mm?) i dolnymi wartosciami (500 mm?) w zakresie dtugosci
i pol powierzchni otwordw,

m dobrze wentylowane - wartosci pol powierzchni dla takich otworéw przekraczaja dla pionowych

warstw powietrza 1500 mm? na 1 m ich dtugosci oraz 1500 mm? na 1 m? ich powierzchni.

O potrzebie zastosowania odpowiedniej kategorii wentylacji w okreslonym systemie termoizola-
¢ji elewacji decyduja w projekcie wzgledy eksploatacyjne obiektu, np.:
B rodzaj konstrukgcji systemu elewacyjnego (w tym rodzaj oktadziny),

B przeznaczenie obiektu,
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Elewacje wentylowane

m warunki cieplno-wilgotnosciowe istniejgce w pomieszczeniach (obecnos¢ i jakos¢ systemow we-

wnetrznej wentylacji grawitacyjnej),
B ekspozycja elewacji,
m wptyw czynnikow klimatycznych (dziatanie wilgoci, promieni stonecznych, wahan termicznych).

Sa to sprawy dosc istotne, bo np. oktadziny elewacyjne moga okazac sie nieodporne na defor-
macje wymiarowe wynikajace z wahan termicznych i ze wzgledéw bezpieczenstwa moze zaistniec
bezwzgledny wymaog zachowania przestrzeni wentylowanych w systemach. Wolna przestrzen po-
miedzy zewnetrznymi ptytami podwieszanymi a warstwa izolacyjng zapobiega ponadto przenika-
niu do izolacji wody opadowej (a wiec petni to samo zadanie co wspomniane powyzej powtoki
wiatro- i paroizolacyjne), ponadto pomaga odprowadzi¢ pare wodnga migrujgcg od wewnatrz na ze-
wnatrz obiektu. Dzieki takiemu rozwigzaniu z wewnetrznej strony ptyty odprowadzana jest skrapla-
jaca sie woda, materiat izolacyjny nie ulega zawilgoceniu i w ten sposéb konstrukcja zabezpieczona
jest przed uszkodzeniem i korozjg biologiczna.

Aby zachowad sprawnie dziatajaca wentylacje, w konstrukcjach systeméw elewacyjnych nalezy
w sposdb optymalny i estetyczny rozmiesci¢ otwory nawiewne. Czesto wystepuja one w sposdb
samoistny, np. na ztgczach listew elewacyjnych montowanych na zatrzask (w elewacjach typu sidin-
gowego). Rozwigzania takie zapewniajg pozadang wentylacje wewnatrz konstrukgcji i jednoczesnie
blokuja penetracje wody, ktéra zwtaszcza przy zacinajagcym deszczu mogtaby podciekad i przedo-
stawac sie pod ptyty.

Istotng korzyscig wynikajaca z pozostawienia szczeliny wentylacyjnej miedzy izolacjg cieplna

a warstwa elewacyjng jest tez poprawa warunkéw klimatycznych pomieszczen w budynku. Pozo-

stawiona szczelina w systemie nawiewno-wywiewnym dopuszcza penetracje zimnego powietrza,
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czym wspomaga filtracje powietrza przez przegrode budowlana. W rezultacie taki system wentyla-
cyjny chroni konstrukcje budynku przed zgubnym dziataniem nadmiaru wilgoci, cyrkuluje kierunek
przeptywu mas powietrza w celu utrzymania prawidtowego dziatania systemu w warunkach su-
chych, a przy gwattownych zmianach temperatury zewnetrznej zapobiega mozliwym zawilgoce-
niom termoizolacji wodg, czego konsekwencja bytoby ryzyko zaistnienia sprzyjajagcych warunkow
do rozwoju form mikrobiologicznych. Dobrze funkcjonujaca szczelina wentylacyjna przy wszelkich
mokrych remontach prowadzonych wewnatrz budynku utatwia réwniez usuwanie wilgoci techno-
logicznej dyfundujacej przez $ciane. Obecnos$¢ wilgoci tego typu daje sie np. stwierdzi¢ w wiek-
szosci nowo oddanych budynkow. W systemach wentylacyjnych suchych elewacji powinno sie
uwzglednia¢ mocowanie specjalnych kratek wentylacyjnych odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostawaniem sie gryzoni, owadow i przenikaniem opaddéw atmosferycznych (np. zacinajgcego
deszczu). Z tych samych powoddéw w wielu systemach mocowane sg odpowiednio uksztattowane

listwy startowe, ktére dodatkowo poziomujg uktadanie kolejnych elementéw elewacji.

- Wykonanie elewacji wentylowanej

Wykonanie elewacji wentylowanej sprowadza sie do zamontowania facznikami mechanicznymi na

warstwie konstrukcyjnej sciany zabezpieczonego antykorozyjnie szkieletu (rusztu) drewnianego,
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Elewacje wentylowane

Zdjecia: Cedral

aluminiowego lub stalowego tworzacego uktad nosny dla warstwy termoizolacji (najczesciej stano-
wi jg wetna mineralna, ale moze to by¢ styropian, ptyty PUR, PIR, maty wtéknocelulozowe itp.). Spo-
s6b montazu systemu rusztowania wynika z zalecen jego producenta. Geometria systemu rusztu
musi odpowiadac rozpietoscig wielkosciom dobranej oktadziny i gabarytom elementéw termoizo-
lacyjnych. Na listwach lub profilach szkieletu (rusztu) mocowane sg gotowe elementy elewacyjne
(oktadziny, ptyty itp.). System taki cechuje sie uniwersalnoscig. W zaleznosci od potrzeb i mozliwosci
projektowych mozna dla niego dobra¢ odpowiedni rodzaj i typ oktadziny, dla ktorej dopasowane sg
systemowe akcesoria zwigzane z konstrukcja rusztu zapewniajgca catosci wymagang wytrzymatos¢
mechaniczng i koncowy efekt estetyczny. Wedtug takiej koncepcji mozna projektowac i wykonywac
elewacje nowych budynkow, a takze modernizowac i ociepla¢ budynki o zniszczonych elewacjach,
ktorych niwelacja wymuszataby konieczno$¢ pracochtonnego przygotowania rownego i stabilnego
podfoza.

W ukfadach konstrukcyjnych termoizolacja wymaga zabezpieczenia powtoka paroizolacyjng
(od strony lica $ciany nosnej) i powtoka wiatrochronna/paroprzepuszczalng od wewnetrznej stro-
ny oktadziny. Obie powtoki znaczaco ograniczajg ryzyko zawilgocenia termoizolacji wywotanego:
niepozadang migracjg pary wodnej do wewnatrz izolacji i ewentualng w niej kondensacja, woda

opadowa, ktéra mogtaby przeciekac przez nieszczelnosci elewaciji.
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Pominiecie wspomnianych zabezpieczen radykalnie pogarszatoby wtasciwosci izolacyjne uktadu

na skutek zamakania termoizolacji, co rzutowatoby na jakos¢ warunkéw eksploatacji konstrukgji.

- Zalety i wady

Warto zwrdci¢ uwage, ze elewacje wentylowane sa szyte na miare. Wymaga to wprawdzie indywi-

dualnego zaprojektowania takiej elewacji tacznie z podkonstrukcjg, ale uzyskuje sie za to ciekawsze
mozliwosci architektoniczne. Oktadziny elewacyjne wykonywane sa precyzyjnie w zaktadzie prefa-
brykacji, tacznie z ich zabezpieczeniem. Wsrdd zalet elewacji wentylowanej nalezy podkresli¢ tak-
ze mozliwo$¢ odprowadzenia kondensatu poza przegrode i zastosowania oktadzin elewacyjnych
z roznych materiatéw. Istotna jest takze mozliwos¢ zastosowania tego rozwigzania w budynkach
wysokich i wysokosciowych, a szybki i prosty montaz daje mozliwosci wykonania elewacji takze
w obnizonych temperaturach. Elewacja wentylowana spetnia wymagania odnosnie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego. Oktadziny elewacyjne moga by¢ malowane w dowolnych kolorach NCS
i RAL. Nalezy takze zwrdci¢ uwage na takie cechy, jak duza odpornos$¢ na uderzenia, zmiany hydro-
termiczne, parcie i ssanie wiatru, a takze trwatos¢ i odpornos¢ na promienie UV. Nie bez znacze-
nia, szczegolnie dla inwestora i architekta, jest bardzo estetyczny wyglad i podniesienie standardu
obiektu budowlanego.

Stabe strony systemu elewacji wentylowanej moga wynika¢ mimo wszystko czesto ze stosunko-
wo matego ich rozpowszechnienia, nie za$ z wad, jakie miatby posiadac ten system. Brak polskiej
normy oraz brak opracowanych aprobat technicznych dla wielu systeméw wptywa niewatpliwie na
mniejszg popularnosc elewacji wentylowanych. Mata liczba wykwalifikowanych ekip monterskich,
zaktady produkcyjne dla wiekszosci oktadzin elewacyjnych zlokalizowane poza granicami kraju
wptywaja na utrzymujaca sie wysoka cene systemow elewacji wentylowanych. W zakresie termo-
izolacji w systemie wentylowanym stabym punktem sg miejsca przebicia izolacji konsolg mocujaca,
ktore tworzg mostek termiczny i obnizajg izolacyjnos¢ catej przegrody. Pomimo tych niedociggniec
zauwazalny jest wyrazny wzrost projektowanych i realizowanych obiektow z wykorzystaniem ele-

wacji wentylowanych.
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Artykut sponsorowany

Schock Isolink® typ F-S - elewacja wentylowana
bez mostkéw termicznych

Firma Schock, wiodacy producent nosnych elementoéw izolacyjnych, bazujac
na unikalnych wtasciwosciach widkien szklanych, opracowata kotwy
termiczne Isolink’ typ F-S zastepujace jednoczesnie konsole podkonstrukgji
elewacji wentylowanej oraz kotwy montazowe. Parametry termoizolacyjne
kotew zostatly potwierdzone certyfikatem niemieckiego Instytutu Domoéow
Pasywnych.

stk ey s e s ik s v s i sl g i ik Ly s de o v

Schock Isolink™ typ F-S to facznik eliminujacy termiczne mostki punktowe w fasadach wentylowanych

asady wentylowane znajdujg zastosowanie we wszystkich niemal rodzajach budynkéw. Mozna
F je stosowac zarbwno w nowo wznoszonych, jak i remontowanych oraz poddawanych termomo-
dernizacji budynkach. Fasady wentylowane musza spetnia¢ zadania estetyczne, nadajac bryle bu-
dynku odpowiedni charakter i wpisujac jg w otaczajace srodowisko, a takze zapewnia¢ wymagana
przepisami szczelnos¢ i izolacyjnos$¢ termiczna. I1zolacja ta zapewniona jest poprzez zastosowanie

warstwy materiatu izolacyjnego o grubosci wynikajacej z obliczen termicznych.

- Czy mozna zmniejszy¢ grubos¢ warstwy izolacji termicznej?

Na grubos¢ izolacji termicznej zastosowanej w fasadach wentylowanych w duzej mierze wptywaja
punktowe mostki termiczne, ktére tworza sie w miejscu mocowania podkonstrukgji elewacji wenty-
lowanej do $cian zewnetrznych budynku. Eliminacja wptywu tych mostkéw umozliwia zmniejszenie
grubosci warstwy izolacji termicznej. Mozna to uzyskac albo poprzez zmniejszenie powierzchni sty-
ku elementéw mocujacych, albo zastosowanie odpowiednich materiatéw o niskiej przewodnosci
cieplnej.

Takim materiatem jest pret kompozytowy Combar’, z ktérego zbudowane s3 kotwy termicz-
ne Isolink™ typ F-S. Kotwy petnig funkcje zaréwno konsoli do mocowania podkonstrukcji pod pty-
ty elewacyjne, jak i kotew montazowych. Bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta pretéw
Combar’, potwierdzony certyfikatem niemieckiego Instytutu Domoéw Pasywnych, umozliwia nie-

uwzglednianie kotew Isolink™ typ F-S przy okreslaniu wymaganej grubosci izolacji termiczne;.
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- Co daje zmniejszenie grubosci izolacji termicznej?

Rozmiar dziatki budowlanej i jej ksztatt, a takze wymagania wynikajace z Warunkéw Technicznych
wptywaja na uksztattowanie bryly budynku, a takze wielko$¢ powierzchni uzytkowej. Gesta zabu-
dowa naszych miast i zmniejszajaca sie liczba atrakcyjnych dziatek powoduja, ze deweloperzy de-
cyduja sie na wznoszenie budynkéw na dziatkach o skomplikowanych ksztattach. Architekci staraja
sie ,wycisng¢” jak najwiecej powierzchni z budynku, ktéry jest maksymalnie wpasowany w dziatke.
Pocienienie izolacji termicznej na wszystkich elewacjach budynku, nawet o niepozorne kilka centy-
metréw, daje dodatkowa powierzchnie na kazdej kondygnacji budynku, co przektada sie ostatecz-
nie na dodatkowe zyski inwestora.

Zastosowanie kotew Isolink™ typ F-S firmy Schock daje wiec wymierny i mierzalny efekt juz w fa-

zie koncepcyjnej inwestycji budowlane;j.

=] SCHOCK

Postaw na niezawodnos¢
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Kotwy fasadowe_ Schéck Isolink” wykonany z materiatu kompozytowego i wtékna szklanego, przeznaczony do mocowania
= e fasad wentylowanych. Dzigki niskiej przewodnosci cieplnej Schéck Isolink® jako ,,certyfikowany element
Schock Isolink®. domu pasywnego” zapewnia skuteczne oddzielenie termiczne fasady od konstrukcji budynku.

Schock Sp. z 0.0. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: +48 22 533 19-33 | www.schoeck.com

Schock Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy
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Elewacje - rozwigzania

Czym wykonczyc elewacje

Wybierajac materiat do wykonczenia elewacji, pierwsza rzecza, na jaka trzeba
zwrdci¢ uwage jest fakt, ze inaczej wykonuje sie elewacje w zaleznosci od
budowy $cian zewnetrznych, czyli dla scian jedno-, dwu- i tréjwarstwowych.
W s$cianach jednowarstwowych (bez ocieplenia) mozna zastosowac

gtadki tynk tradycyjny, a powierzchnie pomalowac lub pokry¢ tynkiem
cienkowarstwowym. W scianach dwuwarstwowych, czyli z warstwa ocieplenia
(styropian, wetna, XPS) stosuje sie zazwyczaj wykonczenie z tynkiem
cienkowarstwowym, rzadko z okladziny ceramicznej. W przypadku scian
trojwarstwowych, warstwe elewacyjng stanowi natomiast mur ostonowy,
najczesciej z cegly klinkierowej lub elementow wapienno-piaskowych
(silikatowych).

Obecnie wyprawy tynkarskie z grubowarstwowych, gtadkich tynkéw cementowych i cemento-
wo-wapiennych pojawiajg sie na elewacjach stosunkowo rzadko. Wynika to z faktu, ze w budyn-

kach mieszkalnych stosowane sg przede wszystkim $ciany dwuwarstwowe z warstwg ocieplenia.
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W zwigzku z tym gtadkie tynki znajdujg zastosowanie na wspomnianych we wstepie $cianach jed-
nowarstwowych, ewentualnie na budynkach gospodarczych czy nieogrzewanych garazach. Tynki
zacierane sg na gtadko, standardowo w kategorii lll, ale poprzez odpowiednia obrébke powierzchni
mozna tez uzyskac wyzszg kategorie. Po wysezonowaniu, ich powierzchnie mozna malowa¢ dowol-

nymi farbami fasadowymi, oklei¢ ptytkami ceramicznymi lub klinkierowymi.

- Tynki cienkowarstwowe

W poprzednim akapicie wspomniatem o powszechnym stosowaniu na elewacjach systemoéw ocie-
plen, w ktérych warstwa zewnetrzna sa tynki cienkowarstwowe. To obecnie najpopularniejsze roz-
wigzanie. W zaleznosci od spoiwa, tynki tego typu majg postac¢ suchej mieszanki do wymieszania
z woda (tynki mineralne) lub gotowej masy o konsystencji gestej pasty (tynki dyspersyjne). Tynki

réznigce sie rodzajem spoiwa, roznig sie rowniez wiasciwosciami i parametrami technicznymi — do-
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bierajac tynk do konkretnego budynku, warto zasiegna¢ porady sprzedawcy lub producenta. Tynki
mineralne produkowane s3 na bazie biatego cementu i wapna, stad sq ograniczone mozliwosci
ich barwienia - tylko na pastelowe barwy. Tynki dyspersyjne, sposréd ktérych mozna wyréznic
tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe i hybrydowe (bedace mieszaning spoiw), maja znacznie
szersze mozliwosci wybarwienia. W ofercie producentéw mozna znalez¢ nawet kilkaset koloréw,
w dowolnym odcieniu i stopniu nasycenia, od pastelowych po bardzo intensywne. Barwienie tyn-
kow w masie sprawia, ze w sytuacji miejscowego zarysowania lub uszkodzenia jego powierzchni nie
jest to widoczne. Tynki malowane, w ktérych odprysnie farba wygladaja w podobnej sytuacji mniej
estetycznie.

Tynki cienkowarstwowe umozliwiajg uzyskanie wyprawy tynkarskiej o fakturowanej powierzchni,
np. nakrapianej (baranek, kasza), drapanej (kornik lub rustyka), ewentualnie do dowolnego fakturowa-
nia. Tynk o fakturze nakrapianej charakteryzuje sie zawartoscia kruszywa o niewielkim zréznicowaniu
grubosci ziarna, dzieki czemu po zatarciu uzyskana powierzchnia jest jednolicie chropowata. Tynki dra-
pane zawieraja wiecej kruszywa wypetniajgcego, a mniej fakturujacego, co podczas zacierania powo-

duje uzyskanie gtadszej powierzchni z charakterystycznymi rowkami.
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- Farby

Sposobem na wykonczenie elewacji, zarébwno pokrytej tynkami tradycyjnymi, jak i tynkami cien-

kowarstwowymi, jest malowanie ich powierzchni. Do tego celu nalezy stosowac farby fasadowe,
najlepiej zawierajgce dodatki ograniczajace rozwdj grzybow i glonéw na elewacji. W przypadku wy-
konywania ocieplen, zgodnie z zaleceniami, nalezy unika¢ stosowania farb w ciemnych kolorach,
dla ktorych wspotczynnik odbicia $wiatta rozproszonego jest mniejszy niz 20%. Zalecenie to wynika
z faktu, iz duze powierzchnie elewacji pomalowane intensywnymi kolorami silnie nagrzewaja sie
pod wptywem promieni stonecznych. To z kolei moze powodowa¢ nadmierne naprezenia termicz-
ne wynikajgce z rozszerzalnosci materiatow pod wptywem nagrzewania i niebezpieczenstwo wy-
stagpienia spekan. Ciemne i intensywne kolory szybciej moga podlegac¢ uszkodzeniu pod wptywem
dziatania promieni UV, przez co trwato$¢ koloru jest mniejsza, a farba szybciej blaknie.

Posrdd farb fasadowych mozna wyréznic farby akrylowe, silikatowe, silikonowe oraz farby hy-
brydowe, bedace mieszaning roznych spoiw. Najnowoczesniejszym rozwigzaniem materiatowym

w zakresie farb elewacyjnych sa farby fotokatalityczne, kt6re dzieki nanotechnologii samoczynnie

0CzyszcCzajq sie z zabrudzen.

Fot. Farby Kabe
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- Oktadziny z ptytek

Ptytki ceramiczne, kamienne i klinkierowe mozna stosowac na elewacjach, rowniez ocieplonych, ale

pod kilkoma warunkami. Pierwszy z nich dotyczy odpowiednich parametrow samych ptytek - ich
ciezaru i nasigkliwosci. Drugi — sposobu montazu oktadziny, ktéry powinien by¢ bardzo staranny
- przestrzen pomiedzy ptytkami i podtozem musi by¢ w 100% wypetniona klejem. W przypadku
stosowania ptytek na ociepleniu zawsze konieczne jest wczes$niejsze dodatkowe zamocowanie ptyt
ociepleniowych do scian za pomoca tacznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym. Kotkowanie
wykonuje sie wowczas przez pierwszg warstwe siatki, a nastepnie zatapia w kleju druga warstwe
siatki. Zastosowanie ptytek pozwala uzyskac bardzo trwata elewacje, nie blaknaca pod wptywem

stonica, odporna na skazenia biologiczne (grzyby, algi) i mniej wrazliwg na uszkodzenia mechaniczne.

- Elementy drewniane

Wiele wspoétczesnych projektow doméw przewiduje miejscowe uzycie drewnianych elementéw na

elewacjach - takie potagczenie jest i oryginalne, i ciekawe wizualnie. Na elewacjach mozna jednak
stosowac tylko niektére gatunki drewna, gtéwnie egzotycznego, np. badi, ipo, proco, merbau
lub pochodzace z pétnocnych rejonéw ziemi - swierk skandynawski, modrzew syberyjski, cedr
kanadyjski. Drewno moze byc¢ zastosowane na elewacjach zaréwno bez ocieplenia, jak tez z ocie-
pleniem (trzeba sie liczy¢ z wiekszym stopniem skomplikowania wykonania ocieplenia). Czes¢ ocie-
plenia wykonywana jest tradycyjnie — metoda lekkg mokra, czes¢ natomiast metoda lekka sucha.
Producenci oferujg systemy montazu desek catkowicie niewidoczne od zewnatrz — na elewacji nie
sq widoczne gwozdzie ani tby wkretéw. Alternatywa dla drewna na elewac;ji s materiaty doskonale
imitujace naturalny wyglad i fakture desek — w postaci specjalnych naklejanych profili lub elemen-

tow odciskanych z gotowych szablonéw.

- Boniowanie i profile elewacyjne

Boniowanie pojawia sie na domach jednorodzinnych jako element dekoracyjny, np. na scianach po
obu stronach naroznikéw scian. Mozna je stosowac¢ zaréwno w przypadku elewacji ocieplonych,
jak i wykonczonych tynkiem tradycyjnym. W przypadku ocieplen uktad boni ksztattuje sie bezpo-
$rednio w warstwie styropianu, poprzez wycinanie bruzd, lub poprzez doklejanie dodatkowych,
cienszych ptyt styropianowych. W obu przypadkach konieczne jest jednak pracochtonne obrobie-
nie krawedzi za pomoca listew naroznikowych, siatki i kleju. Drugi sposob polega na wykorzysta-

niu uproszczonego boniowania - $ciana lub jej fragment jest dzielona na mniejsze pola poprzez
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Elewacje - rozwigzania

: Fot-Rheinzink

doklejenie cienszego styropianu i utworzenie w ten sposéb poziomych paséw. Podkreslenie tych
elementéw za pomoca bardziej intensywnego koloru daje ciekawe efekty estetyczne. Sposobem na
uzyskanie elewacji o oryginalnym wygladzie jest tez uzycie sztukaterii elewacyjnych z gotowych,

prefabrykowanych elementéw — gzymsow, obramowan okiennych itp.

- Elewacje w scianach tréjwartwowych

Konstrukcja $ciany tréjwarstwowej sprawia, ze rozwigzanie to jest sporadycznie stosowane podczas
remontéw — wymaga bowiem skomplikowanych zabiegéw wykonawczych zwigzanych m.in. z po-
szerzeniem fundamentéw i potagczeniem kotwami sciany ostonowej ze sciang nosnga. Nieco czesciej
takie rozwigzanie konstrukcyjne pojawia sie natomiast w przypadku budynkéw nowo wznoszo-
nych. Sciany trojwarstwowe wykonuje sie wowczas z cegly klinkierowej, ewentualnie z cegiet lub
ksztattek wapienno-piaskowych. Sciany z klinkieru sg kosztowe, ale zapewniajg bardzo elegancki
wyglad elewacji. Co wazne, wyzsza cena zapewnia rowniez bardziej trwatg i odpornag na czynniki
atmosferyczne elewacje.

Na elewacjach budynkéw mieszkalnych mozna tez stosowac inne materiaty, takie jak ptyty wtok-
no-cementowe, blache, panele z PVC imitujace cegte i oktadziny kamienne czy tez siding. Sa to
jednak rozwigzania bardziej niszowe i rzadziej spotykane w Polsce, ale warte uwagi ze wzgledu na
niebanalny wyglad elewacji i mozliwosci aranzacyjne. Wszystko zalezy od tego, jakim budzetem

dysponujemy i jaki efekt estetyczny chcemy osiggnac. Sebastian Czernik

ekspertbudowlanypl




Dia Profesjonalistow

IZOLACJE

IZOLACJE com pl

HNiezawodne
| e\e\r.tronat:qd:\a
\ akumulatotome

‘ | dla pmfesiona\\st.bw

c_

.
EPLA
DO




Artykut sponsorowany

Modny trend - cegta i beton na elewac;ji
oraz we wnetrzach

Wykonanie pieknej elewacji budynku, niezaleznie od tego, czy jest to dom
mieszkalny, biuro czy fabryka jest bardzo waznym akcentem konczacym
dzieto. Szeroka dostepnosc roznorodnych materiatéw, poczawszy

od gotowych tynkow, poprzez drewno, stal, szkto, kamien ceramike, beton,
az do réznego rodzaju zywic, paneli itd. daje ogromne mozliwosci wykonania
ciekawej i funkcjonalnej elewacji czy aranzacji wnetrza.

W Elkamino Dom zajmujemy sie produkcja réznego rodzaju ptytek sciennych, podtogowych,
tarasowych, schodowych i parapetowych. Ptytki s3 wykonane gtéwnie na bazie cementu,
w ofercie mamy takze kamienn dekoracyjny gipsowy. Znakomitej jakosci komponenty i duze do-

$wiadczenie w produkcji gwarantuje wysoka jakos¢ naszych produktow.
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- Ptytki jak stara cegta — witasciwosci i zastosowanie

Ptytki scienne to gtéwnie stylowe cementowe plytki Stara Cegta - jest to wzor starej orygi-

nalnej XIX-wiecznej cegly z charakterystycznymi wyztobieniami, rysami i ubytkami w strukturze

powierzchni. Zostaty one wykonane na bazie autentycznych ponad stuletnich cegiet, maja nieco
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wieksze wymiary niz obecnie produkowana cegta budowlana, co réwniez podkresla ich wiekowy
charakter.

Obecnie mimo rozwoju nauki takze w dziedzinie materiatow budowlanych i pojawieniu sie naryn-
ku wielu rozwigzan bazujacych na nowych, czesto syntetycznych materiatach, mamy do czynienia
z bardzo duzym zainteresowaniem naturalnymi i tradycyjnymi materiatami uzywanymi w budow-
nictwie od wiekoéw, typu drewno, kamien, beton, ceramika itp. Powoduje to, ze wielu inwestorow
szuka i stosuje tego typu materiaty takze na elewacje i do wykanczania wnetrz. Oferta naszej firmy

wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ptytki typu Stara Cegta dostepne sq w dziesieciu wersjach

: 5
B Wl &

kolorystycznych, od szarografitowej, poprzez m.in. bragzowa, bezowa, gotycka, az do biatej, a takze
wielu rodzajach: od ptaskich sciennych po narozne schodowe, parapetowe, podtogowe i tarasowe.
Ptytki majag grubos¢, zaleznie od rodzaju, 1,5 lub 3,5 cm. Sg przeznaczone na elewacje, tarasy, schody
zewnetrzne i do wykanczania wnetrz, $cian, podtdg, schoddéw i parapetow.

Schody czy taras z cegty, najlepiej zeby wygladaty na przynajmniej sto lat, ale tu pojawia sie prob-
lem, poniewaz wytozenie tarasu zwykfa cegta powoduje po niedtugim czasie uzytkowania wiele
problemow. Kruszenie sie, tzw. lasowanie, sprawia ze taras czy schody wygladaja Zle i niewygodnie

sie tez po nich chodzi. Ptytki produkowane w naszej firmie znakomicie rozwiazuja ten problem. S
€ p YIKI P ) q9Zujq p q
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bowiem odporne na warunki atmosferyczne, bardzo trwate, maja znacznie mniejszg grubosc i, co
najwazniejsze: wygladaja jak cegta, trudno uwierzy¢, ze to nie jest zwyczajna stara cegta.

Kamien elewacyjny i dekoracyjny, wzér skaty tupkowej z charakterystyczng wyrazna fakturag po-
wierzchni daje efekt przyjemnego i odprezajacego klimatu, a staranne wykonanie sprawia, ze po

utozeniu praktycznie nie widac tagczerh miedzy ptytkami.

Elkamino Dom Sp. J.

tel. 46 856 40 40, fax 22 724 42 25, mob. 509 477 770,
509477 779,602 292 707

Biuro i dziat sprzedazy:

ul. Srednia 33, 05-822 Milanéwek Elkamlno Dﬂm
e-mail: biuro@elkaminodom.pl, www.elkaminodom.pl \J
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Firma Elkamino Dom

ma bogate doswiadczenie w branzy

budowlanej, a szczegolnie w segmencie

materiatéow elewacyjno-dekoracyjnych. Naszym

flagowym produktem sg ptytki cementowe imitujace

stare budownictwo. Oferujemy wyroby podtogowe, tarasowe,

schodowe, parapetowe oraz cegly na sciane, ktore ciesza sie

szczegblnym zainteresowaniem. Proponujemy takze naszym Klientom ptyty
betonowe z betonu architektonicznego w réznych ksztattach i wymiarach.

Cegta na Sciane nadaje pomieszczeniu mocny i wyrazisty styl, a jednoczesnie niepowtarzalny klimat catemu pomieszczeniu. Wszystkie
nasze wyroby odznaczaja sie wysokim stopniem estetyki, co zawdzieczajg wykorzystaniu najlepszych materiatéw oraz stosowaniu
restrykcyjnych norm na etapie produkgji.

Cegfa dekoracyjna jest dostepna w réznych wariantach kolorystycznych. Proponowane przez nas wyroby doskonale wpisuja
sie we wspofczesne style architektoniczne oraz design wnetrz. Stara cegta oraz beton architektoniczny idealnie komponuja sie
z industrialnym stylem, nowoczesna architekturg i minimalistycznym wnetrzarstwem. Tworza klimatyczne przestrzenie o unikalnym
wygladzie i wyjatkowej estetyce. Sg one odporne na mréz, promienie UV i inne czynniki zewnetrzne, dzieki czemu moga Panstwo
cieszyc sie ich uzytkowaniem przez wiele lat. Poprawiajg takze wiasciwosci termoizolacyjne budynku i s przyjazne dla otoczenia.

Zapraszamy na naszg strone www.elkaminodom.pl
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Ocieplanie scian

Systemy ocieplen ETICS - sposob na trwata

i estetyczna elewacje

Technologia ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite System), znana
u nas rowniez pod nazwami BSO, a takze metoda lekka mokra, jest obecnie
najpopularniejsza metoda ocieplania budynkow. Producenci systemow ocieplen
stale unowoczesniaja swoje wyroby, aby byly one jak najbardziej trwate,
funkcjonalne i estetyczne. Zwiekszaja trwalos$¢ wypraw tynkarskich, aby byty one
jeszcze bardziej odporne na czynniki zewnetrzne. Stosujg zabiegi op6zniajace
procesy starzenia, brudzenia, powstawania skazenia mikrobiologicznego
(glondéw, grzybow), uodparniania sie na promieniowanie UV i podczerwone.
Zwiekszajac odpornosc systemow ocieplen na uderzenia, podnosi sie znaczaco
range tej metody izolacji $cian, jeszcze do niedawna uznawanej za podatng

na zniszczenia mechaniczne. Nowoczesne rozwigzania technologiczne ETICS
skutecznie zmienity te opinie.

echnologia ETICS polega na zamocowaniu do powierzchni $cian od zewnatrz warstwowego
Ti zespolonego uktadu/zestawu materiatow, tzw. systemu ocieplen, sktadajacego sie z materiatu
termoizolacyjnego przymocowanego do podtoza (styropianu, wetny mineralnej, ptyt poliuretano-
wych, fenolowych itp.) oraz warstw wierzchnich, zabezpieczajacych termoizolacje, i wykonczenio-
wych. Sciany w klimacie chtodnym ociepla sie, aby eliminowa¢ straty ciepta, w cieptym za$, aby
zabezpieczac przed przegrzaniem pomieszczen. Zawsze jednak technologia ETICS niesie wraz z izo-
lacjg termiczng rowniez estetyczne wykonczenie elewacji. Ta uniwersalna funkcjonalnos¢ czyni te
technologie ekonomiczna, a wiec bardzo popularna. Skala realizacji jest dzi$ ogromna - rocznie
wykonuje sie tylko w Polsce kilkadziesigt milionéw metrow kwadratowych takich ocieplen, stano-

wigcych docieplenia budynkéw istniejgcych oraz ocieplenia nowo budowanych.

- Od czego zalezy trwatos¢ systemu ocieplen?

Trwatosc¢ systemu ETCIS to przede wszystkim odpornos¢ elewacji na czynniki atmosferyczne i srodo-
wiskowe, a takze uszkodzenia mechaniczne, i zalezy od kilku czynnikéw. Szczegélnie istotne sg: stan
i warunki wykonania (montazu) systemu ocieplen, rodzaj i jakos¢ uzytych materiatow oraz warunki
ekspozycji i uzytkowania elewacji. Wszystkie te czynniki sa wazne, ale ostatni z nich — prawidtowe
uzytkowanie - czesto jest kompletnie niedoceniany. Nawet najlepiej wykonane ocieplenie rzadko

moze sie oprzec¢ aktom wandalizmu. Mozna jednak przedtuzy¢ zywotnos¢ ocieplenia, jesli w tak
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specyficznych miejscach elewacji, jak wejscia do budynkéw wielorodzinnych, szkét, urzedéw czy
jak dostepne z poziomu terenu czesci cokotowe, przyziemia, obszar parteru, przejscia pod budynka-
mi, wreszcie $ciany od strony boisk i placow zabaw, potozy sie nacisk na podwyzszenie odpornosci
mechanicznej. Aby to osiggna¢, przed laty stosowano najczesciej podwdjng warstwe siatki z wtdk-
na szklanego w warstwie zbrojacej systemow, zas do bardziej wyrafinowanych sposobéw nalezato
stosowanie jako dodatkowej tzw. siatki pancernej (jej masa powierzchniowa i wytrzymatos¢ byty
znaczaco wyzsze od typowych siatek stosowanych w ociepleniach) lub zastosowanie do wykonania

warstwy zbrojonej w miejsce tradycyjnych zapraw specjalnej, gotowej masy klejowej. Innym roz-

Fot. SSO

wigzaniem byto wyodrebnienie obszaréw narazonych na uszkodzenia za pomocg innej kolorystyki
albo cofniecie wzgledem lica reszty elewacji, co znaczgco utatwiato wymiane uszkodzonego obsza-
ru, bez widocznych miejsc potaczen i zarysowan. Utatwiato tez takie zabiegi naprawcze, jak prze-
malowanie elewacji na inng barwe, potozenie nowego tynku itp. Czesto tez po prostu ograniczano
dostep do sciany za pomocg ogrodzen i barier, rzedow krzewéw czy przydomowych ogrédkow.
Jednak zadna z tych metod nie gwarantowata petnej ochrony elewacji przed uszkodzeniami. Dlate-
go coraz bardziej popularne staja sie w Polsce (znane wczesniej na rynkach zagranicznych) systemy

ociepleniowe o podwyzszonej odpornosci udarowej, czyli odpornosci na uderzenia.

ekspertbudowlanypl
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Ocieplanie scian

Obecnie w naszym kraju, tak samo jak w catej Unii Europejskiej, wymagania dotyczace odporno-
$ci ocieplenia na uderzenie sa skategoryzowane i zdefiniowane co do metod badania. Odpornos¢
na uderzenia kompletnego systemu ocieplen ETICS okresla sie trzema kategoriami. Nie wchodzac
w szczegotowa analize interpretacji wynikdw badan, mozna szacowaéd, ze w najnizszej kategorii
[l chodzi o odpornos¢ systemu na tzw. przebicie przy uderzeniu ciatem twardym (metalowa kula
o okreslonej wadze) z energia 3 J (dodac nalezy, ze dopuszcza sie koliste spekania warstw wierzch-
nich). Kategoria |, najwyzsza, stawia wymagania braku uszkodzenia ocieplenia przy uderzeniu cia-

tem twardym z energia 10 J. Kategoria Il obejmuje odpornosci systeméw ocieplen na uderzenia

znajdujace sie pomiedzy Il a | kategoria.

Fot. 1-4. Wyprawy zewnetrzne imitujgce: tynk akrylowy — imitacja cegty recznie formowanej (1), tynk akrylowy — imi-
tacja cegty (2), tynk mozaikowy — imitacja granitu (3), tynk mozaikowy - imitacja piaskowca (4) Fot. SSO

Dzi$ producenci materiatéw do ocieplen poszli jeszcze dalej — na rynku sg juz systemy ocieplen
o odpornosci na uderzenia z energia stu kilkudziesieciu J (dzuli), wytrzymujace uporczywe ude-
rzenia dorostego mezczyzny za pomocg mtotka stalowego o wadze 1 kg, bez przebicia warstw ze-
wnetrznych i zniszczenia tynku. Takg odpornos¢ uktadu ociepleniowego otrzymuje sie najczesciej
poprzez zestawienie specjalnie dobranych warstw zewnetrznych, zaréwno zbrojonych, jak i tynkar-
skich. Wygladem i gruboscia warstw takie ocieplenie nie rézni sie istotnie od standardowego. Naj-
wyzsze odpornosci na uderzenia otrzymuje sie przy zastosowaniu elastycznych, bezcementowych
mas zbrojacych (dyspersyjnych) lub cementowo-dyspersyjnych, wzmacnianych réznego rodzaju

wtoknami. Funkcje zbrojenia zasadniczego w warstwach zbrojonych petnia zatopione w masach
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klejacych pojedyncze siatki lub uktady siatek (przewaznie podwojne warstwy) z wtékna szklanego.
Masa powierzchniowa takich standardowych siatek z wtdkna szklanego miesci sie w przedziale od
145 do 190 g/m?, a tzw. siatki pancerne zawierajg sie w przedziale od 240 nawet do 500 g/m?.
Wykonczeniowe tynki zewnetrzne musza by¢ kompatybilne z taka warstwa zbrojong, powinny wiec
charakteryzowac sie wysoka elastycznosciag w czasie oraz wysoka przyczepnoscia. Takie parametry za-
pewniajg wspotprace tych elementéw systemu ocieplen, bez rozwarstwiania sie pod wptywem dziatania
silnych uderzen powodujacych odksztatcenie. Okazuje sie paradoksalnie, ze zwiekszona grubos¢ war-

stwy zbrojacej przy zastosowaniu klejéw wysoko elastycznych wcale nie musi przetozy¢ sie na jej wyzsza

odpornosc¢ na uderzenia, co do tej pory sprawdzato sie w ociepleniach z warstwami zbrojonymi z klejéw

Fot. 5-8. Innowacyjne wyprawy zewnetrzne: efekt betonowej sciany wylewanej w szalunku (5), tynk dekoracyjny z dodat-
kiem ptatkdw naturalnej miki (6), efekt drewna (deski) (7), efekt blachy (farby metaliczne) (8) Fot. SSO

mineralnych (cementowych). Optymalne grubosci warstw zbrojonych zalezg gtéwnie od rodzaju mas
klejacych oraz zastosowanych siatek zbrojacych, nieco mniej natomiast od rodzaju materiatu termoizo-
lacyjnego oraz wypraw tynkarskich, i moga by¢ inne dla réznych systeméw. Trzeba wiec zwracac¢ uwage
na podawang przez producenta informacje, przy jakiej grubosci warstw uktad ociepleniowy uzyskuje
deklarowane wytrzymatosci na uderzenia.

Pozadana cecha wyprawy tynkarskiej, szczegolnie w obszarach przyziemia, jest odpornosé na mycie
— ta whasciwosc nie jest, niestety, przedmiotem ani wymagan stawianych tynkom, ani nie sprecyzowa-

no formalnie metody badania tej cechy, cho¢ nietrudno sie przekona¢, ze to wazna sprawa.

ekspertbudowlanypl




Ocieplanie scian

Wielu producentéw systemow ocieplen rekomenduje mozliwos¢ mycia ocieplonej fasady w cza-
sie jej eksploatacji. Czesci cokotowoparterowe budynku, oprécz podatnosci na uderzenia, narazone
sq przeciez takze na dziatanie zabrudzen, np. od odbijajacej sie od podtoza wody, oddziatywania
dotyku ludzi, zwierzat domowych itp.

Zazwyczaj tak duzej odpornosci mechanicznej czy odpornosci na mycie nie potrzeba na catej
powierzchni elewacji budynku, dlatego producenci systeméw proponujg kilka wariatow rozwigzan
o okreslonej gradacji odpornosci na uderzenia. Od tego zalezy réwniez zuzycie i rodzaj materiatow.
Dobrym zwyczajem jest, wspomniane juz wczesniej, architektoniczne ,odciecie” czy tez wyodreb-
nienie obszaréw elewacji ocieplonych systemami o podwyzszonej odpornosci udarowej. Takie dzia-
tanie jest tym bardziej zasadne, ze warstwy wykonczenia zewnetrznego ETICS w poszczegdlnych
obszarach elewacji majg przewaznie nie tylko zréznicowany kolor, jak przed laty, ale czesto tez zr6z-

nicowana strukture, a nawet sg réznego rodzaju.

- Wykonczenia elewacji

Warstwe wykonczeniowg ocieplenia ETICS moga z powodzeniem stanowi¢ ptytki ceramiczne,
w tym klinkierowe czy gresowe, a takze kamienne. Takie rozwigzania majg Aprobaty Techniczne,
a ich odpornos¢ na uderzenia zalezy gtéwnie od odpornosci oktadziny zewnetrznej. Zwazajac na
wiasciwosci wymienionych ptytek, mozna wnioskowa¢, ze majg one relatywnie niskg odpornosc¢ na
oddziatywania mechaniczne o charakterze dynamicznym (nagte, energiczne uderzenia punktowe
twardymi przedmiotami), ale obcigzone statycznie (np. powolny nacisk) oraz na Scieranie i mycie
moga wykazac bardzo wysoka odpornosc. Plytki gtadkie i szkliwione tatwo sie myje, sg wysoce od-
porne na przebarwienia, czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV. Nalezy jednak pamieta¢, ze
ptytki sg przewaznie mocowane wyfacznie na zaprawach lub masach klejacych i spoinowane. Od
doktadnosci i trwatosci tych potaczen zalezy wiec funkcjonalnos$¢ oktadzin, ktérych ciezar jest nie-
bagatelny, gdyz siega¢ moze nawet kilkudziesieciu kilogramoéw na 1 m2. Dlatego tez nalezy zawsze
bra¢ pod uwage skutki ewentualnego odpadniecia ptytki od podtoza. Ze wzgledu na bezpieczen-
stwo uzytkowania takiej elewacji nalezy pamietac, ze stosowane okfadziny nie powinny przekra-
cza¢ zdefiniowanych przez producenta i podanych w Krajowej Ocenie Technicznej (poprzednio -
Aprobacie Technicznej) wymiaréw zaréwno ptytek, jak i wielkosci spoin. Ma to kluczowe znaczenie
dla bezpiecznego odprowadzania pary wodnej, kompensaty naprezen termicznych, co zapobiega
ewentualnemu odspajaniu sie oktadziny.

Optymalnym sposobem rozwigzujagcym wiele potencjalnych probleméw jest zastosowanie pty-

tek z tworzyw sztucznych imitujacych cegte — majg niewielkie wymiary, i jako pojedynczy element
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matg wage, szeroka spoine stanowiaca nierzadko nawet 1/5 powierzchni przykrytej ptytkami w re-
gularnie rozmieszczona na elewacji.

Wierng imitacje cegty licowki mozna uzyskac rowniez przy uzyciu cienkowarstwowych tynkéw réz-
nie fakturowanych powierzchniowo, w szerokiej gamie kolorystycznej. Bardzo popularne w ostatnich
latach jest réwniez uzyskanie na elewacjach, przy uzyciu tynkéw cienkowarstwowych, efektu drewna,
a w zasadzie desek. Strukture, czyli gtebokosc i przebieg ustojenia, odwzorowuje sie za pomoca specjal-
nych odciskéw silikonowych lub stempli. Kolorystyka i cieniowanie odzwierciedla efekty popularnych
na rynku lakierobejcy, pozwala na uzyskanie efektu drewna postarzonego. Skoro imitacja drewna nie
jest problemem, to i kamienia réwniez - rynek deweloperski podbijaja ostatnio wykonczenia imitujace
struktury kamieni o fakturach chropowatych (natryskowe) i gtadkich, réwniez z dodatkiem naturalnej
miki, skrzacych w promieniach storica czastek mineratéw lub szkfa, imitacje ptyt kamiennych oddziela-
nych boniami, a nawet imitacje blachy z farbg metaliczna, cho¢ uzyskanie tego ostatniego efektu ma
pewne ograniczenia realizacyjne zwigzane z koniecznoscia uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni, jak
blacha, co nie jest fatwe.

Jak wida¢, wiele zdarzyto sie w technologii ocieplania ETICS w stuzbie trwatosci, estetyki i funk-
cjonalnosci. Ksztattowanie elewacji zyskato nowe formaty. Doswiadczenie producentéw oraz oczeki-
wania architektow znalazty wspdlny mianownik na rzecz wygladu naszego otoczenia oraz odbiorcy
rozwigzan ociepleniowo-elewacyjnych, ktérym moze by¢ kazdy z nas. Zwieksza sie trwatos¢ wypraw
tynkarskich, czyni sie je jeszcze bardziej odpornymi na czynniki zewnetrzne. Stosuje sie zabiegi op6z-
niajgce procesy starzenia, brudzenia, powstawania skazenia mikrobiologicznego (glony, grzyby),
uodparnia sie na promieniowanie UV i podczerwone. Zwiekszajac odpornos¢ systemow ocieplen
na uderzenia, podnosi sie znaczaco range tej metody izolacji scian, jeszcze do niedawna uznawanej
za podatna na zniszczenia mechaniczne. Nowoczesne rozwigzania technologiczne ETICS skutecznie
zmienity te opinie.

mgr inz. Pawetl Gaciek, Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen (SSO)
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Inteligentne farby dopasowane Sto
do indywidualnych wymagan

Intelligent Technology

Zaawansowane technologie spowodowaly, ze farba to obecnie co$ wiecej
niz tylko kolor. To takze wiele cennych wlasciwosci i funkcjonalnosci. Nowa
generacja farb elewacyjnych Sto 1Q - Inteligent Technology wyroéznia sie
maksymalnym zakresem ochrony powierzchni, wytrzymatoscia, stabilnoscia
koloru i trwatoscia. Nadaja rowniez dodatkowe wlasciwosci pokrywanym
powierzchniom, co jest niewatpliwa wartosciag dodana tych produktow.
Kolor nie jest juz najwazniejszym kryterium wyboru farby. Inteligentne
farby elewacyjne sq przede wszystkim dlugoterminowa inwestycja, a dzieki
ulepszonym wiasciwosciom znacznie przewyzszaja tradycyjne produkty.

- StoColor Dryonic. Elewacja zawsze sucha
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Standardowa farba elewacyna SteColor Dryonis

Farba elewacyjna StoColor Dryonic® zapew-

nia szybkie wysychanie gromadzgcej sie na
elewaciji wilgoci pochodzgcej z deszczu, rosy
i mgty. Dzieki wykorzystaniu zasad bioniki farby te trwale chronig elewacje przed algami
i grzybami bez koniecznosci stosowania biobdjczej warstwy ochronnej. W efekcie uzyskujemy

suchg elewacje, ktéra na dtugo zachowuje piekny wyglad.

- StoColor Lotusan. Dtugotrwaty efekt samooczyszczania
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Wysuniete okapy jako ochrona elewacji nie cieszg sie popularnoscig gtownie ze wzgledéw
estetycznych. Jak jednak inaczej ochroni¢ powierzchnie elewacji przed zanieczyszczeniem?
Farby elewacyjne StoColor Lotusan i StoColor Lotusan G wykazujg wyjgtkowe wtasciwosci
fizyczne dzieki zastosowaniu unikalnej i opatentowanej technologii Lotus-Effect®. Wykorzy-
stano w niej naturalne mechanizmy samooczyszczania sie lisci lotosu (tzw. efekt lotosu). Ten
sam efekt powoduje zdolnos¢ powierzchni elewacji do samooczyszczania sie, a dzieki regu-
lacji wilgotnosci chroni jg przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Elewacja pozostaje

dtuzej czysta i piekna.

- StoColor X-black. Ochrona ciemnych elewacji
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Ciemny kolor powoduje dodatkowe nagrze-
wanie elewacji, a tym samym ryzyko powsta-
nia spekan lub deformacji. Z tego powodu
unika sie stosowania ciemnych odcieni na fa-
sadach. Farba elewacyjna StoColor X-black,
ktéra bardzo dobrze odbija promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR), sprawia,
ze wzrost temperatury elewacji pod wptywem promieniowania stonecznego nie przekracza
bezpiecznego poziomu 70°C. Jest to mozliwe za sprawg innowacyjnych pigmentéw, ktére od-
bijajg znaczng ilos¢ promieni stonecznych. Zastosowanie farby StoColor X-black znosi wiec
ograniczenia w wyborze koloru elewacji i nawet intensywne, ciemne kolory mogg by¢ bez-

piecznie stosowane.

- StoPhotosan Color. Oczyszczanie powietrza

Stale rosngcy ruch samochoddw czy nieustanny rozwoj przemystu majg negatywny wptyw nie

tylko na stopien zanieczyszczenia powietrza czy nasze zdrowie, ale tez na kondycje samych
budynkéw. Odpowiedzig na te sytuacje jest aktywna farba StoColor Photosan, ktéra poddana

StoColor Photosan - dzialanie
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dziataniu promieni UV oraz $wiatta widzialne-
go uruchamia proces fotokatalizy. Oznacza
to, ze osadzajgce sie na powierzchni elewacji
tlenki azotu przeksztatcane sg w niegrozne,
tatwo rozpuszczalne azotany, ktére nastepnie
sptukiwane sg z powierzchni budynku przez
zwykte opady atmosferyczne.

Co istotne, wraz z uptywem czasu nie ma-
leje skutecznosc¢ powtoki StoColor Photosan,

a powietrze jest caty czas efektywnie oczysz-
czane z niebezpiecznych substancji.

www.sto.pl Budowac swiadomie.
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StoFlexyl o

Skuteczna hydroizolacja

StoFlexyl

Zaprawa do hydroizolacji i uszczelnien przeciwwodnych

ochrona strefy cokotowe] przeciw podcigganiu kapilarnemu wody z gruntu

izolacja pionowa $cian fundamentowych

izolacja pod ptytki ceramiczne na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych: tazienki, pralnie
izolacja pozioma podtdg piwnic

uszczelnienie zbiornikdw wody pitnej i oczyszczalni $ciekéw (woda pod cisnieniem)

zaprawa klejaca ptyt ociepleniowych

uszczelnienie korony murdw, nakryw i czapek kominowych

izolacje poziome przy ogrodzeniach z klinkieru

izolacja poziomych wystepow murow bez obrobek blacharskich (detale architektoniczne)

Wysoka odpornos¢ chemiczna: srodowisko XA3

Wytrzymuje napor 50m stupa wody

Wiecej na temat systemow i produktéw Sto na www.sto.pl Budowac éwiadomie.
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Ocieplanie scian

Jak wybrac system ocieplenia,

aby cieszyc sie trwala i piekna elewacja

Trwatos¢ eksploatacyjna systemow ETICS to okres, przez jaki system

ocieplen prawidtowo funkcjonuje na elewacji, nie wymagajac naprawy

lub wymiany. Parametr ten bedzie oczywiscie wypadkowa poprawnosci
rozwigzan projektowych, jakosci prac przy instalacji systemu, jego cech
technicznych oraz zabiegow eksploatacyjnych, ktére powinien przeprowadzac
juz sam uzytkownik. W tym artykule skupimy sie wytacznie na parametrach
technicznych systemu, zaktadajac, ze zostat on prawidtowo zainstalowany i nie
wnosi sie uwag co do sposobu jego eksploatacji.

Na jakie parametry zwraca¢ uwage przy wyborze systemu
ocieplen?

Trwatos$¢ eksploatacyjna powinna by¢, obok ceny, najwazniejszym elementem analizowanym przez
przysztego uzytkownika przed zakupem systemu ocieplenia. System posiadajacy te ceche na dzie-
sigtki lat zapewni estetyczna elewacje, niewymagajaca kosztownych prac naprawczych.

Strony internetowe, karty techniczne produktéw i broszury informacyjne petne sg rozmaitych
parametrow mniej lub bardziej technicznych, ktérymi producenci oraz handlowcy starajg sie za-

checi¢ klientéw do kupna takiego, a nie innego rozwigzania. Jak analizowac te informacje? Czy

!
P e
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wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla systemu A wyzszy 0 0,02 m w stosunku do systemu B jedno-
znacznie wskazuje ten pierwszy? Czy pojawiajace sie w specyfikacjach technicznych wymagania do-
tyczace definiowanej gestosci nasypowej produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen, czy
tez zawartosci widkien lub koloru zaprawy klejacej moga w jakikolwiek sposéb wptywac na finalng
trwatos¢ eksploatacyjng systemu? Jakimi kryteriami sie kierowa¢, aby dokona¢ dobrego wyboru?

Najwazniejsze parametry decydujace o trwatosci eksploatacyjnej systemow ocieplen to:

m Elastycznos¢ systemu definiowana jako jego odpornos¢ na oddziatywanie skrajnych wa-
runkow eksploatacyjnych w diugotrwatych testach symulacyjnych. Badania takie przeprowa-
dza sie zgodnie z wymaganiami wytycznych ETAG 004 - w komorach klimatycznych na $cianach
wielkogabarytowych, na ktorych instalowane sg systemy ETICS. Co godzine sciany poddawane sg
oddziatywaniu gwattownych zmian temperatury (poczatkowo w zakresie od 15 do 70°C, nastepnie
w przedziale od -20 do 50°C). Dodatkowo sciany rozgrzane do 70°C zraszane sg zimng wodg, co
moze powodowac tworzenie sie mikrorys. Systemy, ktore przejda takie badanie symulacyjne, gwa-
rantujg trwatos¢ eksploatacyjng przez minimum kilkanascie lat. Dowodem na pomysine przejscie
tego typu testéw jest uzyskanie dla produktu Europejskiej Oceny Technicznej. Systemy posiadajace
wytgcznie krajowa certyfikacje nie sa poddawane tego rodzaju wyrafinowanym eksperymentom.

m Nasiagkliwos¢, czyli zdolnos¢ do absorp-
¢ji wody. Nasigkliwos¢ w duzej mierze zalezy
od rodzaju zastosowanej warstwy wierzchniej
systemu, czyli wyprawy tynkarskiej lub — w przy-
padku pokrycia tynku farba elewacyjnag - od typu
powtoki malarskiej (do wyboru sg m.in. produk-
ty akrylowe, silikatowe, silikonowe). Wyprawy
o wysokiej nasigkliwosci beda sie charakteryzo-

waty przede wszystkim tym, ze juz po niewiel-

kich opadach deszczu na powierzchni fasady —

Sciana testowa ETAG 004 po testach w komorze klima-
pod wptywem wilgoci — pojawia sie natychmiast  tycznej Fot. 550

zmiany koloru. Co wiecej, przebarwienia te beda

dos¢ dtugo wysychac¢ po ustaniu opadow. Na-
sigkliwos$¢ warstwy wierzchniej prowadzi jednak
nie tylko do defektow estetycznych, ale ma duzo

powazniejsze znaczenie dla trwatosci eksploa-

tacyjnej systemu. Wyprawa przyjmujaca wilgoc T S R
Pomiar szerokosci rys po badaniu w komorze klimatycz-
nej za pomocy szczelinomierza po wydtuzonym procesie
sprzyjajacych warunkach pogodowych (deszcz, starzenia Fot. 550

jest narazona na tzw. korozje mrozowa. W nie-
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a ; £=
Porazenie biologiczne wyprawy tynkarskiej widziane Porazenie biologiczne wyprawy tynkarskiej w miejscu
pod mikroskopem, na zdjeciu rozwéj kolonii alg wystepowania trwatego zacieku spod obroébki blachar-
Fot. 550  skiej podokiennika Fot. SSO

a nastepnie mroz) taka powierzchnia podlega oczywistym procesom korozji strukturalnej w wyni-
ku oddziatywania cisnienia zamarzajacej wody. Parametr ten ma réwniez niebagatelne znaczenie
z uwagi na osadzanie sie drobnych czasteczek kurzu, zarodnikéw grzybow itp. na elewacjach. Tyn-
ki i farby fasadowe tatwo absorbujace wilgo¢ sa mniej odporne na zabrudzenia i zanieczyszczenia
strukturalne, nie tylko powierzchniowe, ale tez wnikajace w gtab, np. wraz z woda opadowa.

B Odpornosc¢ na porazenie biologiczne, czyli na rozwdj grzybow, plesni oraz alg na po-
wierzchni fasad. Stopien zabezpieczenia fasad przed rozwojem mikroorganizméw nie znalazt sie
w zadnych wymaganiach prawnych dotyczacych systeméw ETICS. Nie oznacza to bynajmniej, ze
systemy ocieplen s3 pozbawione tego typu zabezpieczen. Kazdy z producentédw powinien stoso-
wac dwa typy biocyddéw: tzw. in can — zabezpieczajacych produkty ptynne w opakowaniu na czas
przechowywania oraz preparatéw aktywnych powtokowo, chronigcych powierzchnie fasad juz po
aplikacji produktu. Istotna jest nie tyle sama zawartos¢ biocydéw w produkcie, ile ich rodzaj - gwa-
rantujacy skutecznos¢ ochrony. Warto podkresli¢, ze w zaleznosci od sktadu chemicznego gotowej

mieszaniny produkty bedg wymagaty ré6znego stopnia zabezpieczenia przed mikroorganizmami,
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z uwagi na rézng wartos¢ pH, ktéra stanowi bariere dla rozwoju tych form zycia biologicznego.
Rézne rodzaje tynkéw o réznym pH (np. silikatowe > 10, akrylowe >7), beda sie charakteryzowaty
skrajnie r6zna odpornoscig w tym zakresie. Biocydy zawarte w produktach fasadowych podlegaja
ciaglym procesom wymywania, dlatego waznym elementem wptywajacym na trwatosc eksploata-
cyjna systemow jest okres, przez jaki Srodki wykazuja sie rzeczywistg skutecznoscia.

Trzeba tez ocenic stopien nasigkliwosci wyprawy tynkarskiej, gdyz wilgo¢ sprzyja rozwojowi mi-
kroorganizmoéw. Wszelkie produkty, ktére zawierajg informacje o dziataniu antygrzybicznym itp.,
powinny posiada¢ pozwolenie ministra zdrowia na obrét produktem biobdjczym. Informacje taka
nalezy umiesci¢ na opakowaniu produktu. Pozwolenie wydawane jest na podstawie badan mikro-

biologicznych potwierdzajacych skutecznos$¢ badanego wyrobu w zakresie zwalczania mikroorga-

nizmow i zabezpieczenia powierzchni fasady w trakcie eksploatacji. Warto zatem zwréci¢ uwage na

odpowiednie zapisy na opakowaniach produktéw budowlanych.

B Odpornosc¢ systemu na uderzenie. Eksploatowane fasady, w zaleznosci od typu obiektu
i jego lokalizacji, podlegajg w ré6znym stopniu zagrozeniu polegajagcym na mozliwosci trwatego
uszkodzenia systemu ocieplen w wyniku np. uderzenia pitkg czy innym twardym przedmiotem.
Wytrzymatos¢ wyrobow sprawdza sie badaniach laboratoryjnych. Na przyktad tzw. test kuli, ktory
polega na analizie ewentualnych peknie¢ na powierzchni tynku, tworzacych sie w efekcie uderzen
kula stalowa o okreslonej masie, uderzajaca z r6zng energia. Klasyfikacja odpornosci na uderzenia
ma trzy zakresy od Il do I. Najbardziej trwate sg systemy klasy I.

Przytoczone parametry na tle wielu pozostatych charakteryzujacych system ocieplen wydajg sie
by¢ najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika, gdyz zapewniajg bezawaryjng prace systemu na
elewacji oraz piekny wyglad fasad na dtugie lata. Warto zatem, wybierajac system, zwréci¢ uwage
nie tylko na jego cene, ale tez przeanalizowac kryteria techniczne.

dr inz. Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen
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Systemy ocieplen Knauf - najlepiej
zabezpieczamy elewacje

- Dom ciepty zimg i chtodny latem

Dobrze ocieplony dom to gwarancja oszczednosci w rodzinnym budzecie

oraz komfort termiczny zimg i latem. Ocieplenie domu polega na wyko-
naniu warstwy izolacyjnej z wykorzystaniem styropianu lub wetny mineralnej, ktéra chroni wne-
trze domu przed wychtodzeniem, gdy temperatura za oknem spada i przegrzaniem w upalne
dni. Warstwg dekoracyjna w systemie ocieplen jest tynk, ktéry nadaje estetyczny wyglad elewacji
i chroni warstwe izolacyjng przed zniszczeniem pod wptywem dziatania niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych.

Ocieplenie chroniprzed wahaniamitemperatury w budynku, promieniowaniem UV, tworzy odpo-

wiedni mikroklimat w pomieszczeniach, co ma pozytywny wptyw na samopoczucie uzytkownikéw
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budynku. Wtasciwy klimat to nie tylko stosowna temperatura, ale réwniez wilgotno$¢ powietrza

wewnatrz budynku. Najbardziej optymalna i komfortowa dla cztowieka wilgotnos$¢ powietrza to
40-60%, przy temperaturze 19-22°C. Uzyskanie takich parametréw zalezy w gtéwnej mierze od

wiasciwego wyboru izolacji cieplnej budynku.

- Ocieplenie domu - inwestycja na lata

Knauf oferuje kompleksowe systemy ocieplen $cian zewnetrznych ETICS, z zastosowaniem ptyt izo-
lacyjnych ze styropianu — Knauf Thermo oraz wetny mineralnej - Knauf Thermo W. Systemy ocieplen
Knauf moga by¢ stosowane do nowych i starych nieocieplonych budynkdéw, a takze do termorenowa-
¢ji budynkéw ocieplonych niedostatecznie. Systemy Knauf Thermo i Knauf Thermo W spetniaja naj-
wyzsze standardy jakosci, sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska oraz posiadaja aprobate techniczna.
Zastosowanie systemow ocieplen Knauf gwarantuje:

obnizenie kosztéw eksploatacji budynku,

odpowiedniag warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta,

zapobieganie nadmiernemu przegrzewaniu sie pomieszczen w upalne dni,

stabilny i optymalny klimat wewnatrz budynku,

izolacje akustyczng $cian zewnetrznych,

ochrone elewacji przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

estetyczny wyglad elewacji.

- Elementy systemoéw ocieplen Knauf

Knauf Thermo. System Knauf Thermo sktada sie z ptyt styropianowych jako materiatu termoizola-

cyjnego oraz warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej. Wierzchnia warstwe

KNAUF THERMO NA STYROPIANIE KNAUF THERMO W NA WEENIE MINERALNE)J

1. Knauf Klej z widknem
KZW 700

2.Wetna

3. Knauf Siatka zbrojaca

4. Knauf Klej zbrojony
z widknem KZW 700

5. Knauf Podktad pod
tynk

6. Knauf Tynk

1. Knauf Klej do styropianu
KS 300 lub Knauf
Speedero

2. Styropian

3. Knauf Siatka zbrojaca

4. Knauf Klej do zatapiania
siatki K 600 lub KZW 700

5. Knauf Podktad pod tynk
6. Knauf Tynk
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stanowig tynki dekoracyjne. System ociepleh Knauf Thermo z warstwg izolacyjng ze styropianu to
proste, a zarazem ekonomiczne rozwigzanie. System moze by¢ stosowany wszedzie tam, gdzie wy-
magana jest wysoka izolacyjnos¢, a jednoczesnie wazng role przy wykonywaniu ocieplenia odgry-

wa aspekt kosztowy. Knauf Thermo to trwate rozwigzanie na lata.

Pamietaj! Bardzo wazne jest zastosowanie petnego
systemu ocieplen Knauf — czyli kompletu produktéw
od jednego producenta. To gwarancja, ze system be-
dzie spetniat okreslone, deklarowane parametry izo-
lacyjnosci termicznej, potwierdzone aprobaty tech-
niczng i udzielang gwarancja. Wybierajac rozwiagzanie
od jednego producenta, mamy pewnos¢, ze system
bedzie prawidtowo funkcjonowat i zachowamy gwa-
rancje na wszystkie jego elementy. Dobrze wykonane
ocieplenie podnosi wartos$¢ nieruchomosci.

£y iy B

OUE df b:q'

Knauf Thermo W. System ocieplen Knauf Thermo W sktada sie z zaprawy klejacej, ptyt izolacyjnych
z wetny mineralnej, warstwy zbrojacej wykonanej z masy szpachlowej oraz wierzchniej wyprawy
tynkarskiej wykonanej z paroprzepuszczalnych tynkéw dekoracyjnych. To rozwigzanie polecane
jest przede wszystkim do budynkéw usytuowanych w miejscach o wysokim natezeniu hatasu, np.
przy ruchliwych i hatasliwych drogach oraz do obiektéw o podwyzszonych wymaganiach odporno-

$ci ogniowej, np. do szkét, szpitali, hoteli czy magazynéw materiatéw tatwopalnych.

- Docieplenie domu ocieplonego niedostatecznie

Budynki ocieplone kilka- lub kilkanascie lat temu bylty izolowane ptytami o grubosci kilku centyme-

tréow. Parametry termoizolacyjne tych budynkéw sg zbyt mate w stosunku do obecnych wymagan
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energetycznych, a oszczednosci zwigzane z takim ociepleniem zbyt niskie w poréwnaniu do aktual-

nych standardow. Jak zmodernizowac takie ocieplenie? Mozna je usunac i wykona¢ nowe, ale takie
rozwigzanie jest bardzo kosztowne. Znacznie lepiej poprawic¢ parametry istniejgcego ocieplenia za
pomocg Systemoéw Knauf Thermo Duo i Knauf Thermo Duo W. Pozwalaja one na wykonanie dodat-
kowego ocieplenia bez koniecznosci usuwania starej izolacji. Pierwszy system umozliwia zamoco-
wanie dodatkowych ptyt na ociepleniu wykonanym ze styropianu, drugi — na wetnie mineralne;j.

Renowacje mozna przeprowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy pozwala na to stan techniczny istniejagcego

ocieplenia.

- Pomagamy wybra¢ kolor na elewacje

MIEJSKI SZYK

nimalizmem i najnowszymi trendami w projektowaniu.
Doskonale sprawdza sie w potaczeniu z prostymi bryta-
mi. Dobry wybor dla ludzi aktywnych, kochajacych rytm
miejskiego zycia, preferujgcych funkcjonalne i proste
rozwigzania.

SWIATOWE INSPIRACJE

Paleta najbardziej réznorodnych koloréw. Punkt wyjscia
do tworzenia odwaznych i bogatych zestawien kolory-
stycznych na elewacjach, zainspirowanych nowoczesna
architektura swiatowa. Doskonaty wybér dla oséb krea-
tywnych, poszukujacych niestandardowych rozwigzan
architektonicznych i kolorystycznych.

KLASYCZNA ELEGANCIA

Paleta cieptych, stonowanych barw dla os6b szukajacych
inspiracji w tradycyjnych projektach architektonicznych.
Szlachetne beze i brazy nadadza nawet nowoczesnym
domom klasycznej elegancji. Dobry wybor dla ludzi ce-
nigcych ponadczasowe, sprawdzone potaczenia.

Paleta tagodnych odcieni zieleni i brazu dla wszystkich
mitos$nikéw przyrody i spokojnego trybu zycia. Barwy,
ktére bardzo dobrze wpisuja sie w naturalne otoczenie,
doskonaty wybér dla domu w poblizu lasu, jeziora czy
parku. Sprawdzg sie zaréwno w budownictwie tradycyj-
nym, jak i nowoczesnym.
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Artykut sponsorowany

Estetycznym wykonczeniem systeméw ocieplenn Knauf sa
tynki strukturalne w szerokiej palecie kolorystycznej: mine-
ralny, akrylowy, siloksanowy, silikatowy, silikonowy oraz mo-
zaikowy. Wybor kolorow na elewacje utatwiajg cztery palety

kolorystyczne Knauf stworzone we wspoétpracy z architektami

i projektantami: miejski szyk, Swiatowe inspiracje, klasyczna
elegancja oraz w zgodzie z natura. Palety zostaty zaprojekto-

wane w oparciu o architekture doméw, ich lokalizacje, styl zy-

cia i upodobania inwestoréw oraz kolory tynkéw Knauf.
Kolory tynkédw mozna zobaczy¢ w folderach, na wzornikach
i ekspozytorach w specjalnie przygotowanych Strefach Koloru
Knauf w hurtowniach materiatéw budowlanych na terenie ca-
tej Polski.
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Knauf Sp. z 0.0.

ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Product Manager Systemy ocieplen — Marek Grzesiak

tel. 603 196 530, e-mail: grzesiak.marek@knauf.pl, www.knauf.pl

KNAUF
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N DOBRYM STYLU
JAKI TYNK, JAKI KOLOR?

projekt-domu: PRACOWNIA AR

DOM W MIESCIE

P tynk o bardzo wysokiej
odpornosci na spaliny i smog
-tynk silikonowy Knauf CONN]I
na wetne i styropian

DOM NAD JEZIOREM,

BLISKO LASU LUB PARKU

» tynk odporny na zagrzybienie
- tynk silikatowy Knauf KATI
na wetne i styropian

EKONOMICZNY DOM d ) EKONOMICZNY DOM
OCIEPLONY STYROPIANEM ; OCIEPLONY WELNA

» tynk ekonomiczny, odporny » tynk ekonomiczny,
na uszkodzenia mechaniczne paroprzepuszczalny

-tynk akrylowy Knauf ADDI - tynk siloksanowy Knauf OXXI

:h::um

Wybierajqc kolor tynku, skorzystaj z aplikaciji: ,Dobér kolorystyczny elewacii”,
ktérg znajdziesz na www.knauf.pl w strefie dla Inwestora.

Odwiedz hurtownie budowlane ze Strefq Koloru Knauf

i zobacz na zywo kolory tynkéw Knauf na elewacje. ) I rl STREFA k”‘”f
Wiecej informacji znajdziesz na www.knauf.pl/strefa-koloru-knauf

KOLORU
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Ocieplanie scian

Jak ociepli¢ dom

W ztozonym systemie izolacji cieplnej ETICS stosowane sa ptyty styropianowe
lub z welny mineralnej, na ktore naktada sie pozniej wzmacniajacq warstwe
zbrojonga (siatke) i wyprawe tynkarska, ktéra chroni system ocieplenia przed
czynnikami zewnetrznymi i czyni elewacje estetyczna. Podczas prowadzenia
prac ociepleniowych wazne jest przestrzeganie prawidtowego wykonania
kazdego etapu prac.

- Jak przygotowac budynek do ocieplania?

Elewacje budynku mozna ociepla¢ po zakonczeniu wszelkich robét zwigzanych z zabezpieczeniem
$cian przed mozliwoscig ich zawilgocenia (likwidacja zaciekow od wod opadowych i gruntowych);
dotyczy to szczegdlnie takich stref budynku, jak: dachy, system orynnowania, ogniomury, attyki
i gzymsy, cokoty taw fundamentowych, balkony, tarasy i loggie, stolarka otworowa, przejscia insta-
lacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane, schody zewnetrzne, mocowania

poreczy i balustrad itp. Stref zawilgoconych nie powinno sie ociepla¢ przed ich osuszeniem. Prace
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tzw. mokre wewnatrz budynku powinny by¢ zakohczone z odpowiednim wyprzedzeniem lub by¢
tak zorganizowane, aby nie dochodzito do nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych scianach
zewnetrznych. Przed ocieplaniem scian istniejagcych budynkéw bezwzglednie nalezy usunac przy-
czyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i wyeliminowac ich szkodliwy wptyw. Temperatura oto-
czenia w czasie naktadania na elewacje zapraw i klejéw nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przy-
padku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie mniejsza niz +8°C. W czasie prowadzenia prac
i w fazie wysychania elewacje wymagaja rowniez ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmo-
sferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, wiatr). Prace dociepleniowe na wysokosciach mozna
prowadzi¢ tylko z poprawnie ustawionych, zakotwionych i skontrolowanych w odbiorze technicz-
nym rusztowan. Niewskazane jest prowadzenie prac w warunkach ograniczonej widocznosci (mgta,
zmrok).

Prace dociepleniowe wykonuje sie po uprzednim zdemontowaniu systeméw rynnowych oraz
innych urzadzen technicznych mocowanych na elewacji (np. instalacji odgromowych). Podtoze

musi spetnia¢ dopuszczalne

kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi w po-
taczeniu z elementami ocieple-
nia, a przy tym zapewniac¢ wy-
magang stabilnos¢ i nosnosc.
Powinno byc suche, czyste, po-
zbawione elementéw zmniej-

szajacych przyczepnos¢ ma-

teriatbw mocujacych warstwe

:: i ai AN T T 2
Fot. 1-5. Wybrane etapy prac przy montazu systemow ocieplen: 1 — kontrola stanu no$nosci podfoza, 2 - gruntowanie
nasigkliwego podioza, 3-4 - nakfadanie zaprawy klejowej na ptyte dociepleniowa (3 — metoda punktowa, 4 — paca
zabkowana), 5 - przyklejanie ptyt izolacyjnych Fot. Henkel
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Ocieplanie scian

izolacji termicznej (np. tuszczacych sie starych powtok malarskich), zachowywa¢ odpornos¢ na
niekorzystne reakcje chemiczne ze sktadnikami systemoéw ocieplen. Podtoza pylace, osypujace sie
i nadmiernie nasigkliwe po oczyszczeniu wymagajg kazdorazowo gruntowania, zgodnie z instruk-
cjg stosowania i zaleceniami producenta systemu. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do podtoza
(zwhaszcza na elewacjach otynkowanych) muszg poprzedza¢ préby sprawdzajace wytrzymatosc

spoiny na oderwanie.

- Jakie sg etapy prac ociepleniowych?

Mocowanie, przyklejanie i taczenie ptyt. Mocowane moga byc jedynie ptyty nieuszkodzone (cate
i ich potéwki bez wyszczerbien, wgniecen i potaman). Klejenie bez kotwienia prowadzi sie na bieza-
co, naktadajac zaprawe klejowg na powierzchnie ptyt (metoda punktowg albo pasmowo-punktowa)
i systematycznie sprawdzajgc rownos¢ powierzchni w pionie i poziomie. Kazda ptyte z warstwa za-
prawy klejacej przyciska sie do sciany dtuzszym bokiem w poziomie i lekko przesuwa (w celu sku-
tecznego rozprowadzania kleju) oraz docigga do krawedzi ptyt naklejonych wczesniej. Ptyty w rze-

dach poziomych mocuje sie na

tzw. mijanke (pionowe i pozio-
me spoiny nie moga pokrywac
sie z ich krawedziami, aby nie

pojawity sie pekniecia wyni-

kajace z kulminacji naprezen
z przenoszonych przez nad-
proza obcigzen oraz wadliwie

osadzonej stolarki okiennej

i drzwiowej). Krawedzie ptyt
muszg zachowac doktadnos¢
przylegania wzgledem sasia-

dujacych (do tego celu stuzy

listwa startowa oraz sznurki
traserskie rozpiete na scianie

w pionie i w poziomie). W fazie

ich rownomiernego docisku

do podtoza nadmiar zaprawy

gajace kotwienie, 7-8 — wklejanie siatki (7 — wklejanie profilu w naroze okna,
8 — dodatkowe wzmocnienie siatkg strefy przyokiennej), 9 - mocowanie listwy

tworzenia sie tzw. otwartych startowej Fot. Henkel

zbiera sie kielnig, aby unikna¢
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spoin pionowych (w niesprzyjajacych warunkach w strefach wewnetrznych kondensujg pare wod-
nga i trwale moga odwzorowac sie na powierzchni elewacji). Szczeliny wypetnia sie klinami wykona-
nymi z tego samego materiatu termoizolacjnego lub zaleconymi przez systemodawcow szczeliwa-
mi (piany PUR, masy uszczelniajace). Wspomagajace kotwienie ptyt mozna przeprowadzi¢ dopiero
po 24 godzinach od ich przyklejenia (aby zaprawa w petni zwigzata). Rodzaj, liczbe tacznikéw i ich
rozmieszczenie okresla projekt techniczny lub wybrany system ocieplenia na podstawie przewi-
dywanych obcigzen obliczeniowych, strefy obcigzenia wiatrem, wysokosci i miejsca wbudowania
tacznika oraz rodzaju podtoza. Talerzyki kotew wymagajg zlicowania z powierzchnia ptyt termoizo-
lacyjnych (nie ma wowczas ryzyka odwzorowania sie ich ksztattéw na elewacji).

Starannosc utozenia ptyt decyduje o estetyce ocieplenia. Ich powierzchnie po naklejeniu powin-
ny tworzyc¢ réwng ptaszczyzne (bez poziomych i pionowych uskokéw). Wszelkie pozostawione nie-
réwnosci trzeba dokfadnie zeszlifowad.

Zbrojenie siatkami ochronnymi. Pozétkte i pylace powierzchnie ptyt styropianowych przed na-
tozeniem zbrojenia trzeba przeszlifowac. Siatke nakleja sie na zamocowane ptyty termoizolacyjne.
Przy montazu obrébek osciezy oraz w strefach naroznikéw budynku i krawedzi otworéw osadza
sie katowniki ochronne. Naroza otworow stolarki okiennej wzmacnia sie pasami siatki, przyklejanej
pod katem 45° do ich krawedzi i szpachluje na gtadko. Aby uniknac¢ spekan warstw kleju na ztgczach
oraz w miejscach o podwyzszonych wymaganiach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, siatki wkleja
sie na zaktadke. Przy zbrojeniu nalezy zadbac¢ o to, aby wszelkie zakonczenia ocieplenia przy coko-
le i brzegi ocieplenia w partiach szczytowych Scian byty owiniete siatkg (powoduje to solidniejsze
potaczenia z podtozem i chroni przed oderwaniem). Ptaszczyzny wklejonej siatki musza by¢ rowne
i gtadkie. Wszelkie niedoktadnosci mozna zeszlifowaé papierem $ciernym dopiero po catkowitym
wyschnieciu kleju. Strefy potaczen dwdch rodzajéw izolacji termicznych (np. ptyty z wetny mineral-
nej i styropianu) wymagaja wykonania podwojnego zbrojenia siatka.

Nakladanie zaprawy tynkarskiej, malowanie. W systemach ocieplen jako warstwe wykoncze-
niowg stosuje sie tynki cienkowarstwowe odpowiednie do okreslonego systemu ocieplen. Takie
tynki naktada sie dopiero po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojacej (min. 48 godzin po zakon-
czeniu tej fazy prac). Ewentualne malowanie elewacji dopuszczalne jest tylko na podtozach dobrze

wyschnietych.

- Jak ocieplac trudne miejsca na elewac;ji?

Niektore elementy elewacji budynku wymagajg stosowania odrebnych procedur docieplania. Sa

to m.in.:
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Ocieplanie scian

Strefa cokotu elewacji. Do ocieplen cokotu stosuje sie ptyty termoizolacyjne o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia i wode (np. hydroizolacyjne ptyty EPS lub XPS), ktére musza by¢ otyn-
kowane powtokami o matej nasigkliwosci albo obtozone oktadzinami ceramicznymi. Na ptaszczyz-
nie cokotu przebiega dolna granica systemu ocieplenia. Na jej obrysie po wypoziomowaniu mocuje
sie listwy startowe, z uwzglednieniem ewentualnych niwelacji nieréwnych powierzchni (podkfadki
wyréwnawcze przeciwdziatajgce wichrowaniu listwy) oraz pozostawia technologiczne przerwy dy-
latacyjne na ztaczach koncow listew.

Szczeliny dylatacyjne. Takie rozwigzania wykonuje sie w miejscach, w ktérych obecne s3 dyla-
tacje na scianach elementow budynku lub w strefach granicznych miedzy przylegtymi budynkami.
Mozna tu stosowac specjalne systemowe profile dylatacyjne scienne lub narozne.

Krawedzie elewacji. W narozach budynku nie zaleca sie stosowania mniejszych odcinkéw niz
potowa ptyty. Plyty wystajace poza naroza $cian przycina sie dopiero po zwigzaniu kleju. Ich dalsza
obrébka wymaga stosowania rozwigzan zalecanych przez systemodawce (np. uzycie katownikow
ze stali szlachetnej, PVC lub z tzw. siatki pancernej wyposazonej w siatke zbrojaca). Elementy takie
wtapia sie w naktadang na materiat termoizolacyjny warstwe zaprawy lub masy klejacej i dodatko-
wo zbroi siatka.

Obroébki blacharskie. Podokienniki, pasy elewacyjne, obrobki attyki itp. musza by¢ stabilne kon-
strukcyjnie, zachowac zalecane spadki eliminujgce powstawanie zastoisk wodnych i zapewniaé bez-
pieczne odprowadzanie wody opadowej poza obreb elewacji (powinny chroni¢ okreslone miejsca
przed zawilgoceniem i zaciekami). Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci termicznej musza by¢ wykonane z uzyciem prze-
znaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych. Miejsca stykdw ocieplonej $ciany elewa-
cyjnej z obrébkami wymagaja doszczelnien przed przypadkowym zawilgoceniem.

Oscieza okien i drzwi. Dla zapewnienia prawidtowego ocieplenia ptyty izolujace elewacje mu-
szg nachodzi¢ na boczne krawedzie ptyt ocieplajacych oscieza. Zaleca sie stosowanie stolarki o szer-
szych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta. W strefach granicznych z oscieznicami pozostawia sie niewielka szczeline dy-
latacyjna, ktérg wypetnia sie elastycznym kitem uszczelniajgcym lub wtasciwym profilem wykon-
czeniowym z przymocowang siatka szklana, wywinieta poza ocieplenie osciezy.

Plyty balkonoéw i loggii. Dolne ptaszczyzny ptyt nosnych ociepla sie ptytami izolacyjnymi
z wyfazowanymi krawedziami, co ogranicza mozliwo$¢ powstania mostkdéw termicznych. Staran-
ne wykonanie obrébek blacharskich na ptycie balkonu chroni izolacje cieplne przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi i wptywem wilgoci. Odpowiednich zabezpieczen wymagaja tez miejsca styku
ze $ciang i stolarka balkonowa, izolacjami przeciwwilgociowymi na posadzce ptyty balkonowej

i balustradami.
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Polaczenia dachowe. W celu zapewnienia prawidtowej wymiany powietrza w strefie stropoda-
chu wentylowanego i unikniecia zjawiska kondensacji pary wodnej, w sasiedztwie stref ocieplanych
elewacji nalezy wykonac¢ odpowiednie otwory wentylacyjne.

Strefy zagrozone obecnoscia mostkéw termicznych. S3 to gtéwnie potaczenia ptyt stropo-
wych ze $ciang, stref okiennych, balkonéw oraz przypadki przerébek naruszajace ciggtos¢ ocieple-
nia (montaz rolet i markiz, systemoéw klimatyzacyjnych, anten satelitarnych, drabinek dachowych,
instalacji odgromowych, mocowania rynien, szyldéw, tabliczek informacyjnych itp.).

* % %
Uwaga! Wszelkie materiaty wchodzace w skfad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i zapisami w ich instrukcjach technicznych. Nalezy stosowa¢ wytacznie
elementy nalezace do okreslonego systemu ociepleniowego. Niedopuszczalne jest mieszanie ele-
mentow i komponentéw pochodzacych z réznych systemow pod rygorem powstania szkdd i utraty
gwarancji producenta.

Jacek Sawicki

PROMOCJA

ekspertbudowlanypl

...Ww nowej odstonie!

ekspertbudowlanypl




Artykut sponsorowany

Zabezpieczenie cokotu

Podstawg prac ociepleniowych, ktore decydujg zaré6wno o funkcjonalnosci
budynku, jak i jego wygladzie, jest opracowanie i prawidtlowe wykonanie
szczegotow. Jednym z nich jest odpowiednie zabezpieczenie strefy cokotowej.
Cokot to fragment sciany fundamentowej wystajacy powyzej terenu, zwykle
okoto 70 cm.

ego zadaniem jest ochrona budynku przed zabrudzeniem, wilgocig i utratg ciepta. Cokét jest
J zwykle estetycznie odciety od pozostatej fasady, tworzac niewielki uskok na elewacji. Do izolacji
tego elementu uzywany jest najczesciej polistyren ekstrudowany — materiat o wysokiej spoistosci
i twardosci, wykanczany czesto tynkiem mozaikowym o wysokiej odpornosci mechanicznej lub
ptytka elewacyjna.

W zwigzku z tym, ze cokét jest szczegdlnie na-
razony na zawilgocenie pochodzace bezposred-
nio z gruntu oraz wode opadowg i rozbryzgowa,
niezwykle wazne jest skuteczne uszczelnienie
tej wrazliwej strefy. Odpowiednie zabezpiecze-
nie przeciwwodne decyduje przeciez o trwatosci
elementu, umozliwia skuteczne odprowadzenie
wody oraz chroni przed szkodliwymi skutkami
jej wnikania.

Elastyczna zaprawa hydroizolacyjna StoFlexyl
stanowi ciggta i nieprzesigkliwg powtoke za-
bezpieczajaca. Jako materiat dwukomponen-
towy, taczacy cechy polimeréw i cementu, ma
duza wytrzymatos¢ na sciskanie i odpornos¢ na
zmienne warunki atmosferyczne, w tym cyklicz-
ne zamrazanie i odmrazanie. Co wiecej, StoFlexyl
moze by¢ wykorzystany jako klej do ptyt izola-
cyjnych. Nie ma wéwczas koniecznosci dodatko-
wego mocowania styropianu kotkami badz tez

uzywania innej zaprawy klejowej. StoFlexyl ma

| stoFlexy! l

TEiz

dobrg przyczepnos¢ do réznego rodzaju podto-

zy, moze by¢ stosowany na $cianach z betonu,
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zelbetu, muru z bloczkéw silikatowych czy tez cegty, jak rowniez aplikowany w tatwy sposéb bez-
posrednio na tynk.

Przedtuzenie izolacji pionowej $ciany fundamentowej nalezy pokry¢ $wieza zaprawga StoFlexyl
(wymieszang z dodatkiem StoFlexyl Cement w stosunku 1:1), a nastepnie przyklei¢ do niej ptyty co-
kotowe, mocno dociskajac catg powierzchnie. Po wykonczeniu warstwg zbrojong i tynkiem, w miej-
scu styku elewacji z gruntem nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe ochronng ze StoFlexyl — do-
tyczy to zaréwno przejscia miedzy sciang fundamentowa i ptyta cokotu, jak i dolnego fragmentu

samej ptyty, do okoto 5 cm nad poziom terenu.

Alternatywnym rozwigzaniem, po przyklejeniu ptyty cokotowej materiatem StoFlexyl, jest wykon-
czenie jej podwojna warstwg hydroizolacji i naniesienie barwnej powtoki finalnej. W tym przypadku
StoFlexyl petni funkcje gtadzi i warstwy zbrojonej wzmocnionej siatkg z wtdkna szklanego. Wariant
ten powinien by¢ stosowany na elewacjach silnie obcigzonych wilgocia. Hydroizolacja naktadana
w dwéch cyklach roboczych oraz dodatkowa powtoka na wykonczony cokét stanowi niezawodne
rozwigzanie. Spetnia swoja funkcje réwniez na wyjatkowo mokrych lub wilgotnych obszarach stwa-

rzajacych obcigzenie dla systemu ocieplen i powtoki koncowej, jak to jest w przypadku np. zabudo-

sto

www.sto.pl Budowac swiadomie.

wan na stokach czy nachylenia terenu w kierunku cokotu.
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Materiaty do ocieplen

Najwazniejsze parametry styropianu

Wsréd materiatlow termoizolacyjnych bardzo popularny jest styropian.
Produkt ten wystepuje w wielu odmianach i rodzajach, o réznorodnych
parametrach technicznych, ale tez o réznej, nie zawsze odpowiedniej jakosci.
Warto zatem wiedzie¢, jak wybra¢ odpowiedni wyradb.

- Parametry termoizolacyjne: lambda (1,)

Lambda to wspétczynnik przewodzenia
ciepfa - najwazniejszy parametr decy-
dujacy o izolacyjnosci termicznej styro-
pianu (i kazdego innego materiatu do
termoizolacji). Im mniejsza jest wartos¢
wspotczynnika przewodzenia ciepta wy-
branego materiatu, tym lepszym jest on
izolatorem.

Czytajac etykiete na styropianie, nale-

zy zwroci¢ uwage na tzw. lambde dekla-

rowang (A,). Inne stosowane na paczkach
okreslenia wspoétczynnika przewodzenia ciepta majg przede wszystkim charakter marketingowy
i moga wprowadzac w btad co do rzeczywistych cech wyrobu.

Wartosci lambdy dla dostepnych na rynku odmian styropianu zawieraja sie w przedziale od 0,045
do 0,030 W/(m-K) (Wat na metr-Kelwin to jednostka przewodnosci cieplnej). Polskie Stowarzysze-

nie Producentéw Styropianu zaleca, aby do ocieplania scian stosowac styropian z lambda nie wyz-

sza niz 0,040.
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- Parametry wytrzymatosciowe: CS (10) i TR

W zastosowaniach przenoszacych obcigzenia (np. przy izolacji podtég czy dachu) bardzo wazny
jest parametr naprezen $ciskajacych przy 10% odksztatceniu CS (10), wptywajacy na twardos¢ i od-
pornos¢ termoizolacji. W przypadku zastosowan styropianu na fasadach wieksza role odgrywa pa-
rametr wytrzymatosci na rozcigganie (TR). Zasada brzmi: lepsze parametry wytrzymatosciowe ida

w parze z lepsza (czyli nizszg) wartoscig lambdy.

- Waga i gestosc styropianu

Bezposrednie przetozenie na szereg whasciwosci styropianu ma jego gestos¢, czyli stosunek masy
do objetosci. Im gesciej,,upakowane” sg granulki polistyrenu, z ktérych zbudowana jest ptyta styro-
pianu, tym wyzsza jest waga ptyty, a co za tym idzie — lepszy (czyli nizszy) wspotczynnik przewodze-
nia ciepta i lepsza izolacyjnosc.

Wybierajac odpowiedni styropian, warto upewnic sie, ze cechy wskazane na etykiecie sg zgodne
z rzeczywistoscia. Poniewaz parametry techniczne styropianu powigzane s z jego gestoscia (ktora

przekfada sie na wage ptyt), Polskie Stowarzyszenie

PRZYKLADOWE DODATKOWE OZNAKOWANIE WYROBOW Producentow Styropianu opracowato fatwy sposéb we-
PRODUCENTOW UCZESTNICZACYCH W PROGRAMIE
+GWARANTOWANY STYROPIAN"

ryfikacji tego, czy wyréb ma szanse spetnia¢ zadekla-

rowane parametry. Wystarczy zwazy¢ paczke styropia-

nu. Ta prosta metoda wstepnie potwierdzi lub podda

k
EPS 70 0,040 1 3,5 w watpliwos¢ zgodnos¢ parametréw z opisem, a co za

tym idzie - jako$¢ wyrobu. Jezeli wiec paczka zwyktego

biatego styropianu wazy
ZALECENIA WYTYCZNE PROGRANMU . 3
DDMIANY STYROPIANU WYSTEPUJACE NA RYNKU DO DANEJ -GW!R;%T;‘:;\'TI;EF:DP“W np. 3 kg, to jego wspot-
Ll Ll JAKOSCI STYROPIANU
POZIOM DEKLARDWANY MINIMALNA | MINIMALNA WAGA
NAPREZENIA | WSPOLCZYNNIK (71 =10 WAGA 1 m" | PACZKI STYROFIANU
SCISKAJACEGD | PRIEWODDZENLA STYROPIANLU o abjgladei 0.3 m'

czynnik lambda w zad-

OZNACZENIE STYROPIANU nym razie nie ma minimal-

cs {10) CIEPEA A, (ka} (kg) ek d d
EPS S [ TN icoalecany 0| 3,00 nej rekomendowane) do
EPS S . A niezalecany 1 _ 330 ocieplania $cian wartosci
FASADA/ EPS S | | 0,040 125 3,75
SCIANA [EPSTO040 | 70 | 0040 13.5 4,05 0,040 W/(m-K). Nawet je-
STARY —_ 0,033 12 3.6 - . . .
STARY | — | o3 T T $li taka informacje umiesz-
DACH; |Erog0 80 15 45 czono na etykiecie.
PODLOGA EPS 90 | 90 17 5.1 o
EPS 100 100 18 5,4 | Kamil Kiejna
DACH/ |EFS 120 120 70 6.0 ) .
PODLOGA/|EPS 150 | 150 » 2 Polskie Stowarzyszenie
(PARKING _|EPS 200 200 8 3 ' Producentéw Styropianu
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Ocieplenia scian zewnetrznych

System ETICS jest sprawdzong i skuteczng metoda ocieplania scian
zewnetrznych budynkéw. Polega na przyklejeniu do sciany uktadu warstw,
ktory sktada sie z izolacji termicznej, najczesciej w postaci plyt styropianowych
(Austrotherm EPS), wykonania warstwy zbrojonej oraz cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej. System ETICS pozwala uzyska¢ nie tylko komfort cieplny
w budynku, ale takze trwatq i estetycznie wykonczona elewacje. Bardzo wazne
jest, aby ocieplenie $cian zewnetrznych przeprowadzic zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.

awniej wtasciwa izolacyjnos¢ cieplna $cian zewnetrznych byta uzyskiwana poprzez odpowied-
D nig grubos¢ przegrody, np. minimalna grubos¢ sciany z cegty wynosita 51 cm. Te czasy bez-
powrotnie minety. Obecnie stosowanie tego typu rozwigzan jest nieekonomiczne, a ponadto nie
pozwala na spetnienie aktualnych wymagan ochrony cieplnej, zawartych w rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

- Ekonomia i bezpieczenstwo

Przy obecnym poziomie cen nosnikéw energii i prognozowanym ich wzroscie coraz wiekszego zna-
czenia nabiera kontrolowanie ilosci zuzycia energii. Ze wzgledu na to, ze 2/3 kosztéw utrzymania
budynku to koszt ogrzewania, koniecznoscia staje sie minimalizowanie strat ciepta. Straty energii

cieplnej w budynkach zdominowane sg przez ,ucieczke” ciepta przez przegrody zewnetrzne.
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UWAGA!

llos¢ traconego ciepta, a zatem
ilos¢ zuzywanego do ogrzania
budynku paliwa, jest wprost
proporcjonalna do catkowitej
powierzchni jego przegréd ze-
wnetrznych i odwrotnie propor-
cjonalna do ich wtasciwosci ter-
moizolacyjnych.

Wszystkie straty ciepta przez pionowe przegrody petne dochodzi¢ moga nawet do okoto 40%.
Aby zapewni¢ w budynkach komfort cieplno-wilgotnosciowy, a jednoczesnie osiagna¢ wysoka
optacalnos¢ eksploatacji, nalezy projektowac i wykonywac przegrody zewnetrzne, biorgc pod uwa-
ge warunki konstrukcyjne oraz energoekonomiczne.

We wspoétczesnym budownictwie dominuja wielowarstwowe uktady przegrod, w ktérych roz-
dzielona jest funkcja izolacji termicznej i funkcja przenoszenia obcigzen. Podziat ten wynika z r6z-
nych wtasciwosci stosowanych materiatow:

B materialty o dobrych wilasciwosciach termoizolacyjnych majg na ogét niewystarczajaca
wytrzymatosg,

B materiaty o wysokich parametrach wytrzymatosciowych przewaznie dobrze przewodza ciepto,
przez co nie stanowig skutecznej ochrony cieplnej budynku.

W tej sytuacji optymalnym wydaje sie uzycie styropianu o gestosci minimalnej 13,5 kg/m3,
i\, < 0,031 W/(m-K), ktéry rownoczesnie zapewni doskonate wtasciwosci termoizolacyjne i odpo-

wiednig wytrzymatos¢, zarbwno w trakcie obrobki styropianu, jak i w okresie uzytkowania obiektu.

- Jak ociepli¢ budynek — od wewnatrz czy od zewnatrz?

Przy projektowaniu przegréd wielowarstwowych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na kolejnosc
poszczegdlnych warstw. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia fizyki budowli, jest uktad, w ktérym
materiat termoizolacyjny znajduje sie po stronie temperatur nizszych.

W $cianie ocieplonej od zewnatrz materiat termoizola-

cyjny ogranicza zasieg temperatur ujemnych, dzieki cze- | UWAGA!

Ocieplenie scian po stronie wewnetrz-
nej jest niekorzystnym rozwigzaniem
dziatanie. Ponadto uktad ten pozwala na zachowanie duzej | ze wzgledu na to, ze w tym przypadku
w warstwie konstrukcyjnej wystepu-
ja duze wahania temperatur, a w razie

mu konstrukcja nosna nie jest narazona na ich niszczace

pojemnosci cieplnej warstwy konstrukcyjnej, ktéra tago-

dzi zmiany temperatur w przerwach ogrzewania ,oddajgc” | przerwy w ogrzewaniu pomieszczenia
szybko sie wychtadzaja.

zgromadzone ciepto do wnetrza pomieszczen.
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Efektywny ETICS, czyli bezspoinowy system ocieplen
$cian zewnetrznych

ETICS jest obecnie najbardziej popularng metodg izolowania termicznego i wykanczania scian ze-
wnetrznych. Wymagania techniczno-technologiczne projektowania oraz warunki techniczne wy-
konania i odbioru robét ociepleniowych w systemie ETICS scian zewnetrznych budynkéw zawiera

stosowna instrukcja ITB i instrukcje systemodawcoéw.

System ETICS polega na przymocowaniu do Sciany uktadu war-
y poleg przy y UWAGA!

Styropiany Austrotherm sg ma-

stwy zbrojonej oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Uktad | teriatami, ktére mozna wkom-

. L. . . ponowac praktycznie w kazdy
ten jest mocowany do $ciany za pomoca kleju, a w razie potrzeby system ETICS.

stwowego, sktadajacego sie z izolacji termicznej (styropianu), war-

tacznikami mechanicznymi.
Obecnie, po okoto 50 latach stosowania ETICS do ocieplenia scian z zastosowaniem styropianu,
ocenia sie trwatosc tej metody na co najmniej 30 lat, pod warunkiem okresowych przegladéw i nie-

zbednych napraw wyprawy tynkarskiej, ktérej minimalna trwatos¢ okresla sie na 5 lat.

Warstwy $ciany ocieplone w systemie ETICS:

. 1 -$ciana zewnetrzna

. 2 — zaprawa klejaca do styropianu

g 3 — Austrotherm EPS 042 FASSADA

Austrotherm EPS 040 FASSADA

Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER

7 Austrotherm EPS FASSADA THERMA Austrotherm
EPS FASSADA PREMIUM
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX

4 - zaprawa klejaca

5 - siatka z widkna szklanego

6 — tacznik mechaniczny

7 — podktad tynkarski

8 — wyprawa tynkarska

GLOWNE ZALETY STOSOWANIA ETICS TO:

m zmniejszenie zuzycia energii cieplnej i poprawa komfortu cieplnego dzieki bardzo dobrejizolacyjnosci termicznej,
m ograniczenie wystepowania mostkéw termicznych dzieki ciagtosci izolacji,

zahamowanie procesu destrukcji konstrukcji budynku poprzez ograniczenie wptywu czynnikéw zewnetrznych,
uzyskanie trwatej i estetycznej elewacji,

mozliwos¢ renowacji zniszczonych elewacji, w tym zabytkowych,

maly ciezar, co jest istotne przy podfozach o niedostatecznej nosnosci.
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- Podstawowy element systemu ETICS - ptyty styropianowe

Plyty styropianowe zapewniajg wymagana izolacyjnos$¢ cieplna. Do robét izolacyjnych elewacji

budynku nalezy stosowac ptyty styropianowe:

Austrotherm EPS 042 FASSADA,
Austrotherm EPS 040 FASSADA,

WAZNE!

Dziat doradztwa technicznego firmy

Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, Austrotherm oferuje bezpfatna,
fachowa pomoc takze przy doborze

Austrotherm EPS FASSADA THERMA, styropianu.

Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, techniczny@austrotherm.pl

Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX.

Wysoka gestos¢ oraz spoistos¢ tych ptyt przektada sie na lepsze parametry mechaniczne syste-

mu (np. odpornos¢ na uderzenia catego uktadu ociepleniowego). Ponadto stabilnos¢ wymiarow

ptyt Austrotherm utatwia montaz i pozwala uniknac¢ przerwania ciggtosci izolacji.

Zgodnie zinstrukcjami dotyczacymi ETICS, wymagania dotyczace ptyt styropianowych (poza wy-

maganiami normowymi) sg nastepujace:

wymiary powierzchni — max. 60x120 cm,
powierzchnia ptyt — szorstka po cieciu z bloku,
krawedzie — ostre, bez wyszczerbkoéw, proste lub profilowane.

Mozliwos¢ zastosowania ptyt EPS w ETICS jest regulowana w stosownych przepisach, jak roz-

porzadzenie ministra w sprawie warunkéw technicznych pod katem bezpieczenstwa pozarowego
(par. 216, pkt 8 9):

WAZNE!

1. Nie istniejg w Polsce zadne formalne wymagania dotyczace stosowania paséw z ptyt wetny mineralnej przy ocie-

planiu systemem z zastosowaniem styropianu.

. Masa lub zaprawa klejaca oraz ewentualne taczniki mechaniczne, mocujace ptyty do sciany zewnetrznej, zapew-
niaja im wymagana statecznos¢ i optymalne warunki pracy konstrukgji uktadu ocieplajacego.

. Warstwa zbrojona zapewnia odpornos¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziata skutkom naprezen termicz-
nych na styku z wyprawa tynkarska.

. Wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykonczenie $cian, chronigce warstwe ocieplajaca przed sta-
rzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, opadami atmosferycznymi. Stanowi ona jednoczesnie kolorystyczna
dekoracje $ciany zewnetrznej.

. Niezaleznie od wymagan, ktére powinny spetniac¢ poszczegdlne elementy systemu ETICS, caty uktad ociepleniowy
musi spetnia¢ wymagania gwarantujace skutecznos$¢ i trwatosc¢ ocieplenia.

. Warto stosowa¢ gwarantowane styropiany Austrotherm o wyzszej gestosci (np. Austrotherm EPS 038 FASADA
SUPER, Austrotherm EPS FASSADA THERMA, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, AUSTROTHERM EPS FASSADA
PREMIUM REFLEX), bo facza one najwyzszg wytrzymatosc i najlepsze wtasciwosci termoizolacyjne wsrdd styropia-
néw dostepnych na rynku budowlanym.
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m oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrz-
nej budynku na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane z materia-
téw niepalnych,

B dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego wzniesionego przed dniem
1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyre-

nu spienionego, w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

- Warunki przystapienia do prac ociepleniowych

Prace zwigzane z ociepleniem budynku moga by¢ prowadzone po uprzednim spetnieniu wymagan
wynikajacych z Ust. Prawo budowlane.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami systemodawcy, przestrzegajac re-
zimu aplikacyjnego. Przewaznie wykonuje sie je w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 25°C, chyba ze zalecenia systemodawcy dla danego systemu ociepleniowego dopuszczaja inne
warunki aplikacyjne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac w czasie opadéw atmo-
sferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywa-

ny jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godz.

- Montaz ETICS

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie ETICS nie tylko poprawia izolacyjnos¢ cieplng

budynku, zmniejszajac tym samym koszty jego ogrzewania, ale takze wyglad i trwato$¢ elewacji.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem ocieplenia budynku w systemie ETICS nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Przedstawiamy przyktadowy zakres prac zwiazany
z ociepleniem scian zewnetrznych.

Przygotowanie podtoza. W przypadku budynkow istniejacych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ ja-
kos$¢ podtoza sciennego (wytrzymatosé powierzchniowa, stopien réwnosci i ptaskos$¢ powierzchni
oraz czystos¢. Powierzchnie $cian, ktéra stanowi¢ bedzie podtoze pod warstwe izolacyjng, nalezy
najpierw oczyscic z resztek zaprawy oraz luznych kawatkow tynku. Kurz, plamy z oleju i inne sub-
stancje antyadhezyjne nalezy zmy¢ wodga pod cisnieniem, pamietajac o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Przy stabo zwigzanych
podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnosc¢ do warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie
dokonac usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowe;j.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie istniejacego podtoza, oznaczana metoda pull-off, powinna wy-

nosi¢ min. 0,08 MPa. W przypadku trudnosci z wykonaniem tg metoda oznaczenia na rozcigganie
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podtoza, mozna przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci. W tym celu prébki (8-10 sztuk) styropianu
o wymiarach 100x100 mm nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach elewacji. Klej powinien by¢ przy-
gotowany zgodnie z zaleceniami producenta i rozprowadzany rébwnomiernie na catej powierzchni
probki (grubos¢ warstwy kleju okoto 10 mm). Probke nalezy docisng¢ do podtoza. Przyczepnosc
sprawdza sie po 3 dniach poprzez reczne odrywanie przyklejonej prébki. Mozna przyja¢, ze podtoze
ma wystarczajgca wytrzymatos¢, jezeli podczas proby odrywania prébka styropianu ulegnie roze-
rwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa fakturowga konieczne jest oczysz-
czenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze nalezy zagruntowad srodkiem
zwiekszajacym przyczepnos¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy zastosowac do-
datkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowa. Przy nieréwnosciach od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie samo rozwigzanie, jak
wyzej, ale wykonujac je w kilku warstwach. Je-
$li nierownosci przekraczajag 20 mm, wymagane
jest skorygowanie powierzchni przez naklejenie
materiatu termoizolacyjnego odpowiedniej gru-
bosci. Zaleca sie w tym przypadku dodatkowe
mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieple-
niowego za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Przed przystapieniem do termomodernizacji
budynku wykonanego w technologii wielkopty-
towej niezaleznie od podanego wyzej zakresu
prac sprawdzajacych nosnos¢ podtoza, nalezy
wykonac petng diagnostyke zelbetowych scien-
nych elementéw warstwowych wg instrukgji
ITB. Kontrola polega na ustaleniu rodzaju kon-
strukcji $ciany oraz sprawdzeniu w kolejnych
etapach stanu technicznego czesci i elementow
oraz ustalenia stopnia ich korozji. Niezbedna jest
réwniez doktadna ocena stanu wypetnien ki-
tami plastycznymi potaczen miedzyptytowych.

W przypadku ztego stanu kitow nalezy je usung¢

i pozostawi¢ spoine niewypetniona. Jesli nato-
miast stan wypetnienia jest prawidtowy, przed

dociepleniem ptytami styropianowymi nalezy
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zabezpieczy¢ styk zaprawa klejowa, aby unikna¢ niebezpieczenstwa rozmiekczajgcego oddziatywa-

nia sktadnikéw kitu na styropian.

- Montaz ptyt styropianowych Austrotherm

Ptyty styropianowe nie powinny by¢ wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez
czas dtuzszy niz 7 dni. Do podtoza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe startowa, kto-
ra pozwoli na utrzymanie poziomej linii elewacji. Kleje mineralne nalezy nanosi¢ na ptyty styropia-
nowe tzw. metodg obwodowo-punktowq tak, aby jej tgczna powierzchnia pokrywata nie mniej niz
40% ptyty. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewi-
dzianym dla niej miejscu i docisna¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Mase
klejaca wycisnieta poza obrys ptyt nalezy usunaé. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty,
nalezy ja oderwac, oczysci¢ z masy klejacej, ponownie natozy¢ klej na ptyte i powtdrzy¢ czynnosc
mocowania. W przypadku zastosowania klejow poliuretanowych pianke niskorozprezng nalezy na-
nosic na ptyte styropianowa zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub systemodawcy.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mi-
jankowego uktadu spoin pionowych. Na scianach z prefabrykatéw ptyty nalezy tak przykleja¢, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebie-

ga¢ w narozach otworow (okiennych, drzwiowych itp.).

L
f | | Ukfad ptyt styropianowych na powierzchni ciany:
: I [ 1 - Austrotherm EPS 042 FASSADA
| | I 1 | | Austrotherm EPS 040 FASSADA
L
I
|
I
L
I
1
I
1

I I Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
Austrotherm EPS FASSADA THERMA Austrotherm
| | EPS FASSADA PREMIUM Austrotherm EPS FASSADA
I I PREMIUM REFLEX
| | 2 - rozmieszczenie ptyt wokét otworu okiennego
3 — ztgcze dwoch fragmentdw Scian

Uktad ptyt styropianowych w narozu:

1 - $ciana zewnetrzna

2 — Austrotherm EPS 042 FASSADA
Austrotherm EPS 040 FASSADA
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
Austrotherm EPS FASSADA THERMA Austrotherm
EPS FASSADA PREMIUM
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX
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Schemat rozmieszczenia tacznikéw:

1 - facznik mechaniczny
2 — Austrotherm EPS 042 FASSADA
Austrotherm EPS 040 FASSADA
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
Austrotherm EPS FASSADA THERMA
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX
Lo g 3 - rozmieszczenie facznikdw na 1 m? ocieplanej po-
wierzchni

100 cm

W przypadku dodatkowego mocowania mechanicznego ptyt styropianowych liczbe tagcznikéw,
ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych powinna okresla¢

dokumentacja projektowa.

UWAGA!

Stosowanie ptyt styropianowych o nieodpowiednich parametrach mechanicznych powoduje, Zze uktad ociepleniowy
nie ma odpowiedniej wytrzymatosci i narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

Stosowanie ptyt styropianowych, ktérych struktura nie jest zwarta moze doprowadzi¢ do rozwarstwienia i odpada-
nia ocieplenia w ptaszczyznie styropian-masa klejaca.

Naktadanie niezgodnie z zaleceniami masy klejacej na ptyte styropianowga lub brak klejenia obwodowego zmniejsza
przyczepnos¢ docieplenia do $ciany, co moze powodowac jego odpadanie, np. podczas ssania wiatru lub zarysowa-
nie gotowej juz elewacji.

Jedli istnieje potrzeba, zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 facznikdw na 1 m2 Przy doborze
dtugosci tacznika nalezy pamieta¢, ze gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Nieprawidtowe osadzenie facznikdw kotwigcych przez nadmierne zagte-

bienie talerzyka w styropianie prowadzi do zerwania jego struktury i ostabienia nosnosci tacznika.

- Wyréwnywanie powierzchni ptyt styropianowych

Jedli na kolejnych arkuszach ptyt EPS wystepuja uskoki powodujace nieréwnosci, nalezy ich po-

wietrznie w tych miejscach przeszlifowac.

UWAGA!

m Brak przeszlifowania nieréwnosci na powierzchni ptyt i wypetnienie ich masg szpachlowo-klejowa na gotowej
wyprawie elewacyjnej tworzy widoczne, zwtaszcza przy bocznym oswietleniu, uskoki i nieréwnosci.

m  Wypetnienie masa klejaca zamiast paskami styropianu lub niskorozprezna pianka uszczelniajaca szczelin pomie-
dzy ptytami styropianowymi, powstatych z przyczyn technicznych, powoduje w tych miejscach mostki termiczne
widoczne na elewacji w postaci ciemnych linii.

m Dzieki odpowiednim parametrom wytrzymatosciowym styropiany Austrotherm fatwiej dociskac i szlifowa¢, bez
uszczerbku dla samego materiatu termoizolacyjnego.
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Artykut sponsorowany

- Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego nalezy wykonywac¢ dopiero, gdy klej, ktorym przy-
klejono ptyty styropianowe, zapewnia ich stabilne przymocowanie. Po tym czasie na ptyty naktada
sie zaprawe szpachlowo-klejowa i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej, np.
(zebata o wielkosci zebow 10-12 mm), tworzac warstwe materiatu klejacego o powierzchni nie-
co wiekszej niz przyciety pas siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie szpachlowo-klejowej
rozktada sie siatke zbrojaca, ktérg zatapia sie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na

gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie klejowej.

fs——={ min 10 cm

]
|
]
i
i
]
]
I
I
i
ol

Montaz siatki na powierzchni sciany:

1 - siatka z wtékna szklanego

2 - zaprawa klejaca

3 - Austrotherm EPS 042 FASSADA Austrotherm EPS
040 FASSADA Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
Austrotherm EPS FASSADA THERMA Austrotherm
EPS FASSADA PREMIUM
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX

Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane w ten sam sposoéb z zaktadem nie mniejszym niz 10 cm.
Zaktady siatki nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Szerokos$¢
siatki powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na

catej ich gtebokosci.

Montaz siatki
przy otworach okiennych i drzwiowych:
1 - siatka z wtdkna szklanego

2 - siatka wzmacniajaca naroza otworu

3 — wywiniecie siatki na oscieza
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Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatéw siatki przy narozach okiennych i drzwio-
wych, poniewaz ich brak sprzyja pojawianiu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworéw.

W przypadku, gdy nie sg stosowa-
ne katowniki narozne, to na narozach
zewnetrznych siatka powinna zacho-
dzi¢ z obu stron co najmniej 10 cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo

uszkodzenia w czesci parterowej i co-

kotowej ocieplanych $cian, zaleca sie
do wysokosci 2 m stosowanie dwdéch warstw siatki zbrojacej lub siatki o wiekszej gramaturze, zwa-
nej siatkg pancerna. Mozna takze stosowac ptyty Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, ktére maja

wieksza wytrzymatos¢ mechaniczna.

UWAGA!

Brak natozenia masy klejacej na styropian przed potozeniem siatki sprawia, ze siatka oraz wyprawa elewacyjna nie
sg dostatecznie zwigzane ze styropianem, czego czestym efektem jest rozwarstwianie i odpadanie zewnetrznej war-
stwy docieplenia.

Zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzgcej do wykonania warstwy zbrojacej prowadzi do znacznego zmniejszenia
wytrzymatosci tej warstwy i nadmiernego przesuszania zaprawy klejacej w czasie wigzania.

- Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj nie wczeséniej
niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej
warstwy. Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg systemodawcy.
Proces naktadania i wigzania tynku powinien przebiegac¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w tempe-
raturze podtoza od +5 do +25°C.

Zbyt niska temperatura oraz duza wilgotnos¢ wzgledna powietrza znacznie wydtuzaja proces
wigzania tynku. Ponadto, aby nie nastepowato zbyt szybkie wysychanie tynku uniemozliwiajace
wykonanie prawidtowej struktury tynku, prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach
nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i dziatanie wiatru.

Po natozeniu tynku na elewacje nalezy ja chroni¢ przed opadami atmosferycznymi do momentu
wstepnego stwardnienia tynku. Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowag, obréb-
kami blacharskimi i dylatacjami nalezy szczelnie zabezpieczy¢ materiatami trwale elastycznymi, np.

kitami, silikonami, uszczelkami rozpreznymi itp.
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Materiaty do ocieplen

Skuteczne ocieplenie w kolorze szarym

Styropian jest najczesciej stosowanym materiatem do ocieplania polskich
domow. Powstaje w procesie spienienia, przy uzyciu pary wodnej,

granulek polistyrenu, ktére moga zwiekszy¢ swoja objetos¢ nawet 50 razy.

W 1 m? styropianu znajduje od 3 do 6 miliardow zamknietych komodrek
wypetnionych powietrzem. Plyta styropianu sklada sie zatem nawet w 98%

z powietrza, zamknietego w drobnych porach, co stanowi najlepszy izolator.
Wykorzystywany w budownictwie juz od kilkudziesieciu lat materiat przezywa
obecnie druga mtodos<¢ dzieki nowoczesnym odmianom ptyt o szarym
zabarwieniu, ktore jeszcze skuteczniej chronia budynki przed utrata ciepta.

B

I_I_—_I__'"”
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- Parametry i zalety szarego styropianu

Szary kolor ptyt styropianowych wynika z uzycia do ich produkgji polistyrenu spienialnego z uszla-
chetniajgcymi dodatkami (takimi jak grafit, sadza czy zwigzki aluminium). Charakterystyczna barwa

umozliwia fatwa identyfikacje tego materiatu, ale nie to jest najwazniejsze. Wzbogacony surowiec
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pozwala na znaczace obnizenie wspotczynnika przewodzenia ciepta, tzw. lambdy (L) - nawet o jed-
ng trzecia. Przy tej samej gestosci co tradycyjne styropiany biate, styropiany szare osiggaja wartosc
wspotczynnika przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K), podczas gdy popularne biate odmiany do
ocieplania fasad - A = 0,040 W/(m-K). Inwestujgc w ocieplenie styropianem, nie wolno zapomi-
na¢, ze mniejsza warto$¢ lambdy oznacza lepszg izolacje gwarantujgca komfort cieplny w budynku
i mniejsze koszty jego ogrzewania oraz chtodzenia.

Szary styropian jest tez najlepsza odpowiedzig na rosngce formalne wymogi dotyczace ochro-
ny cieplnej budynkéw, poniewaz — dzieki lepszym parametrom termoizolacyjnym — pozwala na
zastosowanie cienszej warstwy izolacji, bez szkody dla skutecznosci ocieplenia. Zaleznie od mate-
riatu konstrukcyjnego $ciany, réznica w grubosci ptyt szarych i biatych, dajacych jednakowy efekt

ochrony termicznej, moze wyniesc¢ kilka centymetréw — na korzys¢ tych pierwszych. Dzieki temu nie

WE‘

Ptyty dostepne w réznych grubosciach  Szary styropian mozna stosowac do izolacji podtég

PLUSY SZAREGO STYROPIANU

Lepsze parametry termoizolacyjne.

Mniejsza grubos¢ izolacji — nawet o jedng trzecia.

Mniejsze zuzycie materiatéw sktadajacych sie na ocieplenie.

Lepsze doswietlenie pomieszczen swiattem stonecznym dzieki ograniczeniu powierzchni osciezy.
Nizsze koszty prac wykonczeniowych na etapie ocieplenia.

Mniejsze obcigzenie mechaniczne ocieplenia i $ciany, ograniczajace ryzyko uszkodzen i awarii.

Uniwersalne zastosowanie: sciany zewnetrzne, podtogi, stropodachy i dachy skosne.

zwieksza sie obcigzenie mechaniczne ocieplenia oraz samej sciany, co obniza ryzyko uszkodzen czy
awarii. Mniejsza grubosc¢ termoizolacji nie powoduje tez zmniejszenia dostepu swiatta stonecznego
do pomieszczen poprzez okna i oszklone drzwi, ,obramowane” ociepleniem.

Ponadto ciefisza warstwa z szarych ptyt oznacza generalnie mniejsze zuzycie (i nizsze koszty)
materiatdw — mniejsza liczbe metréw szesciennych samego styropianu, ale réwniez nizsze zuzycie
innych sktadnikéw ocieplenia, takich jak siatki zbrojace, tagczniki mechaniczne czy tynk. Ltatwiejsze
— i tansze - jest tez w takiej sytuacji wykonanie obrébek blacharskich, ocieplenie przestrzeni przy

parapetach i innych prac wykonczeniowych.
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Materiaty do ocieplen

Klej nanosi sie

na ptyte metoda
punktowo-liniowa

- Montaz szarego styropianu

Montaz szarych ptyt styropianowych — podobnie jak w przypad-

ku kazdego nowoczesnego wyrobu budowlanego - wymaga

starannosci i przestrzegania rezimow wykonawczych. Podsta-

wowe zasady montazu sg nastepujace:

B Powierzchnie $cian konstrukcyjnych nalezy odpowiednio
oczyscic i zagruntowac.

W Przed przyklejeniem ptyty styropianowe trzeba przeszlifowac
(od strony $ciany) papierem sciernym o grubej granulacji lub

specjalnymi tarkami.

m Do klejenia ptyt stosuje sie dedykowane lepiszcza: kleje na

bazie cementu lub specjalne piany poliuretanowe. P’ry styrpianowe ykleja -

m Klej nalezy naklada¢ metodg punktowo-liniowg przy pokry- tzw.mijanke
ciu (po docisnieciu) minimum 40% powierzchni, mozna tak-
ze, za pomocg pacy grzebieniowej, pokry¢ klejem catg po-
wierzchnie ptyty.

m Wykonanie warstwy zbrojonej zaleca sie w jak najkrétszym
mozliwym czasie po przyklejeniu ptyt, po odpowiednim

przygotowaniu powierzchni (przeszlifowaniu) i wypetnieniu

ewentualnych szczelin, np. piana poliuretanowa. Sposdb ocieplenia oscieznicy
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Warunkiem prawidtowego wykonania ocieplenia z szarego styropianu jest tez ochrona ptyt przed
nastonecznieniem na wszystkich etapach prac ociepleniowych, w tym w szczegdélnosci przestrzega-
nie wskazan producentow zawartych w kartach technicznych wyrobu. Ze wzgledu na duzg absorp-
cje promieniowania stonecznego przez ptyty o szarej barwie, proces przyklejania nalezy przepro-
wadzac¢ w dni bezstoneczne lub pod ostong siatek ochronnych. Nastepnie, az do czasu natozenia

warstwy zbrojonej, nalezy bezwzglednie utrzymywac przyklejony styropian w zacienieniu.

Dla zapewnienia wysokiej i trwatej efektywnosci ocieplenia, w tym minimalizacji mostkéw termicznych, nalezy sto-
sowac wytacznie kompletne systemy ocieplen objete aktualng aprobata techniczna. Niedpouszczalne jest zastepo-
wanie materiatéw przyjetego systemu ocieplen produktami innego producenta lub niewiadomego pochodzenia.

Wsrod bteddw czesto popetnianych na budowach jest wykonywanie ocieplenia w petnym ston-
cu, bez uzycia zapewniajacych zacienienie elewacji oston (siatek ochronnych na rusztowaniach) czy
nieoszlifowanie ptyt przed klejeniem. Ewentualne szczeliny, ktére moga powsta¢ pomiedzy ptytami
po ustgpieniu nastonecznienia, nalezy wypetni¢ uszczelniajaca piang PU, co zreszta jest obecnie

standardem w ociepleniach, niezaleznie od rodzaju i koloru zastosowanych ptyt styropianowych.

- Kalkulacje ekonomiczne

Szare styropiany cieszg sie coraz wiekszym powodzeniem, mimo ze kosztujg o okoto 25-30% wiecej
niz biate. Szary styropian pozwala bowiem znaczaco zmniejszy¢ grubos¢ ocieplenia, bez szkody dla
bilansu energetycznego budynku i jest jedng z najnowoczes$niejszych, a jednoczesnie najtariszych
opcji wykonania termoizolacji w standardzie budownictwa energooszczednego i pasywnego. Do-
konujac kalkulacji ekonomicznej, warto pamieta¢, ze im efektywniejsze ocieplenie, tym wieksze
oszczednosci w naktadach na ogrzewanie i klimatyzacje, a w rezultacie - wyzsza optacalnos¢ inwe-
stycji w ocieplenie.

Kamil Kiejna

Polskie Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Fot.PSPS
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Tynki

Elewacyjne tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe réznia sie miedzy sobg wieloma parametrami,

z ktorych najwazniejsze to: dyfuzyjnos¢, hydrofobowos¢, elastycznos¢,
wilasnosci elektrostatyczne, stopien palnosci czy odpornosc na korozje
biologiczna. Z tego powodu optymalny wybor rodzaju tynku dekoracyjnego
nie jest sprawg prosta. Podstawa wlasciwego wyboru jest uwzglednienie
lokalnych uwarunkowan zaréwno technicznych i sSrodowiskowych,

jak i ekonomicznych oraz wykonawczych. Pewne ograniczenia moga
dotyczy¢ wszystkich rodzajow tynkow cienkowarstwowych i nie kazde
rozwigzanie bedzie optymalne. Podjecie wiasciwej decyzji wymaga wiedzy
i doswiadczenia, ktérych czesto brakuje inwestorom indywidualnym,

a niekiedy takze wykonawcom i projektantom.

Fot. SSO
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D ekoracyjne tynki cienkowarstwowe stosuje sie jako warstwe wykornczeniowa chronigca sciane
przed zewnetrznymi czynnikami atmosferycznymi i nadajaca elewacji estetyczny wyglad. Pod-
stawowym obszarem ich zastosowan sg wierzchnie warstwy dekoracyjne w ztozonych systemach

zewnetrznych izolacji cieplnych (ETICS). Aplikowane sa w warstwie o niewielkiej grubosci okoto
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2-3 mm. Tynki cienkowarstwowe stosowane sa czesto takze jako warstwa wykonczeniowa na scia-

nach z betonu i tynkach podktadowych cementowo-wapiennych, np. przy tynkowaniu jedno- lub
tréjwarstwowych $cian zewnetrznych z betonu komérkowego, elementéw silikatowych i pustakéw
ceramicznych.

Do podstawowych zadan stawianych tynkom elewacyjnym nalezy zabezpieczenie konstrukgji
$ciany przed czynnikami atmosferycznymi oraz zapewnienie optymalnych warunkéw fizyko-che-
micznych dla eksploatacji konstrukgji. Z punktu widzenia inwestora podstawowe znaczenie maja
czynniki takie jak wyglad, kolorystyka, funkcjonalnos$¢, trwato$¢, odpornosc na zabrudzenia i koro-
zje biologiczna oraz oczywiscie cena. Nieco inne sg oczekiwania wykonawcow. Tynki oceniajg oni
przede wszystkim pod katem tatwosci i szybkosci wykonania. Potgczenie wymienionych oczekiwan
i znalezienie skutecznych rozwigzan stanowi duze wyzwanie dla producentéw chemii budowlanej,
ktérzy przez nieustanne modyfikacje oraz stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii
i receptur, starajg sie stworzy¢ tynki cienkowarstwowe, ktére w jak najwiekszym stopniu spetniaty-
by stawiane przed nimi wymagania. Co ciekawe, w ostatnich latach dzieki zastosowaniu nowych
surowcow i opracowaniu nowych technologii wykonywania, mozliwe stato sie uzyskanie tynkow
cienkowarstwowych o niespotykanych wczes$niej fakturach i wygladzie. Moga one imitowac gtadkie
lub recznie formowane cegty, oktadziny z piaskowca i granitu czy tez odwzorowywac wyglad desek
elewacyjnych.

Rodzaj zastosowanego w tynkach cienkowarstwowych spoiwa decyduje o cechach fizyko-che-
micznych, ktére powoduja, ze pomimo podobnego wygladu, r6znia sie one od siebie wieloma witas-
ciwosciami. Podstawowa réznicg jest sam sposéb wigzania. W grupie tynkéw mineralnych dominu-
jace jest wigzanie chemiczne. W przypadku tynkéw na bazie cementu i wapna sa to reakcje cementu
z woda zarobowg (hydratacja) i wapna z dwutlenkiem wegla zawartym w powietrzu (karbonaty-
zacja). W przypadku tynkéw silikatowych zachodzg natomiast, dtugotrwate reakcje spoiwa (szkta
wodnego) z wypetniaczami mineralnymi i mineralnymi sktadnikami zawartymi w podtozu (tzw.

krzemianowanie). Wynikiem tego rodzaju reakgji jest stopniowe powstawanie zupetnie nowych,

Faktura’, kornik”
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trwatych zwigzkéw chemicznych, czesto nierozerwalnie zwigzanych z podtozem. W przypadku tyn-
kow polimerowych sposdb wigzania mozna okresli¢ jako mechaniczny. Wigzanie przebiega stosun-
kowo szybko i polega przede wszystkim na odparowaniu wody i fizycznym ,sklejeniu” w wyniku
adhezji, warstwy tynku z warstwa podtoza.

Poza sposobem wigzania pomiedzy poszczegélnymi rodzajami tynkéw cienkowarstwowych wy-
stepuje wiele innych réznic. Podstawowe to: dyfuzyjnos¢, hydrofobowos¢, elastycznosé, wtasnosci
elektrostatyczne, stopien palnosci czy odpornos$¢ na korozje biologiczna. Z tego powodu optymal-
ny wybor rodzaju tynku dekoracyjnego nie jest wcale sprawa prosta. Podstawg wtasciwego wybo-
ru jest uwzglednienie lokalnych uwarunkowan zaréwno technicznych i sSrodowiskowych, jak i eko-
nomicznych oraz wykonawczych. Pewne ograniczenia moga dotyczy¢ wszystkich rodzajow tynkow
cienkowarstwowych i nie kazde rozwigzanie zawsze bedzie optymalne. Podjecie wtasciwej decyz;ji
wymaga wiedzy i doswiadczenia, ktérych, co oczywiste, brakuje czesto inwestorom indywidual-

nym, ale niekiedy takze wykonawcom i projektantom.

- Podstawowe rodzaje tynkéw cienkowarstwowych

Tynki mineralne oparte na spoiwach cementowo-wapiennych sg historycznie najstarszym roz-
wigzaniem. Ich podstawowe zalety to wysoka paroprzepuszczlnos¢, niepalnos¢ i stosunkowo niska
cena. Tynki mineralne ze wzgledu na uzyte spoiwo, charakteryzuja sie jednak niewielka elastycz-
noscia, ograniczong kolorystyka oraz stosunkowo duzg porowatoscia i nasigkliwoscia, co obniza
z czasem ich estetyke i trwato$¢ na elewacjach. Wazne i wskazane jest wiec pokrycie ich dodatko-
wa warstwg wierzchnig w postaci farby elewacyjnej. Do malowania zalecane sa farby silikatowe
lub silikonowe. Farba silikatowa, wypetniajac pory tynku, skutecznie chroni go przed zabrudzeniem
i wnikaniem wody, a chemiczny proces jej wigzania (krzemianowanie) dodatkowo wzmacnia z bie-
giem lat strukture tynku. Z punktu widzenia inwestora rozwigzanie to ma wiele zalet, poczawszy

od atrakcyjnej ceny, poprzez wysoka odpornos¢ na korozje biologiczna. Zestaw tynk mineralny +
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farba silikatowa jest uktadem niepalnym i przepuszczalnym dla pary wodnej. Nieco drozszg alter-
natywa dla farby silikatowej moze by¢ farba silikonowa, ktéra ze wzgledu na wysoce hydrofobowe
wiasciwosci spoiw krzemoorganicznych, zapewni wysoka odpornos¢ na zamakanie i zabrudzenia
w nawet najbardziej niesprzyjajacych warunkach zewnetrznych. Mozliwa do uzyskania kolorystyka
elewacji jest prawie nieograniczona. Pomalowanie tynkéw mineralnych odpowiednio dobranymi
farbami w duzym stopniu eliminuje wiekszos¢ ich stabych punktéw powodujac, ze staja sie one
jednym z najbardziej cenionych i bezpiecznych rozwigzan.

Tynki akrylowe s3 tynkami na bazie spoiw polimerowych. Stosowane sg zwykle tam, gdzie liczy
sie wysokie tempo robét, bogata i nasycona kolorystyka lub zwiekszona odporno$¢ na odksztat-
cenia i zarysowania. Charakteryzuja sie wysoka elastycznoscia i hydrofobowoscia. Wykonawcy ce-
nig je za tatwos¢ wykonania i szybkos¢ pracy. Specyficzng odmiang tynkéw akrylowych sg tynki
mozaikowe, sktadajace sie z transparentnego spoiwa oraz zatopionych w nim kolorowych kamycz-
kéw o réznorodnym uziarnieniu. Stosowane sg one czesto w strefach cokotowych lub jako wykon-
czenie wyeksponowanych elementéw architektonicznych. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze tynki
akrylowe cechuja sie takze witasciwosciami, ktére w pewnych przypadkach moga ograniczac ich
zastosowanie. Jest to w szczegolnosci niska dyfuzyjnos¢, czyli przepuszczalnos¢ pary wodnej. Jezeli
charakter i przeznaczenie budynku wskazuja na podwyzszong emisje pary wodnej, to zastosowania
tynkoéw akrylowych nalezy unika¢. Podwyzszone cisnienie pary wodnej wywotane przez nadmiar
wody zgromadzonej w tych warunkach w przegrodzie, przy jednoczes$nie niskiej dyfuzyjnosci tyn-
ku, moze powodowac jego odspajanie. Z podobnych powodow (ze wzgledu na zagrozenie czasowa
kondensacjg wilgoci w przegrodzie), tynkéw akrylowych nie stosuje sie do wykanczania systemoéow
ocieplen z uzyciem wetny mineralnej. Innym problemem, jaki pojawia sie w przypadku czesci do-
stepnych na rynku tynkéw akrylowych, jest ich wieksza niz w innych rodzajach tynkéw podatnos¢
na korozje biologiczng objawiajaca sie czasami powstawaniem na elewacji ciemnych plam, beda-
cych w istocie koloniami alg lub grzybéw plesniowych. Cecha ta przesadza o tym, ze wielu inwe-

storow i projektantow, widzac osiedla ocieplone kilkanascie lat temu, a obecnie w wielu miejscach

Tynk mozaikbwy E Faktura ,baranek” Faktura,,léo_.rn.i.k" ) o Fot SSO
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pokryte nieestetycznym, brunatnym nalotem, odeszto od stosowania tynkéw akrylowych. Dzieje sie
tak dlatego, ze w minionych latach wielu niezbyt rzetelnych producentéw nie dbato we wtasciwy
sposéb o odpowiednie zabezpieczenie. Renomowani producenci od lat kierujg sie zasada, ze wy-
soka odpornosc¢ na korozje biologiczng musi by¢ cecha wyrézniajaca tynki akrylowe dobrej jakosci.
Stosowane sa w tym celu zaawansowane technicznie rozwigzania gwarantujace petne zabezpiecze-
nie zarowno w trakcie przechowywania w opakowaniu, jak i wieloletnie zabezpieczenie gotowego
produktu na elewacji. Trzeba jednak pamieta¢, ze tynki akrylowe nie bedg optymalnym rozwiaza-
niem na elewacjach narazonych w sposéb szczegdlny na zarazenie mikroorganizmami. Nalezy wiec
unikac ich stosowania w bliskim otoczeniu zbiornikdéw wodnych, laséw i parkéw, a takze w miejsco-
wosciach nadmorskich, w ktorych w dtuzszym okresie utrzymuje sie duza wilgotnos¢ powietrza.
Podstawowym spoiwem w tynkach silikatowych jest szkto wodne potasowe. Zalety tynkow si-
likatowych, zwanych takze niekiedy tynkami krzemianowymi, znane sg dobrze specjalistom, takim
jak konserwatorzy zabytkow i architekci. Wsréd nich warto wymieni¢: mineralny charakter wigzania
i zwiekszajaca sie z biegiem lat wytrzymatos¢, niepalnos¢, wysoka dyfuzyjnos¢, niska podatnosé na
zabrudzenia oraz wysoka zasadowo$¢ skutecznie ograniczajgca korozje biologiczna. Zaleta tynkéw
silikatowych jest takze niska termoplastycznos¢ oznaczajagca mata wrazliwos¢ na uplastycznienie
powtoki pod wptywem wysokich temperatur. Tynki te, podobnie jak tynki akrylowe, dostarczane
sg na budowe w wiaderkach, w formie goto-
wej do uzycia pasty. Standardowe tynki silika-
towe majg takze pewne wady. Mozna do nich
zaliczy¢ stosunkowo duza nasigkliwos¢ oraz
wrazliwo$¢ (szczegdlnie w momencie nakta-
dania) na warunki atmosferyczne i niejedno-
rodne lub wilgotne podtoza. Z tego powodu
wymagaja one od wykonawcy przestrzegania
surowych rezimow technologicznych w trakcie
aplikacji. Nalezy réwniez pamieta¢, ze tynki te
mozna stosowa¢ wylacznie na podtozach mi-
neralnych. Stato sie to powodem opracowania
w ostatnich latach réznego rodzaju modyfikacji
tych tynkow, z ktérych najwieksza popularnosc
osiggnety tynki silikatowo-silikonowe i tynki
polimerowo-krzemianowe.

Tynki silikatowo-silikonowe, zwane tak-

ze czasem potocznie tynkami si-si, to w istocie
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tynki silikatowe, modyfikowane dodatkowo specjalnym rodzajem zywicy silikonowej o wtasciwos-
ciach wigzacych i hydrofobizujacych. Taka kombinacja spoiw pozwala zachowa¢ wszystkie zalety
typowych tynkéw silikatowych, takie jak mineralny sposéb wigzania, wysoka dyfuzyjnos$¢ oraz na-
turalna odpornos$¢ na korozje biologiczng i ograniczy¢ jednoczesnie ich nasigkliwos¢ oraz wrazli-
wos$¢ na warunki zewnetrzne i wtasciwosci podtoza. Tynki si-si charakteryzuja sie takze zwiekszong
wytrzymatoscia poczatkowq i stosunkowo wysoka odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne. Ze
wzgledu na chemiczny sposob wigzania, podobnie jak tynki silikatowe, mozna je stosowac wytacz-
nie na podtozach mineralnych. Pomimo wyzszej ceny, coraz chetniej stosowane sa zaréwno w sy-
stemach ocieplen z uzyciem styropianu i wetny mineralnej, jaki i jako warstwy wykonczeniowe przy
tynkowaniu $cian jednowarstwowych z betonu komérkowego i ceramiki poryzowanej. Cenione sg
szczegdlnie na budowach, gdzie inwestorowi zalezy na jakosci, wieloletniej gwarancji i mineralnym
charakterze powtoki elewacyjne;j.

Tynki polimerowo-krzemianowe, zwane takze przez czes¢ producentéw zolokrzemianowymi
lub nanokrzemianowymi, to odmiana tynkow, w ktérych potaczono wybrane cechy tynkoéw poli-
merowych i silikatowych. Zastosowanie spoiw polimerowych pozwala na naktadanie ich zaréwno
na podfoza mineralne, jak i na powierzchnie pokryte farbami dyspersyjnymi. Jednoczesnie, dzieki
duzej zawartosci krzemianow, zachowuja one stosunkowo wysoka paroprzepuszczalnosc¢ i niska
termoplastyczno$¢. Moga by¢ stosowane w systemach ocieplen z uzyciem styropianu i wetny mi-
neralnej. Tynki te ze wzgledu na szczelnga strukture i cze$ciowo mineralny charakter sg odporne za-
réwno na zabrudzenia, jak i na dziatanie wody, ale ich ,naturalna” odpornosc¢ na korozje biologiczna,
ze wzgledu na mniejsza zasadowos¢, moze by¢ nieco nizsza niz w przypadku tynkéw silikatowych
i silikatowo-silikonowych.

Tynki silikonowe sg produktami na bazie mieszanki spoiw krzemoorganicznych (silikonowych)
i spoiw polimerowych. Dostarczane sa w formie gotowej do uzycia pasty. Postrzegane sg czesto
jako najlepsze technicznie rozwigzanie z dostepnych obecnie na rynku. Charakteryzuja sie zaréwno
duza hydrofobowoscia, czyli odpornoscig na nasigkanie, jak i wysoka dyfuzyjnoscia, czyli przepusz-
czalnoscia dla pary wodnej i dwutlenku wegla. Moga byc¢ stosowane na réznego rodzaju podtozach.
Maja stosunkowo wysoka elastycznos¢, a jedna z ich nielicznych wad jest wieksza niz w przypadku
tynkéw silikatowych termoplastycznos¢ powtoki. Sa to produkty niezastgpione tam, gdzie wyma-
gana jest szczegolna odpornos¢ na wody opadowe i zabrudzenia, a jednocze$nie wystepuje ko-
niecznos$¢ zapewnienia wysokiej dyfuzyjnosci powtoki. Zalety tynkéw silikonowych sprawiaja, ze
pomimo dosy¢ wysokiego kosztu produkcji i w konsekwencji stosunkowo wysokiej ceny, stajg sie
one coraz bardziej popularne i stopniowo zajmuja istotne miejsce jako warstwy wykonczeniowe

systemow ocieplen realizowanych na najbardziej prestizowych obiektach budowlanych.

ekspertbudowlanypl

87




Tynki

- Wymagania w stosunku do tynkéw cienkowarstwowych

88

Dla tynkéw na spoiwach organicznych wymagania okresla europejska norma zharmonizowana
PN-EN 15824 ,Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicz-
nych”. Nazwa tej normy jest nieco mylaca, poniewaz obejmuje ona takze tynki na spoiwach nieor-
ganicznych takich jak silikaty, silany, siloksany i silikony, co podkreslono w pkt. 1 ,Zakres normy”.
Norma ta definiuje dla tynkdéw zewnetrznych wymagania w zakresie wtasciwosci wymienionych
w tabeli.

Nalezy podkresli¢, ze norma PN-EN 15824 odnosi sie wytacznie do tynkow traktowanych jako
samodzielny wyréb budowlany stosowany do pokrycia powierzchni scian i stupéw. Nie obejmuje
ona takze tynkow opartych na spoiwach cementowo-wapiennych. Norma ta nie ma zastosowania
w sytuacji wykonywania tynkéw cienkowarstwowych jako warstw wykorczeniowych w systemach
ETICS, ktore tylko w catosci stanowig wréb budowlany objety europejska oceng techniczng (ETA)
lub krajowg oceng techniczng (KOT). W takim przypadku wymagania okreslane sa w krajowych lub
europejskich ocenach technicznych, ktérymi objete sg te systemy, i dotycza one zaré6wno kom-
pletnego systemu (z materiatem izolacyjnym), jak i tzw. warstwy wierzchniej, czyli uktadu sktada-
jacego sie z warstwy zbrojonej (klej + siatka), gruntu (opcjonalnie), tynku i opcjonalnie takze farby
elewacyjnej. Badania takich ztozonych uktadéw, w przypadku oceny zgodnie z tzw. systemem eu-
ropejskim, wykonywane sa w oparciu o ETAG 004 (wytyczne do europejskich ocen technicznych)
i obejmuja w szczegolnosci badania: klasy reakcji na ogien, wodochtonnosci warstwy wierzchniej,
wodoszczelnosci, odpornosci na uderzenie, przepuszczalnosci pary wodnej, przyczepnosci miedzy

poszczegdlnymi warstwami uktadu (w tym przyczepnosci po starzeniu).

Wymagania stawiane tynkom zewnetrznym

Wiasciwos¢ Kategorie deklarowane Wymagana wartos¢

Przepuszczalnos¢ V1 - wysoka v > 150 g/(m?-d)
pary wodnej V2 - érednia 15 <v < 150 g/(m?2-d)

V3 - niska v <15 g/(m?-d)
Absorpcja wody W1 - wysoka w > 0,5 kg/(m?-h®)

W2 - $rednia 0,1 <w < 0,5 kg/(m?-h®)

W3 - niska w < 0,1 kg/(m?-h°?)
Adhezja Wartos¢ liczbowa [MPa] >0,3
Trwato$¢ Warto$¢ liczbowa [MPa] (wymagana r

wylacznie dla tynkow kat. W1) 7
Wspotczynnik Wartos¢ tabelaryczna deklarowana w zaleznosci
przewodzenia ciepta Wartos¢ liczbowa A [W/(m - K)] od gestosci na podstawie normy PN-EN 1745:2004
(tab. A.12)
Reakcja na ogien Wedtug normy
Euroklasa od AT do F PN-EN 13501-1+A1:2009 [3]
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O ile precyzyjnie okreslone sg przepisami wy-
magania w stosunku do tynkéw cienkowarstwo-
wych, jak i catych systemoéw ETICS traktowanych
jako wyroby budowlane, to w zakresie wymagan
technicznych dotyczacych ich wykonywania
i odbioru wystepuje pewna luka. Mozna tu ko-
rzysta¢ m.in. z instrukcji wykonywania systemow
ETICS udostepnianych przez ich producentéw
oraz instrukcji ITB 447/2009. Najlepiej opraco-
wanym w tym zakresie dokumentem jest jednak
instrukcja ,Warunki Techniczne Wykonawstwa,
Oceny i Odbioru Robét Elewacyjnych z zastoso-
waniem ETICS” (Wydanie 3.z 2015 roku), opraco-
wana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen (SSO), zrzeszajace wiodacych produ-
centéw tych systeméw w Polsce. Instrukcja ta

zaktada m.in., ze ,cienkowarstwowe tynki struk-

Imitacja deski For. SSO

turalne wykonywane w systemach ocieplen,
przy kontroli odchyleh powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii IlI” (wg
PN-70/B-10100) i w stosunku do tej kategorii tynkow nalezy dokonywa¢ wszelkich odbiorow. In-
strukcja SSO precyzuje takze wymagania w stosunku do wygladu tynkéw: ,Wykonczona wyprawa
tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo (chy-
ba, Ze jest to cechg charakterystyczng oferowanego wzoru podang w materiatach informacyjnych),
okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tyn-
ku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (po-
wierzchni) pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego

robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie”,

- Przysztos¢ tynkdéw cienkowarstwowych

Budujac domy naszych marzen, staramy sie, aby ich elewacje byly niepowtarzalne zaréwno w za-
kresie stosowanych materiatéw, jak i uzyskiwanych efektéw wizualnych. Jednoczesnie jednak roz-

wigzania wykorzystujace np. kamien naturalny, cegte recznie formowang czy drewno egzotyczne
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okazujg sie czesto zbyt drogie. Problem ten i potrzebe znalezienia tanszej a efektownej alternatywy
dla tych materiatéw doskonale odczytali wiasnie producenci tynkéw cienkowarstwowych. Juz w tej
chwili, dzieki nowym materiatom i technologiom wykonywania, mozliwe stato sie uzyskanie elewa-
¢ji imitujacej gtadkie lub recznie formowane cegty, oktadziny z piaskowca i granitu, a nawet odwzo-
rowujgce wyglad desek elewacyjnych. Te nowe rozwigzania juz od pewnego czasu zyskuja coraz
wiekszg popularnosc i cho¢ przysztos¢ standardowych tykéw typu ,baranek” lub ,kornik” wydaje
sie byc jeszcze dtugo niezagrozona, stanowig one cenne urozmaicenie uzyskiwanych na systemach
ocieplen efektow wizualnych.

Obok opracowywania coraz to nowych i atrakcyjnych struktur tynkow, producenci pod wptywem
oczekiwan odbiorcow zaczynaja coraz czesciej mysle¢ o szerszym wprowadzeniu na rynek innego
rodzaju ekskluzywnych tynkéw. Sa to wtasciwie zwykte tynki, o wygladzie identycznym jak dotych-
czas, ale dzieki zastosowaniu nowych surowcéw i dodatkéw, np. nanotechnologii, nowych rodzajow
spoiw czy zaawansowanych biocydoéw kapsutowanych, charakteryzuja sie one wieloma ciekawymi
wiasciwosciami i parametrami znacznie przekraczajacymi te uzyskiwane przez,standardowe” tynki.
Tego rodzaju produkty juz sg dostepne i z powodzeniem powoli znajduja swoje miejsce na rynku.

Wybierajac tynk na ocieplenie elewacji, nalezy pamietac, ze nie tylko optymalny dobor tynku jest
istotny dla zapewnienia wysokiej jakosci ocieplenia. Rownie istotne jest zastosowanie kompletnego
systemu i sprawdzony, rzetelny wykonawca, najlepiej posiadajacy certyfikat producenta systemu
ocieplen. Inwestor stosujacy systemowe rozwigzania i korzystajacy z ustug wykonawcy certyfiko-
wanego przez producenta ma pewnos¢, ze producent systemu zrobit wszystko, aby zapewni¢ naj-
wyzszg jakos¢ produktu nie tylko jako materiatu w opakowaniu, ale takze jako rozwigzania zastoso-

wanego na scianie.
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Artykut sponsorowany

Tynki silikonowe ARMASILT
w systemach ocieplen KABE THERM - najlepsza
ochrona elewacji

Elewacja stanowi najwieksza zewnetrzna czes¢ budynku narazong

na bezposrednie i dlugotrwate oddziatywanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych i srodowiskowych. Jej wyglad oraz wiasciwa
ochrona scian zewnetrznych zalezy w duzej mierze od rodzaju zastosowanego
materiatu do wykonania warstwy wykonczeniowej elewacji. Wysokiej jakosci
tynki silikonowe ARMASILT w systemach ocieplen KABE THERM umozliwiaja
skuteczne zabezpieczenie elewacji oraz wykonczenie jej w bogatej palecie
kolorow i faktur.

KABE THERM RENO - system ocieplania budynkéw oparty
na styropianie

System KABE THERM RENO jest firmowym zestawem materiatdw przeznaczonym do ocieplania
$cian zewnetrznych budynkéw oraz docieplania $cian z istniejgcym systemem ocieplen na bazie
styropianu. Moze by¢ wykonany przy zastosowaniu samogasnacych ptyt ze styropianu biatego lub
grafitowego. Dzieki prostej technologii wykonania oraz wieloletniej trwatosci umozliwia wykonanie
nowoczesnych i estetycznych elewacji.

Zewnetrzng warstwg ocieplenia jest wysokiej jakosci, cienkowarstwowy tynk silikonowy

ARMASILT. Tworzy on trwata, dekoracyjna wyprawe o wysokiej odpornosci na dziatanie
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i proces zabrudzania. Zawiera takze dodatkowe sktad-
niki zabezpieczajgce powierzchnie tynku przed porostem glonéw i grzybéw. Ze wzgledu na fatwa
technologie montazu oraz niskie koszty robocizny stosowany jest najczesciej przy termomoderni-
zacji budynkow wykonanych w starych energochtonnych technologiach (niespetniajagcych obowia-

zujacych wymogdéw izolacyjnosci termicznej).

I 7k silikonowy ARMASIL T - zastosowanie

Zastosowanie tynku ARMASIL T umozliwia wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
o mikroporowatej strukturze i wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej. Silikonowa masa tynkarska
szczegdlnie wyrdznia sie niska nasigkliwoscig powierzchniowg zwigzana z efektem odpychania cza-
steczek wody przez zywice silikonowa. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewacje przed dziataniem
opaddéw atmosferycznych oraz znacznie redukuje osadzanie sie zanieczyszczen. Tynk ARMASIL T

dostepny jest w fakturze petnej i réznych grubosciach ziarna oraz w rozbudowanej palecie kolorow

Il Tl ﬁ-;:m[l.uu. //
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uzyskiwanych wytacznie przy uzyciu najtrwalszych pigmentéw nieorganicznych, dzieki czemu za-
pewnia wysoka trwatosc i estetyke elewacji budynkéw.

Ze wzgledu na fatwa technologie montazu oraz niskie koszty robocizny stosowany jest najczes-
ciej przy termomodernizacji budynkéw wykonanych w starych energochtonnych technologiach

(niespetniajacych obowiazujacych wymogow izolacyjnosci termicznej).

KABE THERM MW - system ocieplania budynkéw
oparty na wetnie mineralne;

System KABE THERM MW jest kompleksowym zestawem materiatéw do ocieplania $cian zewnetrz-
nych, opartym na ptytach z wetny mineralnej i zabezpieczonym silikonowa wyprawg tynkarska
ARMASILT. Do jego wykonywania mozna stosowac ptyty zelewacyjnej, lamelowej i dwugestosciowej

wetny mineralnej. Zapewnia wysoka paroprzepuszczalno$¢ umozliwiajaca swobodne ,oddychanie”
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$cian. Warstwg zewnetrzng systemu jest trwata
silikonowa wyprawa tynkarska ARMASIL T do-
stepna w szerokiej palecie koloréw. System za-
pewnia wysoka odpornos¢ na dziatanie warun-
kéow atmosferycznych oraz proces zabrudzania.
Chroni sciany budynku przed porostem glonéw
i grzybow. Moze by¢ wykonczony w szerokiej
palecie faktur i grubosci ziarna. Dzieki wysokiej
paroprzepuszczalnosci doskonale sie sprawdza
na budynkach ze $cianami wykonanymi z materiatéw porowatych (jak np.: beton komérkowy, zuz-
lobeton, cegta poryzowana). Natomiast ze wzgledu na bardzo dobre wiasciwosci akustyczne nadaje
sie rowniez do ocieplania obiektéw zlokalizowanych w strefach o duzym natezeniu hatasu.

Podejmujac decyzje o ociepleniu obiektu budowlanego, stajemy wobec trudnego wyboru, jaki
system ocieplen jest najlepszy dla mojego domu. W celu rozwigzania tego dylematu firma Farby
KABE Polska oferuje szeroka game systemow ocieplerh KABE THERM, opartych na réznych materia-
tach termoizolacyjnych. Dodatkowym atutem zastosowania systemow ocieplern KABE THERM jest
mozliwos$¢ uzyskania wydtuzonej 5-letniej gwarancji na system i kolor tynku (wedtug palety kolo-
réw Farby KABE).

Farby KABE Polska Sp. z o.0. %@®§$
ul. Slaska 88, 40-742 Katowice *v
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66
www.farbykabe.pl, e-mail: info@farbykabe.pl

szwajcarska jakosc.
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Tynki - eksploatacja

Jak dbac o ocieplong elewacje

O ocieplong elewacje, podobnie jak np. o samochadd, nalezy wlasciwie dbac.
Aby zachowac zakltadane parametry izolacyjnosci termicznej i estetyke
budynku, wymagane sa regularne kontrole elewacji, czyszczenie i konserwacje
oraz niezwlekanie z naprawami, jezeli doszto do jakichkolwiek usterek.

tugowiecznos¢ ocieplonej elewacji w duzej mierze zalezy od doboru wysokiej jakosci odpo-
D wiednich materiatéw sktadajacych sie na kompletny system ocieplen, w tym chemii budowla-
nej (np. zaprawy klejace i szpachlowe, grunty, tynki, farby) wytgcznie od tego samego producenta.
Nalezy pamieta¢, ze tylko taki uktad zostat sprawdzony pod katem trwatosci i dla takich systeméw

wydano stosowne dokumenty dopuszczajace je do sprzedazy i stosowania w budownictwie. Nie-

Czyszczenie mechaniczne ocieplonej elewacji zasiedlonej glonami: 1 - wstepne mycie elewacji i/lub nakfadanie $rod-
ka do sanityzacji; 2 — mycie elewacji pod cisnieniem; 3 — efekt czyszczenia - po lewej stronie czes¢ Sciany po zabiegach,
po prawej — czes¢ nieoczyszczona Fot. archiwum SSO

zwykle istotny jest tez prawidtowy montaz uktadu ociepleniowo-elewacyjnego, ktéry powinien by¢
zgodny z zaleceniami danego producenta. Prawidtowo wykonany projekt, uwzgledniajacy szczego6-
towe rozwigzania w taki sposoéb, aby m.in. unikngé¢ mostkéw termicznych, fachowe wykonawstwo,
uwzgledniajgce wspomniane detale, z uzyciem wysokiej jakosci zestawdw materiatéw to znaczaca,

ale tylko czes¢ sukcesu.

Zagrozenia wynikajace z eksploatacji,
jak ich unikaci jak naprawiac¢ powstate uszkodzenia

Elewacje budynkéw codziennie narazone sg na wptyw warunkéw atmosferycznych i ewentualne

uszkodzenia mechaniczne. Zagrozen wynikajacych z eksploatacji moze byc¢ wiele, a do najczestszych
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naleza: zabrudzenia elewacji, korozja biologiczna, rysy i pekniecia, blakniecie koloréw oraz
uszkodzenia mechaniczne, ktérych konsekwencjg moze by¢ np. odspajanie sie tynku, a w dalszej
kolejnosci powstanie mostkow termicznych. Zdarza sie réwniez, ze niefachowa i nieprzemyslana
ingerencja mieszkancéw (np. montaz anten, krat itp.) doprowadza do powstania zaréowno ognisk
potencjalnych uszkodzen, jak réwniez pogorszenia izolacyjnosci systemu poprzez ,wytworzenie”
mostkow termicznych.

Najczestszym powodem zabrudzenia $cian sg zanieczyszczenia z atmosfery. Zjawisko to najszyb-
ciej objawia sie w miastach o duzym zanieczyszczeniu powietrza i na budynkach usytuowanych
w miejscach o duzym natezeniu ruchu. Ponadto zabrudzenia szczegélnie uwidaczniaja tynki o zde-
cydowanej fakturze oraz te, ktoérych struktura zostata niedoktadnie i nierbwnomiernie zatarta. Aby
zminimalizowac ryzyko zabrudzenia, istotne jest, aby prace tynkarskie wykona¢ bardzo estetycznie,
uzywajac do tego tynkéw najmniej podatnych na zabrudzenia, tj. tynkéw lub farb silikonowych,
ktére maja wiasnosci samoczyszczace.

Jezeli jednak elewacja juz ulegta zabrudzeniu, nalezy podja¢ probe usuniecia zanieczyszczen np.
za pomocg myjki cisnieniowej. Gdy ta metoda nie wystarcza, trzeba spréobowad recznego szorowa-
nia szczotka o twardym wiosiu przy uzyciu wody z detergentem.

Korozja biologiczna na elewacji to innymi stowy porosty plesni, alg lub grzybow. Najczesciej
dzieje sie tak w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza, np. przy zbiornikach wodnych
oraz w miejscach zlokalizowanych w poblizu skupiska zieleni, tj. drzew, krzewéw czy laséw. Skaze-
nie biologiczne najszybciej mozna zaobserwowac na $cianach pétnocnych i pétnocno-wschodnich,
gdyz to wtasnie one najdtuzej przebywaja w cieniu, przez co maja tendencje do dtuzszego zawilgo-
cenia. Gorzej, kiedy do zawilgocenia $ciany dochodzi poprzez podcigganie kapilarne. Wtedy wilgo¢
moze przedostawac sie rowniez do warstwy ociepleniowej i elewacyjnej, a zawilgocona warstwa
ociepleniowa pogarsza wtasciwosci termoizolacyjne, czego konsekwencja moze by¢ niekontrolo-
wane wystgpienie mostkdéw termicznych.

Aby pozby¢ sie niepozadanych efektow zawilgocenia $cian, w pierwszej kolejnosci nalezy po-
prawnie zaizolowac¢ fundamenty i osuszy¢ mury lub tez naprawic¢ np. cieknaca rynne. Jezeli elewa-
cja nie jest uszkodzona, a pojawiaja sie na niej pierwsze objawy skazen mikrobiologicznych, z reguty
wystarczy zastosowanie specjalnego preparatu grzybo- i plesniobdjczego oraz odmalowanie ele-
wacji farba o podwyzszonej odpornosci na tego typu skazenia. Warto tez wspomniec o dziataniach
prewencyjnych, tzn. juz w fazie projektu dobra¢ materiaty odporne na korozje biologiczng. Zasto-
sowanie takich materiatbw moze catkowicie wyeliminowac lub znaczaco opdzni¢ pojawienie sie
mikroorganizmow na elewacjach.

Elewacje narazone sa tez na powstawanie rys, pekniec¢ i odspojen. Wszystko zaczyna sie od po-

jawienia niewielkich rys czy mikropeknie¢ spowodowanych np. zbyt szybkim wysychaniem tynku
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Usterki na ocieplonych elewacjach wymagajgce naprawy: 1 — odspojenie w warstwie zbrojonej, 2 — uszkodzenie me-
chaniczne spowodowane przez uderzenie twardym przedmiotem, 3 — uszkodzenie mechaniczne, 4 - Uszkodzenia
spowodowane przez gradobicie Fot. archiwum SSO

podczas tynkowania w wysokiej temperaturze powietrza. Innym przyktadem moze by¢ zastosowa-
nie nieodpowiedniej masy tynkarskiej, ktdra moze nie wytrzymac naprezen termicznych. Pamietaj-
my, ze w okresie letnim $ciany moga sie nagrza¢ nawet do 80°C, a w zimie ochtodzi¢ do -25°C. To
z kolei oznacza, ze elewacja rozpreza sie i kurczy, co moze doprowadzi¢ do powstania mikropeknie¢,
a nastepnie odspojen warstwy tynku. Aby nie dopusci¢ do etapu odspojen, rysy nalezy pokry¢ war-
stwa farby polimerowej, np. akrylowej czy silikonowej lub tez specjalnymi farbami przeznaczonymi
do tego celu. Jezeli jednak rysy sg szersze niz okoto 0,4 mm, przed malowaniem nalezy je wypetnic,
np. akrylem.

Gtebsze pekniecia, tuszczenie i odspajanie tynku to usterki powazniejsze, ktére mogga sygnalizo-
wac wady konstrukcji budynku lub by¢ wynikiem zawilgocenia czy wady tynku. Miejsca, w ktorych
nastapito odspojenie tynku, trzeba delikatnie sku¢ tak, aby nie uszkodzi¢ warstwy zbrojonej ani izo-
lacyjnej. Uszkodzenie warstwy izolacyjnej jest szczegdlnie niebezpieczne z punktu widzenia most-
kow cieplnych, czyli niepozadanych strat ciepta. Naprawe odspojonego tynku wykonujemy poprzez
przeszlifowanie i oczyszczenie brzegéw tynku, a nastepnie zagruntowanie warstwy zbrojonej i na-

tozenie identycznego tynku. Niestety, tak wykonany zabieg raczej nie bedzie wygladat estetycznie,
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powstanie bowiem efekt widocznej taty, dlate-
go tez zaleca sie przemalowanie catej Sciany.
Szczegotowg technologie naprawy warto
uzgodnic¢ z systemodawcy, ktéry w zaleznosci
od uszkodzen,, moze zaproponowac¢ gotowe
rozwigzania materiatowo-technologiczne.
Uszkodzenia elewacji moge tez mie¢ znacz-
nie gorszy charakter. Mocne uderzenie czy po-

walone drzewo moga doprowadzi¢ nawet do

odspojenia sie ocieplenia od muru i uszkodze-
nia wszystkich elementéw sktadowych uktadu ociepleniowego. W takim wypadku naprawa polega
na wycieciu kawatka uszkodzonego ocieplenia i uzupetnieniu pustej przestrzeni nowg warstwa ter-

moizolacji, warstwg zbrojong i tynkiem.

- Przeglady okresowe elewacji

Prawo budowlane szczegétowo reguluje sprawe utrzymania budynkéw, czemu stuzy m.in. prowa-
dzenie ksiazki obiektu budowlanego oraz kontroli okresowych, obejmujacych rowniez elewacje.
Obowigzek ten nie dotyczy co prawda budynkéw jednorodzinnych, aby jednak unikng¢ degradacji
ocieplenia oraz zachowa¢ odpowiedni jego wyglad i dziatanie, nalezy dokonywac regularnych prze-
gladéw zainstalowanego systemu ocieplen.

Intensywnos¢ przegladéw w domach jednorodzinnych uzalezniona jest od stopnia narazenia
elewacji na uszkodzenia oraz oddziatywania srodowiska zewnetrznego. Czestym przeglagdom na-
lezy poddawac¢ obiekty znajdujace sie w strefach silnie obcigzonych uzytkowo oraz te usytuowa-
ne w miejscach podatnych na zabrudzenia czy
skazenia biologiczne.

Wykonujac przeglady elewacji, powinni-
$my poddac ocenie kilka kluczowych aspek-
tow. Pierwszym z nich jest ocena uszkodzen
mechanicznych, powstatych podczas uzytko-
wania budynku, czy wywotanych przez $rodo-
wisko zewnetrzne, tj. sprawdzenie stanu ob-

rébek blacharskich i pokrycia dachowego,

droznosci rynien i rur spustowych, a takze

stanu uszczelnien oraz pol-qczeﬁ miqdzy Graffiti naelewacji Fot. archiwum SSO
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systemem ocieplen a innymi materiatami zastosowanymi na elewacji. Nastepnie nalezy ocenic
stopien zabrudzenia elewacji oraz wystepujacego porazenia mikroorganizmami, tj. przeprowadzi¢
ocene stanu elewacji pod katem wystepowania zanieczyszczen mechanicznych (kurz, brud,
oleje itp.) oraz ocene stanu elewacji pod katem wystepowania zanieczyszczen biologicznych
(algi, grzyby). Bardzo waznym etapem jest tez poddanie ocenie stopnia utraty koloru i wykwi-
tow na powierzchni powlok elewacyjnych. Problem blakniecia koloru najbardziej widoczny jest
na powierzchniach elewacji pokrytych kolorami ciemnymi, intensywnymi, ktérych wskaznik odbicia
$wiatta rozproszonego HBW wynosi ponizej 20%, a w przypadku tynkow silikatowych ponizej 40%.
Wowczas elewacja szybko sie nagrzewa, powodujac nierzadko zauwazalne odbarwienia.

W efekcie przegladu elewacji, w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzen czy niepra-
widtowosci, nalezy zastanowic sie nad podjeciem stosownych dziata¢ zaradczych. Czesto bowiem
nawet niewielkie prace konserwacyjne, umycie fasady lub jej pomalowanie nie tylko podnosza wa-
lory estetyczne, ale przede wszystkim znaczgco wydtuzajg trwato$¢ systemu ociepleniowego.

Barttomiej Cholewa

Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen
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Akcja spoleczna

Termomodernizacja jest dzis nieodzownym elementem
walki o lepsza jakos¢ powietrza.

Gtéwna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce sg
nieocieplone budynki, dlatego termomodernizacja wraz z wymiang
wysokoemisyjnych zrédet ciepta powinny by¢ podstawowymi
narzedziami poprawiajagcymi jako$¢ powietrza.

WWW.TERMOMODERNIZACJA.ORG
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Skuteczne ocieplanie scian

Wprowadzone 1 stycznia 2021 roku Warunki Techniczne podnoszg wymagania
stawiane budynkom w zakresie izolacyjnosci cieplnej - domy maja skuteczniej
kumulowac ciepto i stac sie tansze w utrzymaniu, a ich ogrzewanie mniej

uciazliwe dla srodowiska.

- Jak ma sie to do ocieplenia $cian zewnetrznych?

Istota nowych regulacji jest obnizenie dopuszczalnego
wspotczynnika przenikania ciepta U, co w praktyce ozna-
cza zastosowanie $rednio o 2 cm grubszego materiatu
izolacyjnego na fasadzie. Jednym z najpopularniejszych
sposobdéw izolacji scian zewnetrznych jest metoda ETICS
(lekka mokra), do ktorej rekomendowane sg zestawy wyro-
bow ISOVER-WEBER - wchodzace w sktad systemu ocie-

plerr weber.THERM uzupetniony o wetne Fasoterm 35.

N4 s e e
i Bl e Im.l_'_
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Metoda lekka mokra to
najlepiej opanowany przez
ekipy wykonawcze sposéb
montazu oraz mozliwych
do uzycia komponentéw.
W przypadku systemoéw
ETICS parametry uzytko-
we fasady sg uzyskiwane
z jednej strony dzieki za-
stosowaniu odpowiedniej
jakosci chemii budowlanej
i siatek zbrojacych, a z dru-
giej dzieki jakosci materiatu
izolacyjnego, ktérego me-

chanika odgrywa kluczowa



role. Uzyskany dzieki zastosowaniu tego systemu efekt — komfort termiczny, akustyczny i dobrej ja-

kosci powietrze - bedzie miat dtugofalowe przetozenie na jakos¢ zycia mieszkarncow i oszczednosci

w kosztach ogrzewania.

- Elewacja lekka mokra z zestawem ISOVER ETICS

Co istotne, w plycie z welny mineralnej Fasoterm 35 potaczono bardzo dobrg, niskg lambde
(A = 0,035 W/mK) z doskonatymi wskaznikami mechanicznymi. Najlepsze dostepne parametry ciep-
Ine pomagajg ograniczy¢ wymagang grubos¢ izolacji. W zaleznosci od materiatu, z jakiego zbu-
dowana jest $ciana zewnetrzna, juz 15 cm wetny Fasoterm 35 pozwoli spetni¢ warunki techniczne
w zakresie wspoétczynnika przenikania ciepta obowigzujace od 2021 roku. Co wiecej, ISOVER Faso-
term 35 ma doktadnos¢ wymiarowa T5, dzieki czemu instalowane plyty wetny mineralnej bardzo
dobrze sie licuja, tworzac ptaska powierzchnie sciany, co jest istotne dla wykonawcy w prawidto-

wym i szybkim wykonaniu systemu ocieplen ETICS.

- Nie tylko wetha — wazny jest zestaw

W poblizu scian zewnetrznych i okien powstajg bardzo duze straty energii. Niestety czesto inwesto-
rzy nie sg $wiadomi lub bagatelizuja fakt, ze bardzo wazng role odgrywa odpowiednie dopasowa-
nie produktow do siebie. Wszystkie elementy systemu ETICS — od kleju, przez materiat izolacyjny,
po tynk — powinny ze sobg wspétgrac. Przyktadem polecanego zestawu jest rozwigzanie ISOVER
i WEBER, gdzie wetna w ptytach Fasoterm 35 doskonale taczy sie z cata gama produktéw WEBER
wchodzacych w skfad systemu weber.therm WM (klej do mocowania wetny i do siatki weberbase
UNI W, siatka weber PH913, grunt weber.prim compact, tynk hydrofilowy weber.pas topdry
AquaBalance lub inne warianty systemu). System weber.THERM WM poddany zostat Krajowej Oce-
nie Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1).

Jego szczegodlne atuty dla wskazanych zastosowan to m.in.:
B wysoka paroprzepuszczalno$¢, wptywajgca na trwatosc i odpornosé na wilgoc,
m wysoka odpornos¢ na ogien dzieki zastosowaniu wetny skalnej o klasie palnosci AT,

B duza odpornos¢ na zabrudzenia oraz na korozje biologiczng dzieki masie tynkarskiej TD331.

Isover

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. SAINT-GOBAIN
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

/ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa rweber

tel. 800 163 121, www.isover.pl | www.pl.weber SAINT-GOBAIN

'
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Elewacje metalowe - w roli gtdwnej tytan-cynk

Urok elewacji z blach cynkowo-tytanowych wynika z ich duzej
réznorodnosci i ogromnej wszechstronnosci zastosowania - od alpejskiej
chaty do nowoczesnego muzeum czy domu mieszkalnego, od stylu
tradycyjnego do awangardy.

Elewacja w technologii
nieregularnej tuski z grafitowej
blachy RHEINZINK prePATINA
schifergrau

E lewacje z tytan-cynku przekonujg nie tylko estetyka i mozliwoscig dopasowania sie do kaz-
dego naturalnego materiatu. Dzieki swojej trwatosci sprawiaja, ze sg stosowane od stuleci: po-
czatkowo w formie stylowej metaloplastyki na obiektach zabytkowych i sakralnych, a obecnie na

brytach nowoczesnych budynkéw, podkreslajac reprezentacyjnosc i solidnos¢ budowli.

- Technologia ragbka stojacego

104

Istotng cechg tego rozwigzania jest szczelnos¢ potaczen przy jednoczesnie zachowanej mozliwosci
ruchéw termicznych blachy. Jest to technologia stosowana w najbardziej newralgicznych miejscach
fasad. Przy wysokosci 25 milimetrow ragbek stojacy jest rozwigzaniem deszczoszczelnym, bez po-

trzeby stosowania dodatkowych zabiegow.
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Bez probleméw mozna w tej technice wykonywac elementy wypukte, wkleste, zaokraglenia lub

pasy stozkowe. Takze rytm i utozenie rgbkéw na elewacji moga by¢ dowolne, od ukfadu poziome-
go, ukosnego po pionowy. Dzieki duzej ilosci mozliwych wariantow detali, rabek stojacy doskonale
wpisuje sie w architekture tradycyjng, jak i w projekty nowoczesne. A wszystko to bez zadnego

przebicia przez arkusz blachy.

- Potaczenia

Systemy rgbkow taczg poszczegdlne pasy w kierunku podtuznym. Katowy rabek stojacy to typowa

metoda stosowana na elewacjach. Odznacza sie on mocnym akcentem na ptaszczyznie fasady dzie-
ki swej wysokosci i szerokosci wynoszacej odpowiednio okoto 25 i 12 mm. Rozstaw (podziat optycz-
ny) rgbkéw moze by¢ dowolny i wynosi zazwyczaj od 330 do 430 mm miedzy rabkami.

Wazna rzecza jest grubos¢ materiatu zastosowanego na elewacji — grubosc 0,8 mm pozwala wy-
eliminowac falowanie blachy i odbicie reflekséw. Zastosowanie maszyn profilujgcych bezposrednio
na budowie umozliwia optymalny przebieg pracy od wyprofilowania materiatu, po zaginanie profili
i zamykanie rgbkéw. Rézne dtugosci i szerokosci paséw pozwalajg realizowac nawet bardzo finezyj-
ne formy specjalne, od ptaszczyzn tukowych zaczynajac.

Katowy rabek stojacy ma zastosowanie na ptaszczyznach o spadku > 35°, takze przy pokrywaniu
matych powierzchni, jak dachy, blendy, attyki i scianki, pozwalajac przy tym na optyczny podziat
zgodny z powierzchng elewacji. Lotnisko w Bydgoszczy jest jednym z wielu tego typu przyktadow.

Katowy rabek stojacy wyrdznia sie szczegdlnie matymi naprezeniami materiatowymi. Po-
niewaz mozliwe jest wykonanie elewacji z dtugich pasoéw blachy, przy ich taczeniach wazne jest
uwzglednienie wspotczynnika rozszerzalnosci. Ten wskaznik dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi

2,2mm/1 m-100°C, co w poréwnaniu z innymi metalami plasuje ten materiat w srodku tabeli.

Elewacje wykonane z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK prePATINA blaugrau, w technologii na rabek stojacy
katowy
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- Konstrukcja

Elewacje z blach cynkowo-tytanowych

wykonuje sie w systemie elewacji wen-
tylowanych, z petnym podtozem wyko-
nanym z desek lub ptyty OSB. Dopuszcza
sie (przy wykonaniu elewacji w techno-
logii tuski) wykonanie podtoza z blachy
trapezowej. Poniewaz jest to materiat
naturalny, takze pod wzgledem wago-
wym stanowi on ciekawg alternatywe

dla elewacji z kamienia lub ceramiki.

Rodzaje powierzchni
i wtasciwosci patyny

Blacha cynkowo-tytanowa jest blacha

stopowa i nie ulega korozji w potocz-

nym rozumieniu, gdyz nie zawiera zelaza.
Dlatego materiat ten nie wymaga kon-
serwacji czy zabezpieczenia powtokami
lakierniczymi (malowania). Powierzchnia
blachy PATINA LINE jest materiatem ,zy-
wym” i caty czas ,wspétpracuje” z otocze-
niem. Przy zastosowaniu na elewacjach
blachy gotowalcowanej (btyszczacej) pro-
ces naturalnego patynowania materiatu
moze wymagac dos$¢ dtugiego czasu.

W tej przejsciowej fazie gotowalco-
wany materiat ma sktonnos¢ do odbi-
jania refleksow swietlnych, co nalezy

traktowac jako ceche naturalng i zani-

kajacg w czasie. Ta cecha podkresla jed-
nak proces ,dojrzewania” budynku, co Elewacja w technologii nieregularnej tuski z szaro-niebieskiej bla-

bylo wykorzystywane przez wybitnych  chy RHEINZINK prePATINA blaugrau
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architektéw, m.in. Franka O. Gehry'ego czy
Daniela Libeskinda.

Obecnie oktadziny elewacyjne wykonu-
je sie z uzyciem materiatu z linii RHEINZINK
prePATINA, juz na poczatku uzyskujac efekt
naturalnej patyny. Istotna cecha tego rodzaju
patyny jest to, ze tatwo komponuje sie ona
z kazdym innym naturalnym materiatem
(piaskowcem, klinkierem, szktem itd.), a jesli

zostanie zarysowana podczas montazu czy

eksploatacji - odbudowuje sie doktadnie

w tym samym odcieniu.

Przekroj przez elewacje wykonang w technologii tuski
RHEINZINK

MikMak House we Wroctawiu - elewacja wykonana w technologii na rabek katowy z blachy cynkowo-tytanowej
RHEINZINK prePATINA blaugrau. Projekt zostat opracowany przez projektantéw z ArC2 Fabryka Projektowa

RHEINZINK Polska Sp. z 0.0.
Majdan, Trasa Lubelska 57, 05-462 Wigzowna

®
tel. 2278991 71, fax 22789 91 99 @ RHEINZINK

info@rheinzink.pl, www.rheinzink.pl
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Efektowne elewacje Joniec®

Nowoczesne trendy budowy domow oraz obiektow uzytecznosci

publicznej koncentruja sie wokot optymalnego wykorzystania wtasciwosci
materialow uzywanych do ich wznoszenia. Umozliwia to znaczaca redukcje
kosztow eksploatacji. Firma JONIEC® oferuje sprawdzone sposoby

na estetyczng i trwala oktadzine scienna: bloczki elewacyjne TOM oraz ptlytki
elewacyjne PIANO.

- Bloczki elewacyjne TOM

Sciana trojwarstwowa to rodzaj konstrukgji, ktory juz od kilkudziesieciu lat jest w Europie jedng
z najpopularniejszych metod wznoszenia scian zewnetrznych. Sktada sie ona z trzech warstw zbu-
dowanych z materiatéw réznego rodzaju. Kazda warstwa $ciany ma do spetnienia inng funkcje:

czes¢ wewnetrzna jest sciang nosng, czes$¢ srodkowa to izolacja termiczna. Warstwa zewnetrzna to
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warstwa elewacyjna, ktéra z jednej strony jest ochrong wewnetrznej konstrukcji przed uszkodzenia-

mi i warunkami atmosferycznymi, a z drugiej stanowi o wygladzie i charakterze budynku.

Bloczki elewacyjne TOM firmy JONIEC® doskonale sprawdzaja sie jako ostatnia warstwa Scia-
ny tréjwarstwowej. Sg solidne i trwate, a jednoczesnie estetyczne i stylowe. tupana struktura po-
wierzchni umozliwia uzyskanie niepowtarzalnego wygladu elewacji. Wieloletnia trwato$¢ bloczkow
TOM pozwala unikna¢ kosztéw zwigzanych z koniecznoscia regularnego malowania i renowacji
$cian zewnetrznych. W klimacie, w ktérym zanieczyszczenie powietrza i warunki klimatyczne powo-
duja ciggte brudzenie $cian, ma to kolosalne znaczenie. Elewacje TOM mozna szybko i skutecznie
wyczysci¢ za pomoca zwyktej myjki cisnieniowej. Ta metoda btyskawicznie przywrdci jej pierwotna
Swiezos$¢. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne to dodatkowa zaleta, ktérg trudno przecenic

w codziennej eksploatacji.

Bloczki TOM mozna réwniez wykorzysta¢ do budowy s$cian garazu lub innych elementéw przy-

domowej aranzacji. tatwosc ich uktadania znaczgco upraszcza i przyspiesza czas budowy. Elementy
nadprozowe i bloczki narozne ufatwiajg wykonczenie trudnych zataman i wgtebien. Rozmaite kolo-
ry dopasowuja sie do kazdego otoczenia, ktére chcemy zaaranzowac. Atrakcyjna cena dodatkowo

zacheca do ich zakupu.
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Do wyboru sg dwie grubosci bloczkéw TOM. Te o grubosci 20 cm $wietnie sprawdzaja sie w przy-
padku elewacji budynkéw uzytecznosci publicznej, natomiast te o grubosci 10 cm mozna zastoso-
wac w sytuacji, gdzie nie chcemy straci¢ powierzchni uzytkowej oraz gdy wazne jest dla nas mniej-
sze obcigzenie scian.

Jedna z dodatkowych mozliwosci wykorzystania bloczkéw TOM sg wnetrza domoéw i lokali.
Bloczki te $wietnie sprawdzaja sie jako element dekoracyjny. Zbudowana za ich pomoca scianka
dziatowa jest juz z jednej strony wykonczona, co znacznie obniza koszty remontu. Urozmaicona
struktura bloczkéw nadaje wnetrzu charakter i styl. Niepowtarzalna powierzchnia tupania sprawia,

ze osiggniety efekt i wyglad sciany jest jedyny w swoim rodzaju.

- Ptytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO

Plytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzajg sie jako oktadzina scian zewnetrz-
nych, wewnetrznych, kominéw, kominkdéw, murkéw itp. Sg solidne i trwate, a jednoczesénie este-
tyczne i stylowe. tupana powierzchnia ptytek pozwala uzyskac wyjatkowy i unikatowy efekt. Efekt

ten wzmocniony jest przez MULTI-COLOR® - delikatny melanz koloréw, wiernie odzwierciedlajacy

barwy natury.

Wieloletnia trwatos¢ ptytek PIANO pozwala unikna¢ kosztow zwigzanych z koniecznoscia regu-
larnego malowania i renowacji scian. Tak jak w przypadku elewacji TOM - Sciany wytozone ptytkami

PIANO wystarczy przemy¢ myjka cisnieniowa.

JONIEC®

Tymbark 109, 34-650 Tymbark

tel. 18 332 53 90, kom. 602 539 182
e-mail: joniec@joniec.pl, www.joniec.pl

¢) Joniec
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Klinkier

Cegty klinkierowe na elewacje

Cegty klinkierowe to najwyzsza klasa cegiet elewacyjnych. Sa wytrzymate,
odporne na uderzenia, dzialanie czynnikéw atmosferycznych i ognia oraz
grzybow i plesni. Powierzchnia cegiet klinkierowych jest bardzo twarda

i odporna na zarysowania, a wykonczona nimi elewacja przez dziesiatki lat nie
traci na intensywnosci koloru.

K linkier to produkt w petni naturalny, jest bowiem wykonany z naturalnego surowca, jakim jest
wysokiej jakosci odpowiednio sezonowana glina. Cegty klinkierowe wyrézniajg sie mata nasia-
kliwosciag (nawet ponizej 6%), dzieki temu sg réwniez odporne na mréz. Zachowuja trwatos¢ nawet

w srodowiskach agresywnych, takich jak kwasne deszcze czy smog.

- Kolory

Cegly klinkierowe dostepne sg w roznych barwach, w zaleznosci od uzytego do ich produkgji su-

rowca i sposobu wypalania. Najbardziej popularne kolory cegiet to rézne odcienie czerwieni i brazu.
Jednak klinkier produkuje sie takze w kolorach: zottym, biatym, bezowym, szarym lub czarnym oraz

ich odcieniach.

Dostepne sg takze cegty cieniowane - z6ttobragzowe, czerwonobrgzowe lub szaroczerwone.
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Jedli zdecydujemy sie na jednolity kolor elewacji, warto pamieta¢, aby przy uktadaniu miesza¢
cegty z kilku palet w celu uzyskania réwnomiernego koloru, gdyz jedne z nich moga byc¢ jasniejsze,
ainne ciemniejsze.

Mozliwe jest takze zestawianie r6znych odcieni jednego koloru lub kilku réznych kolorow cegiet
w elewacji. Niektoére jej elementy, np. cokét czy obramienia okien i drzwi, mozna zaakcentowac in-
nym kolorem niz reszta elewacji.

Cegly klinkierowe w elewacji mozna rowniez taczy¢ zinnymi materiatami, np. drewnem, tynkiem,
szktem, aluminium lub betonem. Wszystko zalezy od stylu i klimatu domu oraz od pomystowosci
i wyobrazni architekta, ktéry najlepiej doradzi, jaki kolor wybra¢ lub z czym go zestawic.

Do wyboru sa takze rézne faktury cegiet klinkierowych. Najczesciej produkuje sie gtadkie lub ry-
flowane (o lekko wyztobionej powierzchni). Producenci oferujg réwniez cegty piaskowane, tamane,

o nieregularnych wgtebieniach i nacieciach, przypominajace wygladem np. kamien.

- Zaprawy

Do prac z elementami klinkierowymi nalezy uzywa¢ odpowiedniej zaprawy. Powinny to by¢ wy-

tacznie zaprawy specjalistyczne, przeznaczone do klinkieru. Informacje o przeznaczeniu zaprawy
producenci umieszczaja na opakowaniu wyrobu. Zaprawy do klinkieru zawieraja sktadniki ograni-
czajgce powstawanie na elewacji wykwitow, np. tras — minerat pochodzenia wulkanicznego, ktory
uszczelnia zaprawe, utrudniajac transport kapilarny resztek rozpuszczonych soli na powierzchnie za-

prawy, czy nanododatki. Sktad

zaprawy ogranicza rowniez wy-
stepowanie na jej powierzchni
rys skurczowych.

Zaprawa do klinkieru charak-

teryzuje sie wysokim stopniem
plastycznosci i przyczepnosci
do elementéw o niskiej nasia-

kliwosci (3-8%). Jest wodo-

Hh

AT

i mrozoodporna; mozna jg sto-
sowac zarébwno wewnatrz, jak
i na zewnatrz. Ma postac suchej
mieszanki do zarobienia woda

i jest dostepna w kilku kolorach,

np.. grafitowym, brazowym,
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czerwonym, szarym czy bezowym. Zaprawa jest uniwersalna, mozna ja stosowac zaréwno do wzno-

szenia murdéw z cegiet klinkierowych, jak i do wypetniania fug.

- Spoiny

Waznym elementem, dopetniajacym estetyczny wyglad elewacji, jest takze kolor i sposdéb wyko-

nania spoin miedzy cegtami. Spoiny moga by¢ wkleste, wypukte lub zréwnane z licem sciany. Ich
kolory moga by¢ dopasowane do koloru cegiet lub zestawione kontrastowo, np. jasna spoina w po-
tgczeniu z ciemng cegta podkresli rysunek catej elewacji i rozjasni budynek. Spoina ciemniejsza,

dopasowana do barwy cegiet, nada catej elewacji wyglad bardziej spokojny, elegancki.

Przy wyborze koloru wazne jest wy-
czucie i warto zasiegnac porady u spe-
cjalisty, aby efekt koricowy nie byt nie-
mitym zaskoczeniem.

Spoiny sg dostepne w postaci su-

chej, mrozoodpornej mieszanki, ktora

miesza sie z woda. Wykonywanie spo-
in nalezy przeprowadzi¢ po doktad-
nym wyschnieciu muru (po uptywie

7 dni). Grubos¢ spoiny powinna by¢

réwna dla catej warstwy. W przypad-
ku kontaktu zaprawy z licem cegty, zabrudzenie trzeba jak najszybciej usunac¢ (najlepiej na sucho).
Czyszczenie powinno odbywac sie zawsze od gory.

Nie zaleca sie stosowania jakichkolwiek preparatéw do czyszczenia elewacji, jednak przy wiek-
szych zanieczyszczeniach mozna zastosowac specjalny srodek, nalezy jednak bardzo scisle prze-
strzegac zalecen producenta. Na rynku jest wiele réznych produktéw zabezpieczajacych elewacje

z klinkieru przed zabrudzeniami i wykwitami. Nalezy jednak pamieta¢, aby stosowac je z rozwaga.

- Zasady prawidtowego murowania

m Nalezy jednorazowo kupic tyle cegiet, aby starczyto ich na catg inwestycje, poniewaz partie po-
chodzace z kolejnych dostaw mogg nieznacznie réznic sie odcieniem.

m W trakcie murowania nalezy wybiera¢ cegly z co najmniej 5 palet, ze wzgledu na niewielkie r6z-
nice w odcieniach koloréw, jakie moga wystepowac pomiedzy cegtami pochodzacymi z réznych

partii produkcyjnych.

114
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m Cegty przygotowane do murowania
powinny by¢ suche, czyste i wolne
od kurzu.

m Nalezy uzywac odpowiedniej tech-
nologii wznoszenia muru i spoino-
wania.

m W trakcie prac szczego6lng uwage

nalezy zwraca¢ na duzg starannos¢

i czysto$¢ uktadania kolejnych ele-
mentow.

B Bezwzglednie nalezy uzywac od-
powiedniej zaprawy, przeznaczonej
do klinkieru.

m Nie wolno murowac¢ i wykonywac
spoin w czasie opaddéw deszczu lub
$niegu i w czasie mrozow.

m Na czas przerw w murowaniu nale-

zy zadbac¢ o prawidtowe zabezpie-
czenie ostatnich warstw folig lub
matami chronigcymi przed ewen-
tualnymi opadami i zbyt szybkim

wysychaniem zaprawy, spowodo-

wanym dziataniem wiatru i stonca.

B Rozpakowane palety cegiet nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

B Prace budowlane z zastosowaniem cegiet klinkierowych nalezy zleci¢ poleconej i sprawdzonej
firmie wykonawczej, poniewaz btedy popetnione przez wykonawcéw podczas murowania klin-
kieru sg bardzo trudne, a czasami wrecz niemozliwe do naprawienia.

m Wszelkie prace z klinkierem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Agata Grudecka
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Naturalny kamien

Kamien naturalny dodaje fasadom elegancji i solidnosci. To jeden z najbardziej
tradycyjnych materiatéw elewacyjnych. Szeroki wybor kolorow, ksztattow

i faktur kamienia pozwala nada¢ niemal kazdemu budynkowi zamierzony
efekt stylizacyjny.

tasciciel domu musi spetni¢ szereg warunkéw, zeby méc realnie mysle¢ o kamiennym po-
W kryciu elewacji. Co prawda kamien uwazany jest za surowiec niezwykle twardy i odporny
na dziatanie wielu czynnikdw zewnetrznych, nalezy jednak pamieta¢, ze nieodpowiednia izolacja
$ciany i wilgo¢ moga wptynac nie tylko na stan muréw budynku, ale réwniez na pézniejszy wyglad
kamienia. Pod wptywem wilgoci i kwasnych opaddéw moze on ulec przebarwieniu.

Na elewacje najczesciej wykorzystuje sie piaskowiec, granit, sjenit oraz niektére odmiany
wapieni. Najbardziej wytrzymate i najtrwalsze sg granit i sjenit, a najmniej odporne, zwfaszcza na
dziatanie substancji chemicznych, wapienie. Ptyty réznig sie ksztattem, sposobem wykonczenia po-
wierzchni (moga by¢ polerowane lub fakturowane) i gruboscia. Przykleja sie je do $ciany specjalnym
klejem lub przytwierdza do metalowego stelaza. Wybér techniki zalezy od rodzaju i stanu podtoza

oraz ciezaru ptytek.
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Kamien naturalny pasuje do réznych styléw architektonicznych, mozna go uzy¢ zaréwno na tra-
dycyjnych, jak i nowoczesnych domach. Idealnie sprawdzi sie jako oktadzina cokotow, obramienia
okien i drzwi oraz jako element dekoracyjny elewacji — przetrwa wiele lat bez skomplikowanych

zabiegdéw konserwacyjnych. Kamien mozna taczy¢ na elewacji z innymi materiatami, np. z tynkiem

lub drewnem.

-

. Fot.Bruk-Bet
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Pelna ochrona scian i ogrodzen z kamienia
naturalnego

O zaletach kamienia jako materiatlu wykonczeniowego mozna moéwic bez
konca. Jego piekno, r6znorodnos¢, a przede wszystkim trwatos¢ sprawiaja, ze
jest czesto wybieranym surowcem do budowy np. ogrodzen lub wykonczenia
elewacji. Nie mozna jednak zapomina¢, ze na $cianie jest stale narazony

na niekorzystne dziatanie wielu czynnikéw zewnetrznych. Aby wiec cieszy¢

sie kamieniem przez lata, warto odpowiednio o niego zadba¢ juz w chwili
montazu. Tylko odpowiednia impregnacja oraz nalezyta pielegnacja przez caty
czas uzytkowania gwarantuja skuteczne zabezpieczenie kamiennej sciany.

amien naturalny to materiat, ktory skutecznie podbit serca wielu inwestorow. Pomimo wysokiej
Kceny, jest bardzo chetnie wykorzystywanym materiatem budowlanym. Kamienne rozwigzania
stosuje sie nie tylko w budynkach uzytecznosci publicznej, ale réwniez w budownictwie jednoro-
dzinnym. Nikogo ten fakt nie dziwi, w koncu kamien, nawet jesli duzo kosztuje, jest inwestycja na
wiele lat. Fachowo potozony i zabezpieczony, bardzo dtugo bedzie pieknie prezentowat sie na fasa-

dzie domu, co na pewno zrekompensuje nam koszty poniesione na jego zakup.
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Dzieki wielosci ksztattéw i rodzajéw, mozemy R
dopasowac go do kazdej powierzchni i koloru
$cian. Natomiast wykorzystujgc nowoczesne me-
tody montazu oraz profesjonalne srodki konser-

wujgce, mamy pewnos¢, ze bedzie odporny na

wszelkie niekorzystne dziatania atmosferyczne.

- Kilka stow o zagrozeniach

Aby witasciwie dba¢ o kamien, warto najpierw

dowiedzie¢ sie, co mu zagraza. Okazuje sig, ze tych czynnikdw moze by¢ sporo i kazdy niezabez-
pieczony element, bez wzgledu na twardos¢, pochodzenie czy sktad chemiczny, z czasem im uleg-
nie, a tym samym bedzie niszczat. Podstawowym niebezpieczenstwem sg warunki atmosferyczne.
Méwimy o kamieniu wykorzystanym na zewnatrz, tak wiec nieustannie narazonym na dziatanie
promieni UV, rozmaitych opadéw oraz zmian temperatury. Rbwnoczesnie powaznym zagrozeniem
moga by¢ wody gruntowe, a konkretnie zawarte w nich sole i kwasy, ktore moga wejs¢ w reakcje
z naszym kamieniem. Na zawilgoconych powierzchniach moga pojawiac sie tez mchy, grzyby i po-
rosty. Ponadto ciggta obecnos¢ wilgoci moze wywotaé szybkie zmiany objetosci kamienia, ktore

doprowadzg do jego pekniec. Sg jednak sposoby pozwalajace na unikniecie opisanych zagrozen.

- Impregnacja kamienia

Odpowiednio przygotowany i zaimpregnowany kamien bedzie odporny na dziatanie wszelkich za-

grozen zewnetrznych. Zanim jednak zamontujemy go na $cianie, bez wzgledu na to, czy bedzie

=8

& 5 & 5 == 5

GRAMNIT+ KamMmIEN+ MarRMUR+

to metoda ciezka-sucha, czy zwykte klejenie, powinnismy go przeszlifowac i wygtadzi¢, szczegol-
nie jesli mamy do czynienia z piaskowcem, granitem czy wapieniem. Nastepnie kamien nalezy za-

impregnowac za pomoca specjalnego preparatu. Warto do tego celu wykorzysta¢ produkty marki
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Primacol Professional, wéréd ktorych znajduja sie impregnaty przeznaczone do konkretnych ro-
dzajow kamienia, jak: Piaskowiec Pro, Klinkier Pro, Marmur + czy Granit +. Jednoczesnie, jesli nie
mamy pewnosci, jaki kamien impregnujemy, mozemy wykorzysta¢ impregnaty uniwersalne Fasada
Pro i Kamien +. Impregnacja zabezpiecza kamien na 5-7 lat. Po uptywie tego czasu zabieg nalezy

powtorzyd.

- Czyszczenie kamienia

Fasada Cxysck

WL

GRANITI u_._iﬂ_l'jl;lﬂ

Nawet prawidtowo zaimpregnowany kamien ulega z biegiem lat szarzeniu, miejscowym przebar-
wieniom i zwyczajnie sie brudzi. Na to sg rowniez sposoby. Przy bardzo zabrudzonej i zszarzatej ele-
wacji mozna zleci¢ przeprowadzenie zabiegu piaskowania, czym zajmuja sie specjalistyczne firmy.
Nalezy pamietac jednak, ze nie jest to tanie rozwigzanie. Mozna tez reagowac na wszelkie zabru-
dzenia i wykwity miejscowo, wykorzystujac do tego dostepne na rynku srodki chemiczne. W ofer-
cie marki Primacol Professional znajduja sie produkty przeznaczone do konkretnego rodzaju ka-

mienia: Czysty Granit i Marmur czy Klinkier Czyscik, srodki przeznaczone do usuwania konkretnych

zanieczyszczen: Zmywacz Wykwitéw, Srodek na
Zabrudzenia z Mchu i Porostow czy wreszcie uni-
wersalna Fasada Czyscik. Kazdy z nich gwarantu-
je utrzymanie czystosci kamiennych elementéw,

bez naruszenia ich struktur czy barw.

-Primacol Professional

Primacol Professional to marka chemii budow-

lanej skierowanej zaréwno do profesjonalnych

wykonawcow, jak i prywatnych odbiorcow.

Produkty wchodzace w skfad oferty Primacol
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Professional dzielg sie na nastepujace grupy:
grunty, impregnaty, srodki do ochrony drewna
konstrukcyjnego, preparaty czyszczace i dezyn-
fekujace, kleje oraz farby. Stworzone w oparciu
o zasade ,jakos¢, ktéra dziata!” znajdujg zastoso-
wanie na kazdym etapie budowy, wykonczenia
i renowacji pomieszczen. Wysoka specjalizacja,
a jednoczesnie komplementarno$¢ oferowanych
produktéw, ktorych dziatanie ukierunkowane
jest scisle na rozwigzanie konkretnego proble-
mu, dajg wykonawcom szeroki wachlarz mozli-
wosci zarébwno przy wykorzystaniu jednostko-
wym, jak i dziataniach systemowych. Za pomoca
chemii Primacol Professional mozna w prawid-
towy sposdéb przygotowac¢ podtoze pod wy-
konczenie, bez trudu usung¢ ktopotliwe, czesto
zaschniete zanieczyszczenia, trwale zabezpie-
czy¢ powierzchnie $cian, sufitdw i fundamen-
tow przed grzybem, wilgociag i zabrudzeniami,
zaimpregnowa¢ wszelkie elementy kamienne

i drewniane czy wreszcie skutecznie przykleic

tapete na réznego rodzaju podtozach. Warto

podkresli¢, ze produkty marki Primacol Professional, pomimo swojej profesjonalizacji, cechuja sie
tatwoscig aplikacji i sa przyjazne dla srodowiska naturalnego. Dzieki temu od lat cieszg sie uznaniem
wykonawcow z catej Polski. Ich wysoka jakos¢ zostata dostrzezona rowniez przez szereg fachowcow

z wielu panstw Europy i Azji.

Wiecej informacji na: www.primacol.pl

Produkty wymienione w artykule sa dostepne na: www.sklepdecor.pl

Unicell Poland Sp. z 0.0.

ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow
www.primacol.pl, unicell@unicell.pl P R I M ACO L
tel. 85 733 66 41 DFESSIONA

fax 85718 68 62
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Drewno

Drewniana elewacja

Drewno najefektowniej wyglada na elewacjach domoéw z bali, w ktorych
stanowi jednoczesnie jego konstrukcje. W domach wznoszonych w innych
technologiach drewno stosuje sie zwykle jako oktadziny catych scian
(drewniany siding) lub tylko ich fragmentow (szczytu, nadprozy itp.).

S posrod rodzimych gatunkéw drzew najtrwalsze sg dab i modrzew, ale ze wzgledu na ich wyso-

kg cene czesto zastepuje sie je Swierkiem lub sosna.

Drewno na okfadziny zewnetrzne przed potozeniem musi by¢ dobrze wysuszone i zaimpre-
gnowane (najlepiej metoda ci$nieniowg) preparatami chronigcymi przed rozwojem plesni, grzy-
bow i owadéw. Do tego celu uzywa sie zwykle preparatéw rozpuszczalnikowych (barwigcych lub
bezbarwnych) albo olejowych. Impregnaty barwigce wystepuja w réoznych kolorach, podobnie jak
farby przeznaczone do wymalowan zewnetrznych. Farba zakrywa jednak naturalny kolor i rysunek
drewna. Jesli chcemy, aby rysunek byt widoczny, pokryjmy elewacje bezbarwnym lakierem. Na ele-
wacjach dobrze sprawdzaja sie tez koloryzujgce lakierobejce, ktére tworza na powierzchni drewna

powtoke chronigca przed sinicg, grzybami i owadami.
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MONTAZ DESEK

Prawidtowy montaz elewacji z drewna decyduje o jej trwatosci i estetyce budynku, warto wiec pamietac o kilku

waznych zasadach:

m Konstrukcja nosna powinna by¢ skonstruowana w ten sposéb, aby powietrze za elewacjg mogto sie
przemieszczac ku gérze, a jej rozstaw musi by¢ dopasowany do grubosci profili elewacyjnych.

m Odlegtos¢ pierwszej od ziemi deski elewacyjnej powinna wynosi¢ minimum 30 cm, co zapewni ochrone drewna
m.in. przed rozbryzgujaca woda deszczowa.

m Deski elewacyjne przeznaczone do montazu poziomego zaczynamy montowac od dotu do géry (musza by¢
utozone piérem do gory).

m Do przymocowania fat konstrukcyjnych do $ciany oraz desek elewacyjnych do konstrukgji rusztu nalezy uzywac
odpowiednich kotkéw oraz wkretéw.

m Nie nalezy dociskac do siebie desek, gdyz przy wiekszej wilgotnosci moze dojs¢ do wybrzuszenia elewacji.

m Dolnei gorne zakonczenie elewacji nalezy zabezpieczy¢ siatka, ktéra bedzie chroni¢ deski przed gryzoniami,

owadami i ptakami.
J 11T LL ke
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Jak wlasciwie pielegnowac drewno?

Elewacje i meble wykonane z drewna stanowig jeden z najczesciej
wykorzystywanych rozwigzan w naszych domach i budynkach gospodarczych.
Od dawna doceniamy ich funkcjonalnos¢, naturalny wyglad i wygode
uzytkowania. Decydujac sie jednak na wykorzystanie drewna, musimy tez
wiedzie(, ze jest to material wrazliwy, wymagajacy odpowiedniej pielegnacji.
Tylko wiasciwie czyszczone i impregnowane powierzchnie dadzg nam
gwarancje wieloletniej trwatosci.
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rewno, jak kazdy budulec naturalny, ma szerokie grono zwolennikéw. Powodow takiego stanu
D rzeczy jest wiele. Przede wszystkim jest to powszechnie dostepny i tatwy w obrébce mate-
riat. Ponadto drewno, szczegdlnie to odpowiednio zabezpieczone, jest naprawde efektowne i moze
stuzy¢ ditugie lata. W koncu jest to materiat na tyle uniwersalny, ze mozna oszalowac¢ nim budynek,
a w ogrodzie swobodnie postawi¢ obok siebie drewniany komplet wypoczynkowy, domek narze-

dziowy, altane, pergole czy zabawki dla dziecka, a wszystko ogrodzi¢ drewnianym ptotem. | wresz-
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cie pielegnacja drewna, pomimo ze musi by¢ przeprowadzana przy uzyciu specjalistycznych pro-

duktéw, nie wymaga fachowej wiedzy i moze sie tym zajac¢ kazdy z nas.

- Podstawowe zagrozenia

Chcac odpowiednio zadbac o drewno, warto sie dowiedzie¢, co mu zagraza i jak temu przeciwdzia-
ta¢. Mamy do czynienia z materiatem naturalnym, co sprawia, ze tych zagrozen jest duzo. Pamietaj-
my, ze kazdy niezabezpieczony lub nieodpowiednio zaimpregnowany element drewniany bardzo
szybko zacznie reagowac na dziatanie tych czynnikéw, a przez to zwyczajnie bedzie niszczat. Elewa-
cje, meble oraz inne elementy dekoracji ogrodu, jak sama nazwa wskazuje, przewaznie znajduja sie
na zewnatrz, zatem nieustannie sg narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych i szkodnikow.
Wsrod nich najwazniejsze to: promienie UV, opady i wody gruntowe, wiatr oraz nieustanne zmiany
temperatury. Na zawilgoconych powierzchniach mogga pojawiac sie tez mchy i grzyby. Ponadto cia-
gta obecnos¢ wilgoci oraz szybkie wysychanie wigza sie ze zmianami objetosci drewna, ktére moga

doprowadzi¢ do pekniec. Sg jednak sposoby pozwalajace na unikniecie tych zagrozen.

- Jak impregnowac?

Wiasciwie zabezpieczone i zaimpregnowane wyroby z drewna gwarantuja nam odpornos¢ na
dziatanie wszelkich zagrozen zewnetrznych. Zanim jednak zabierzemy sie za ich pielegnacje, war-
to dowiedzie¢ sie, z jakiego gatunku drewna zostaty wykonane. Ta wiedza bedzie przydatna przy
wyborze wiasciwych srodkoéw oraz przy okreslaniu ogdélnej trwatosci poszczegolnych elementéw.

Najlepsze i najtrwalsze jest drewno egzotyczne, poniewaz, rosnac w lasach tropikalnych, jest z na-

tury odporne na wzmozone dziatanie czynnikow atmosferycznych. Niestety elementy wykonane
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z takich gatunkow beda tez drozsze od tych z drewna dostepnego w kraju. Wsréd rodzimych gatun-
kow najczesciej wykorzystywane sa: sosna, Swierk i modrzew. Te gatunki sa na pewno tansze, ale tez
mniej trwate.

Bez wzgledu jednak na gatunek drewna, z jakiego elementy architektury i meble zostaty wyko-
nane, nalezy je impregnowac. Na rynku znajduje sie wiele produktoéw do tego przeznaczonych. Przy
wyborze odpowiedniego warto zwréci¢ uwage na oferte srodkdw do ochrony i dekoracji drewna
marki LuxDecor. Wsréd nich znajduja sie m.in. impregnaty, bejce, lakierobejce, lazury i emalie do

drewna. Nowoscia sa oleje i lakiery do drewna zewnetrznego, ktére wystepuja w klasie premium.
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Kazdy z tych produktéw wystepuje w wielu wersjach kolorystycznych i przeznaczony jest do sto-

sowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Ponadto sprawdza sie na kazdym rodzaju drewna
i elementach drewnopochodnych. Dodatkowo produkty marki LuxDecor sg ekologiczne, a przez
to w petni bezpieczne dla uzytkownika i Srodowiska. Odpowiednie uzytkowanie nie wigze sie wiec
zzadnym zagrozeniem dla zdrowia, a jednoczes$nie zapewnia wtasciwg ochrone drewna ogrodowe-

go. Nie zapominajmy jednak, ze impregnacje nalezy powtarzac co kilka lat.

- Czyszczenie i przechowywanie

Prawidtowa impregnacja elementéw drewnianych nie chroni ich przed zanieczyszczeniami, ktore
nalezy na biezaco usuwac. Zaleca sie rowniez przeprowadzanie systematycznego czyszczenia okre-
sowego — najlepiej dwa razy w roku, przed i po sezonie. Do wykonania tych czynnosci mozna wyko-
rzystac specjalistyczne srodki, ktére sa dostepne w kazdym markecie. Jesli jednak nie dysponujemy
nimi w danym momencie, wykorzystajmy letnig wode i sode lub szare mydto, ktére poradza sobie

przy wszelkich zanieczyszczeniach powierzchniowych.

T
- -

i 'I.Ift Decor

) LAKIERQREN

Po zakonczeniu sezonu meble ogrodowe trzeba odpowiednio zabezpieczy¢. Najlepiej jest prze-
chowywac je w miejscu, ktore bedzie chtodne, ale jednoczesnie zabezpieczone przed mrozem i nad-
miarem wilgoci. Warto tez pamieta¢, ze mebli ogrodowych nie mozna przykrywac folig lub mate-
riatem nieprzepuszczajacym powietrza, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozwoju plesni. Dlatego
do okrywania tych sprzetéw trzeba uzy¢ materiatu, ktéra umozliwi swobodny przeptyw powietrza.

* % %
Wiecej informacji na: www.luxdecor.expert

Produkty wymienione w artykule sa dostepne na: www.sklepdecor.pl

Unicell Poland Sp. z o.0.

ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow
www.luxdecor.expert, unicell@unicell.pl
tel. 8573366 41,fax 85718 68 62
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